ALUMINIO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

Nuestro pais carece de minerales aptos para la metalurgia extractiva del aluminio a través de

su transformacién en alimina, que es actualmente la tecnologia utilizada universalmente.

La produccion espafiola de bauxita se reduce a unos centenares de t de calidad refractaria que,
tras calcinacién, tiene un contenido medio en los tltimos afios del 38% de Al1203. En 1992 se extrajeron
532 t en una explotacién ubicada en Tarragona, con un contenido de 107 t de metal y un valor de 0,532

MPTA.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Como ya se ha dicho, Espafia no posee recursos de bauxita metaltirgica, siendo insignificantes

las reservas de calidad refractaria.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El Cuadro Al-I recoge la evolucidon del comercio exterior de materias primas de aluminio
durante el trienio 1990-92, tanto en tonelaje bruto como en valor, mientras que el Cuadro Al-II lo hace
en metal contenido a lo largo del quinquenio 1988-92. En 1993, la importacién de bauxita fue de 1 586
305 t, valoradas en 7 437 MPTA, cantidad ligeramente inferior a la de 1992. Las exportaciones fueron
irrelevantes, 11 MPTA.
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Las principales partidas importadoras en razon de su valor fueron en 1992 las de
semielaborados (58,3 % del total), sobre todo los realizados con aluminio aleado; el metal bruto (18,5%),
tanto sin alear como aleado; la bauxita cruda metaldrgica (13,3%) y las chatarras y cenizas (4,5%). En
metal contenido la bauxita cruda ocup6 el primer lugar (71,4%), seguda por los semielaborados (10,5%),

metal bruto (9,2%) y chatarras y cenizas (3,3%).

Las exportaciones estuvieron integradas fundamentalmente por semielaborados (49.3% en

valor y 22% en contenido), metal bruto (38,1% y 33,7%) y alimina calcinada (9,7% y 41,2%).

Como en afios anteriores, la bauxita metalirgica (cruda) se adquirié en Guinea (99,1%) y
Grecia (0,9%), y la calcinada (calidades refractaria y quimica) en China (49,6%), Guayana G (25,7%),
Brasil (21,5%) y otros (3,2%). La alimina calcinada (no metaldrgica) procedi6 principalmente de Francia
(51,7%), Alemania (29,1%) y Paises Bajos (10,7%), y la hidratada de Francia (53,3%), Alemania
(30,6 %) y Reino Unido (12,3%).

Las compras de chatarras se hicieron fundamentalmente en Portugal (42,9%), Francia
(14,5%), otros paises de la Union Europea (10,2%) y Venezuela (10,2%), y las de cenizas en Francia
(27%), Alemania (23,3%), Rusia (22,3%), Paises Bajos (10,4%) y Bélgica (8,2%); el 85,9% de los
semielaborados se adquiri6 en paises de la Unién Europea. En cuanto al metal bruto sin alear y aleado,
en los graficos adjuntos puede observarse la estructura de las importaciones, asi como la de sus
exportaciones y la de las de alimina metaltrgica y de chatarras. En lineas generales, las exportaciones
estdn mucho mas diversificadas que las importaciones, siendo muy elevado el nimero de paises de destino

de las ventas de semielaborados.
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El Cuadro AI-III recoge la evolucion reciente del abastecimiento nacional de materias primas
minerales de aluminio. El consumo aparente descendi6 en 1992 al nivel de 1989, sumando 78 000 t menos
que el aflo precedente a causa de pequefios recortes en la recuperacion y las importaciones y a un
importante aumento de las exportaciones (+ 52 000 t). La dependencia externa disminuyé ligeramente

situdndose en el 79,4%, representando la recuperacion el 20,6% del consumo total de dicho aio.
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La industria de [* transformacion se ha abastecido de materias primas minerales de aluminio

durante el periodo 1990-1992 en los porcentajes de Al contenido que se indican en el cuadro siguiente:

1990 1991 1992
Concentrados 82,0 81,3 80,6
Al bruto sin alear 0,9 2,2 3.9
Recuperacion 15,3 16,5 15,5
Semielaborados 1,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0

Se manifiesta un ligero descenso del peso de los minerales (usados principalmente para la
obtencion de alimina metaldrgica), paralelo al aumento paulatino de las importaciones de metal bruto sin
alear requerido por una industria transformadora insuficientemente abastecida por la produccién primaria

nacional de metal.

La produccion nacional de alimina (calcinada) fué de 959 000 t en 1992 y de 1 038 510 t
en 1993, siendo el dnico fabricante ALUMINA ESPANOLA, SA (grupo INESPAL), en su planta de San
Cipridn (Lugo). E1 70%, aprox., de la alimina obtenida se empled en la metalurgia extractiva del aluminio
(30% restante, a exportacion) por el grupo INESPAL en sus tres factorias de San Ciprian (ALUMINIO
ESPANOL, SA) y La Corufia y Avilés INESPAL METAL); la produccién de metal primario alcanzo 359
000 t en 1992 y 355 900 t en 1993.

La produccién nacional de metal de 2? fusion se calcula en 96 000 t en 1992 y 99 700 t en
1993, siendo las principales empresas REFINALSA (participada por INESPAL y REMETAL),
ALUMINIO CATALAN, SA (ALCASA) e INDUSTRIA NAVARRA DEL ALUMINIO, SA.

El 10%, aprox., del consumo total de materias primas minerales de aluminio se utiliz6 en

aplicaciones no metdlicas (9% refractarios, 1% cementos aluminosos) y el 90% restante como metal, para

construccion, automocidn, industria eléctrica, envases, articulos domésticos y otros usos.
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IMPORTACION DE Al BRUTO SIN ALEAR
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EXPORTACION DE Al BRUTO SIN ALEAR
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El bienio 1992-93 fué duro para el sector del aluminio, siendo perturbado ¢l mercado
internacional por la irrupcién de grandes cantidades de metal procedente de los paises del Este,
particularmente de Rusia y otros de la CEI, a precios hasta un 30% inferiores a los practicados en el
mundo occidental. La industria espafiola no quedd al margen de estos trastornos, viéndose forzada a
reajustes de plantilla, recortes de produccién e incluso al cierre de determinadas plantas. El principal
grupo nacional, INESPAL, que perdié mas de 36 000 MPTA en 1993, busca socios extranjeros, que lo
refuerce tanto financiera como tecnoldégicamente; fracasadas las negociaciones con ALCOA y PECHINEY,
se piensa nuevamente en el socio primitivo, ALCAN. Entre tanto, INESPAL ha vendido el 50% que
poseia en REFINALSA (Valladolid) a la vizcaina REMETAL, y se ha anunciado el cierre de la fibrica

de extruidos de Alicante.

El proyecto de ALUSUISSE de montar una planta de transformacion dedicada a envases en

las proximidades de Madrid, anunciado en 1992, parece haberse pospuesto para mejores tiempos.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La produccién mundial de bauxita en 1993 fue de 111,4 Mt, un 4,5% superior a la del afio
anterior y con signos de iniciar una recuperacion. La produccion en los paises occidentales fue un 5,5%
mayor, alcanzando un 97,7 Mt frente a los 92,6 Mt de 1992. El mayor productor mundial es Australia,
con un 37% de la produccién total, seguida de Guinea (14 %), Jamaica (10%), Brasil (10%), R.P. China
(5%) y la CEI (5%). Otros productores importantes son India, Surindm y Venezuela. La produccion de

la Comunidad Europea fue de 1,7 Mt procedentes en su mayoria de las explotaciones griegas.

Aproximadamente el 90% del consumo de bauxita se destina a la obtencion de alimina, que
en un 95% a su vez se utiliza en la produccién de aluminio primario. El mercado internacional de la
bauxita viene pues condicionado por el del aluminio. La produccién mundial de alimina fue de 35,2 Mt,
nivel récord de produccién. Australia fue el principal causante de gste incremento en la produccion de

aluminio.
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El mercado mundial del aluminio primario, siguié dominado por las masivas ventas de la
CEI, aunque en disminucion, hacia los paises occidentales, con el impacto que esto supone en un mercado

que estd superando la recesion de los altimos afios, con precios muy bajos.

Los productores redujeron voluntariamente sus producciones ante esta situacion se sobreoferta
con una demanda estabilizada, sobre todo en los paises desarrollados y en claro retroceso en los paises
de la CEI. La demanda en la R.P. China por el contrario, experiment0 un fuerte crecimiento. No obstante,
la produccién metalirgica fue ligeramente superior a la del afo anterior (19,7 Mt). Canadi fue la

responsable de este incremento.

Con esto, los stocks alcanzaron el mayor volumen de su historia con 2,6 Mt almacenados por
el LME, frente a los 1,6 Mt de 1992. Durante estos Gltimos afios se estd produciendo un aumento

espectacular en la produccion de aluminio secundario, alcanzando en 1993 los 6 Mt.

El consumo mundial de aluminio primario descendid por segundo afio consecutivo,
alcanzando los 18,8 Mt, frente a los 19,1 Mt de 1992. El consumo en Estados Unidos se recuperd, reflejo
de la superacién de la crisis en su economia. Como viene siendo habitual en estos tltimos afios los paises
del Sudeste Asiatico también mostraron un aumento en su consumo de aluminio. Estos mayores consumos

fueron neutralizados con las caidas en la demanda registradas en Japon y en Europa.
Esta evolucion de mercado, condujo en 1993 a unos precios en descenso. El precio medio

anual en New York fue de 51,7 ¢£ frente a los 56,9 ¢£ de 1992. En el London Metal Echange (LME)
el precio promediado del afio fue de 1 138,7 $US/t, frente a los 1 253,5 $US/t de 1992.
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PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE BAUXITA (Miles de t.)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)
Australia 138 583,00 41 391 00 50 503 00 39 746 00 41 681 00
Guinea 17 547,00 16 150,00 17 054 00 15 997 00 15 997 00
Jamaica 9 394,90 10 936,70 11 608.6 11 359,50 11 172,50
Brasil 7 893,80 9 875,60 10 364,20 9 365 60 10 958,00
R.P. China 3 700,00 3 655,00 5 926,00 6 000,00 6 100,00
CEI 6 500,00 7 500,00 6 300,00 6 100,00 5 900,00
India 4 334,90 5 277,00 4 835,00 4 475,00 5 254,60
Surinam 3 530,00 3,266,80 3 136,30 3 251,90 3 200,50
Venezuela 702,00 785,30 1 514,00 1 118,00 2 540,30
Grecia 2 062,50 2 495,90 2 133,50 2 042,10 1 684,90
Guyana 1 340,00 1 424,00 1 345,90 913,00 1 656,40
Hungria 2 643,50 2 559,10 2 036,70 1 721,10 1 560,00
Indonesia 862,30 1 205,70 1 406,10 803,50 1 320,40
Sierra Leona 1 562,00 1 445,00 1 288,30 1 262,20 1 122,00
Yugoslavia 3 252,00 2 952,00 2 581,00 798,90 122,00
Otros paises 3 187,50 2 883,20 1 696,80 1 623,80 1 165,00
TOTAL MUNDIAL... 107 635,40 113 802,30 113 729,60 106 577,60 111 434,60

FUENTE: World Mining Statistic 1994
p): provisional; e): estimado
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ALUMINA (Miles de t)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 e}
Oceania 10 823,00 11 197,00 11 703,00 11 804,00 12 611,00
América del Sur 6 647,00 7 405,00 7 787,00 7 627,00 7 892,00
América del Norte 5 942,00 6 082,00 5 995,00 5 812,00 5 976,00
Europa 5 006,00 5 167,00 5 410,00 5 565,00 5 723,00
Asia 2 493,00 2 401,00 2 402,00 2 360,00 2 323,00
Africa 626,00 642,00 650,00 604,00 643,00
TOTAL MUNDIAL... 31537,00 32 894,00 33 947,00 33 772,00 35 168,00

FUENTE: World Mineral Statistic 1994
p): provisional; e): estimado
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PRODUCCION MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMARIO (Miles de t)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)
EE.UU 4 030,20 4 048,30 4 121,20 4 042,10 3 694,80
CEl 3 450,00 3 523,00 3 251,00 3 220,00 3 200,00
Canada 1 554,80 1 567,40 1 821,60 1 871,80 2 308,90
Australia 1 241,30 1232,70 1 228,10 1 236,10 1 345.40
Brasil 887,90 930,60 1 139,60 1 193,30 1170,20
Noruega 859,00 871,10 885,90 866,50 888,00
Venezuela 546,00 594,00 409,70 566,20 568,70
Alemania 795,90 741,30 690,30 602,80 551,90
India 423,40 433,20 511,80 496,20 466,20
Bahrain 186,40 212,00 213,70 292,50 450;00
Francia 334,90 325,90 286,10 417,70 426,20
Espana 352,40 355,30 355,20 359,00 355,90
Nueva Zelanda 257,50 259,70 258,50 242,90 296,10
Emiratos Arabes U. 168,00 174,30 239,00 244,60 242,30
Reino Unido 297,30 289,80 295,50 244,20 239,10
Paises Bajos 247,10 270,00 263,90 235,10 231,80

| Otros paises 3 478,00 3 542,40 3 512,60 3223,30 3 252,40
TOTAL MUNDIAL... 19 137,10 19 371,00 19 682,20 19 454,30 19 687,90

FUENTE: World Mineral Statistic 1994,

p): provisional; e): estimado
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