ANDALUCITA, CIANITA Y SILLIMANITA

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

La produccion nacional de cianita en 1993, se estima alcanz las 2 000 t de mineral, cifra
que se mantiene estabilizada en esos niveles desde 1991. Al igual que en afios anteriores el 100% de la
produccion procedié de La Coruiia, y las explotaciones se localizan en El Pino y pertenecen a Epifanio

Campo Nufiez y a Manuel Ojea Blanco. El destino de la produccién nacional de cianita es en su totalidad

para la industria ceramica.

PRODUCCION NACIONAL DE CIANITA

1989 1990 1991 1992 p) 1993 e)
PRODUCCION (1) 3 765 2 600 2 000 2 000 2 000
Contenido (1) 2082 1 445 1 100 1 100 1 100
VALOR PRODUCCION (10° PTA.) 51 839 35500 10 500 10 500 10 500
EMPLEO TOTAL 19 15 6 6 -

(1) Contenido en Al,03

FUENTE: Estadistica Minera de Espafia. Ministerio de Industria y Energia.

p) Provisional; e): Estimado.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

No existen datos sobre este concepto a nivel nacional. Unicamente se conocen diez zonas
de interés potencial en Galicia que se pusieron de manifiesto en el informe que el ITGE realizé durante

1990 "Investigacién de Minerales Silico-Aluminosos en Galicia", una de las cuales ha sido objeto de

estudios més detallados en 1992 ("Estudio de Concentracién de Andalucitas en O Rosal", ITGE).
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El saldo del comercio exterior en este tipo de minerales es deficitario, siendo nuestro pais
un importador neto de estas sustancias. En 1993, el déficit del comercio en todas sus formas fue de
alrededor de los 564 MPTA. Africa del Sur sigue siendo el principal abastecedor de cianita, el 98% en
valor durante 1993. De mullita sintética, el Unico suministrador fue Hungria. No se registr0 ningin

movimiento exportador durante el afio.

COMERCIO EXTERIOR DE MINERALES SILLIMANITICOS

1989 1990 1991 1992 1992 p)
IMPORTACIONES:
Cantidad (t):
. En bruto 11 600 15 543 9 753 11 856 18 631
. Mullita 1 066 2 314 2 534 1 051 539
Valor (10° PTA.):
. En bruto 273 028 393 042 227 902 294 679 507 444
. Mullita 123 084 314 778 361 986 112 093 56 690
EXPORTACIONES:
Cantidad (t):
. En bruto 2 - 104 32 -
. Mullita 1 - - 13 -
Valor (10° PTA.):
. En bruto 38 - 2 349 892 -
. Mullita 214 145 - 9233 -

FUENTE: Estadistica de Comercio Exterior de Espafia.
p): provisional.

2.- PANORAMA MUNDIAL

Los minerales silico-aluminosos, con la misma composicion quimica (S;0sAl,), presentan
propiedades fisicas y mercados relativamente diferentes. La principal aplicacién para estos minerales es
en la fabricacion de refractarios y dado que el mayor consumidor de refractarios es la industria
siderurgica, se puede decir que ésta consume el 60% de la demanda de este tipo de minerales. Por

consiguiente, los niveles de produccién de acero influyen fuertemente en la demanda para estos minerales.
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La produccion de acero ha venido descendiendo desde el afio 1989, y su recuperacion, mds bien modesta,

no se producird hasta el afio 1994, segin diferentes estimaciones.

La produccion de andalucita en Africa del Sur fue de 18 617 t, cifra muy por debajo de los
volimenes obtenidos en afios anteriores. Las exportaciones también descendieron hasta las 127 299 ¢, y

el consumo interno experimentd una caida en sus niveles.

Francia es el otro gran productor mundial de andalucita, siendo la compaiiia DAMREC la
mds importante productora de ese pais. Se estima que la produccién, aunque no existen cifras oficiales,
pudo ser de unas 60 000 t. Durante el afio 1993 el mercado, principalmente el europeo, como
consecuencia de la recesion y reduccion de las capacidades sidertirgicas en Europa, ha mostrado signos

de debilitamiento.

La demanda mundial de andalucita se estima disminuy6 en cerca del 25% a lo largo del afio,
empﬁjada por el bajo nivel de actividad que registrd la industria sidertrgica. No todo este descenso
producido en la demanda de andalucita hay que achacarselo a la industria siderdrgica. Existen indicios de
que otros minerales refractarios con altos contenidos en alimina han sustituido en algunos casos a la
andalucita en ciertas aplicaciones, principalmente la bauxita calcinada, mucho menos costosa, sobre todo

la procedente de la R.P. China.

Estados Unidos es el mayor productor de cianita en el mundo, con una produccién en 1993
del orden de 85 000 t. Una sola empresa, Kyanite Mining con sus explotaciones en Virginia es el principal
productor de cianita. La cianita es vendida en dos formas, mineral y calcinada, y la mayor parte de la
produccion es consumida por el mercado interno y solamente una pequefia cantidad es exportada a Europa
y Lejano Oriente. Segtin el USBM, aproximadamente el 90% del consumo de cianita en el pafs, va a la
industria de refractarios, repartido de la siguiente manera: 55% en la siderurgia; 20% en la metalurgia
no férrea y el 15% restante en la industria cerdmica. El 10% del consumo que resta no se especifica. En
algunas aplicaciones la cianita calcinada ha sustituido al circon, debido a los elevados precios y escasez

de este ultimo en el mercado.

India es el segundo productor mundial de cianita, con un total de 30 000 t, procedentes de
dos productores (Hindustan Copper y Maharashtra Minerals), las cuales son consumidas en su totalidad

por el mercado interno, al seguir en vigor la prohibicién de exportar cianita; Suecia, Brasil, Espaia y la
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R.P. China son otros productores de cianita de pequefia importancia, donde dnicamente la R.P. China
parece poseer un gran potencial, con una produccién en torno a las 30 000 t, cifra no confirmada

oficialmente, y todavia con poca presencia en el mercado mundial.

La produccion mundial de sillimanita procede principalmente de la India, pais que ha
reducido significativamente su produccion, la cual proviene como subproducto de la extraccion de arenas
siliceas. La produccién estimada para la India fue de tan solo 3 000 t. Africa del Sur con 1 000 t y

Australia son el resto de productores mundiales.

PRODUCCION MUNDIAL DE MINERALES SILICO-ALUMINOSOS (1)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 ¢)

Africa del Sur:
. Andalucita 284 048 283 677 209 824 230 333 186 171

. Sillimanita 170 422 834 .

Estados Unidos:

. Cianita 100 000 85 000 85 000 85 000
Francia:

. Andalucita 65 000 65 000 65 000 65 000 50 000
India

. Cianita 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
. Sillimanita 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Otros:

Cianita/Sillimanita - - 10 00 10 000 10 000

FUENTE: Mining Annual Review 1994; Minerals Commodity Summaries 1994.
e): estimado
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ANTIMONIO

1.- PANORAMA NACIONAL

No hay produccion nacional de minerales de antimonio desde 19835, y la otra fuente primaria
de obtencion de este elemento, la recuperacién de su contenido en la galena por los fundidores primarios
de plomo en forma de antimoniato sédico, ceso a finales de 1991 tras el cierre de la fundicion de Santa

Lucia.

En los dltimos afios se han realizado intensas investigaciones mineras en el antiguo distrito
antimonioso de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), sin que los resultados obtenidos hagan concebir

esperanzas acerca de una posible reiniciacion de la actividad extractiva.

El Plan Nacional de la Mineria estimo las reservas totales de minerales de antimonio en unas
10 000 t, ubicadas en mais del 80% en Extremadura. En las actuales condiciones de mercado, tal

cubicacion debe considerarse como un recurso potencial.

En cuanto al metal asociado a los minerales de plomo, el contenido en los recursos
econdémicos medidos de éste ascienden a unas 2 200 t, suponiendo unas 12 000 t el contenido en los
recursos de plomo de todo tipo. Sin embargo, hay que sefialar que para que se puedan tener en cuenta
estos recursos debe estar en funcionamiento la fundicién primaria de plomo, que es la que lo beneficia

como un subproducto.

El comercio exterior de materias primas minerales de antimonio es poco importante, con
importaciones en 1992 por valor de 325,866 MPTA y de 97,445 MPTA las exportaciones (Cuadro Sb-I).
Las primeras se compusieron fundamentalmente de 6xidos y metal bruto, y de 6xidos y sulfuros las
segundas. El sector es tradicionalmente deficitario, si bien de saldo negativo modesto (-228,421 Mpta en
1992). Durante 1993 y de acuerdo con las cifras disponibles de antimonio tan solo se importaron 67 t de

cenizas y residuos, por valor de 3 MPTA.
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La estructura de las importaciones de 6xidos puede verse en el grafico adjunto. La totalidad
de los concentrados procedié de China, asi como el 91,5% del metal bruto (resto, de la Union Europea);
los antimoniatos, de Bélgica (56,1%) y Marruecos (43,9%); el 99,1% del plomo antimonioso, de Francia;
el 100% de las chatarras, de Portugal; el 96,6% de las cenizas, de Marruecos, y el 93% de las
manufacturas, del Japdn. Las exportaciones de 0xidos se dirigieron a Italia (80,2%) y Alemania (19,7%),

y las de sulfuros sobre todo a Francia (96,3 %).

El consumo aparente de materias primas minerales de antimonio bajo en 1992 un 8,9%,
situindose en torno de las 2 800 t de metal contenido; este descenso, junto al aumento del reciclado de
chatarras, que compensé con creces la pérdida de la recuperacion de antimonio en la metalurgia del

plomo, propicié la disminucién de la dependencia externa hasta el 36,7% (Cuadro Sb-III).

El antimonio secundario, recuperado principalmente de las chatarras de plomo antimonioso,

se estima en 1 770 t de Sb contenido en 1992 y 1 440 t en 1993.

La industria de 1?* transformacion se ha abastecido en los Gltimos tres afios de materias
primas minerales de antimonio en los porcentajes (de Sb contenido) que se indican en el cuadro siguiente,

en el que se incluye la comparacién con el suministro efectuado en 1986:

MATERIA PRIMA MINERAL 1986 1990 1991 1992
Minerales de Sb y Pb 38,1 13,5 11,5 -
Oxidos y Sales 8,6 10,2 5.2 7,5
Chatarra 47,4 51,9 49.9 65,1
Metal bruto y semielaborado 5,9 24,4 33,4 27,4
TOTAL..... 100,0 100,0 100,0 100,0

Se evidencia un peso decreciente en el consumo de minerales, hasta su anulacion, y un

aumento paralelo del de chatarras y metal bruto o elaborado.
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Sb - IMPORTACION DE OXIDOS
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2.- PANORAMA MUNDIAL

Durante el ano el mercado estuvo dominado por una sobreoferta de antimonio con una
demanda en retroceso y con unos precios que aunque habian iniciado el afio con una cierta estabilidad,
pronto se vieron empujados a la baja por diversos acontecimientos. El mds importante, y el que tuvo un
mayor efecto sobre el mercado fue la gran disponibilidad de antimonio procedente de Rusia, que junto al
desarrollo de una nueva mina en Australia y al incremento de la produccién de Thailandia, hicieron que
los precios a partir del primer trimestre del afio comenzasen a bajar hasta el limite de 1 624 $/t en el

mercado libre europeo, situacion que se espera continde durante algin tiempo.

Ante esta evolucion del mercado, los esfuerzos que la R.P. China habia iniciado reduciendo
su produccion y restringiendo sus exportaciones, de cara a mantener el premio a niveles estables, fueron

inutiles.

La produccion minera mundial de antimonio en 1993 fue de 37021 t de metal contenido.
Como en afios anteriores, la R.P. China ha continuado dominando las anterior oferta mundial con el 35%
del total mundial, muy lejos de su 45% de participacién de 1989. Le han seguido la CEI, Africa del Sur

y Bolivia y entre los cuatro supusieron el 83% de la oferta mundial.

- 102-



PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ANTIMONIO (En t Sb cont.)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 e)
R.P. China 29 000 22 000 19 100 19 272 12 997
CEI 5 800 5 400 8 500 8 500 8 000
Africa del Sur 5021 51258 4 485 3 550 5100
Bolivia 9189 8 454 7 287 6 022 4213
Thailandia 495 531 96 442 1 026
Méjico 1 906 2 627 2752 1 064 804
Canada 2 818 658 658 796 622
Guatemala 1191 910 603 611 612
Perd 304 304 308 339 340
Turquia 1 465 552 370 306 308
EE.UU 2 500 2 300 230 232 232
Otros paises 2 791 2 358 1 507 1 069 1 067
TOTAL MUNDIAL 64 079 52 658 47 196 43 904 37 021

FUENTE: World Mineral Statistic 1994.
p): provisional; e): estimado
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