LITIO

1.- PANORAMA NACIONAL

No hay constancia oficial de produccién nacional de minerales de litio (ambligonita,
espodumena, lepidolita, petalita), si bien se sabe que en un pasado reciente se obtuvieron algunas
cantidades de ambligonita como coproducto del tratamiento de casiterita en la provincia de Céceres, y que
en la actualidad se estdn extrayendo unas 9 000 t/a de concentrados de lepidolita en mina Feli (Fregeneda,
Salimanca), que se envian a las industrias cerdmicas de la region levantina. Por otra parte, en 1992 se
registraron exportaciones de lepidolita en una cuantia de 11 962 t, que en ningdn modo puede justificarse

como ventas de almacenamientos preexistentes.

No se han inventariado los recursos de litio de nuestro pais; segin el Plan Nacional de la
Mineria, los de ambligonita ascendian a 140 t de Li,O contenido, distribuidos por las provincias de

Salamanca, Ciceres y Badajoz, y los de lepidolita a 14,4 t de LiO cont.(Pontevedra).

Los intercambios comerciales de materias primas minerales de litio se limitan a los con-
centrados, Oxidos e hidréxidos y los carbonatos, pudiendo incluirse algunos kg de metal en la partida
arancelaria 2805.19.00.0.00.B (los demds metales alcalinos, comprendiendo Li, K, Rb y Cs). En
cualquier caso, son poco relevantes, sumando en 1992 las importaciones, 262,984 MPTA y 174,081
MPTA las exportaciones (Cuadro Li-I). Sin embargo, debe resaltarse el sorprendente y brusco aumento
de las exportaciones de concentrados (11 986 t en 1992, nulas en 1990 y 1991, 187 t en 1989, 392 t en
1988), que s6lo pueden explicarse por la apertura en dicho afio de explotaciones relativamente
importantes. Las cifras de consumo exterior para 1993 de concentrados de litio no se pueden dar al haber
cambiado el Arancel de Aduanas para adaptarse al Mercado Unico y figurar dentro de la partida de los

demds junto con el circonio y otros minerales.
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Las importaciones de concentrados provinieron principalmente de Paises Bajos (67.8%) y
Australia (34,6 %); las de 6xidos e hidréxidos, de China (76,8%), Alemania (11%) y Paises Bajos (6,8%),
y las de carbonatos de Alemania (47,3%), China (28,6%), Estados Unidos (8,2%) y otros paises de la
Union Europea (8,8%).

Las exportaciones de 0xidos y sales son insignificantes; en cuanto a las de concentrados,
se dirigieron en su 99,1% a la Union Europea, particularmente a Francia (50,2%), Italia (31,6%) y

Alemania (11,7%).

La estimacion del consumo de materias primas minerales de litio como aparente no resulta
posible en las actuales circunstancias, en las que se desconoce la cuantia de la produccion minera
nacional, que parece ser importante a juzgar por el nivel de las exportaciones. Prescindiendo de los
concentrados, la demanda aparente de O0xidos y carbonatos fué en 1992 de 208,7 t de Li2O contenido,

con destino mayoritario a los sectores de cerdmica, vidrio y metalurgia del aluminio.

2.- PANORAMA MUNDIAL

Estados Unidos es el principal productor y consumidor de litio en el mundo, aproximada-
mente el 57% del total mundial, aunque no se conocen sus cifras de produccion, debido al secreto
estadistico que rige en este pais cuando el nimero de empresas productoras es muy reducido. En el caso
del litio, la totalidad de la produccién procede de la Cyprus Foote Mineral Co y la Lithium Corp. of

América.

A nivel mundial la capacidad de produccion de carbonato de litio (no existen datos sobre
producciones), es de unas 116 Mlb al aio de LCE (carbonato de litio equivalente), unas 56 944 t, o lo
que es lo mismo de unos 9 800 t de litio metal, de las cuales cerca del 83% se concentra en el mercado

occidental.
La capacidad de produccidn de los paises occidentales es de 95 MIb de LCE (43092 t de

LCE). Aparte de Estados Unidos, Chile es el segundo gran productor a nivel mundial, otros productores

de litio son: CEI, R.P. China, Australia, Zimbawe y Canada.
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El consumo de litio en forma de metal y de compuestos quimicos descendio durante el afio
1993, estimandose en unas 61 M ¢£ de LCE. Esta caida se debid a la persistente debilidad de las
economias de Europa, asi como las crisis y reducciones de la produccion de aluminio. América del Norte,

Europa y lejano Oriente, siguen siendo las principales dreas consumidoras.

La principal utilizacion del litio es en forma de carbonato en el proceso de fabricacion
del aluminio. Su adicion al bafio de criolita de las cubas electroliticas desciende el punto de fusién y

permite una temperatura de funcionamiento menor y una mayor conductividad eléctrica.

Las industrias del vidrio y cerdmica ocupan el segundo y tercer lugar en el consumo de
litio. Se emplean también compuestos de litio en la fabricacién de tubos de TV en blanco y negro y en
la fabricacion de espuma de vidrio aislante. Otro uso importante del litio es como aditivo en grasas

lubricantes que permite su empleo en un amplio margen de temperaturas.

El litio metal se emplea en la fabricacion de baterfas, cuando se necesitan propiedades de
baja densidad, funcionamientos en condiciones extremas y larga duracién. El bromuro y cloruro de litio
se emplean en acondicionadores industriales de aire. En pequefias cantidades se emplea el litio como

catalizador, en la produccion de caucho sintético.

En Estados Unidos, durante 1993, el 60% del consumo de litio se destiné a la produccion
de aluminio, vidrio y cerdmica. Otro uso importante fue en la fabricacion de lubricantes y grasas. La
demanda de litio para la industria del aluminio en Estados Unidos descendi6é durante 1991. La demanda

para ceramica, grasas lubricantes y cauchos sintéticos también disminuy0.
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PRODUCCION MINERAL MUNDIAL DE LITIO (t Li contenido)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 p)

Chile 1 500 1 300 1 700 1 600 1 800
Australia 1 300 1 300 1 700 1 300 1 500
Rusia 1 100 1 100 1 000 900 900
Canadi 440 440 380 590 500
R.P. China 300 300 310 310 310
Zimbawe 310 410 380 200 250
Brasil 54 54 32 32 32
Namibia 27 27 22 24 25
Argentina 2 2 2 2 2

TOTAL MUNDIAL... 5033 4 933 5526 4 958 5 500

FUENTE: Mineral Commodity Summaries 1994.
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