MAGNESITA

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

La produccidn de magnesita cruda en 1992 fue de 418 184 t de mineral, con un contenido en
MgO de 161 917 t. Esta produccion se utiliza para su posterior tratamiento en otras instalaciones para la
obtencién de magnesita calcinada. La produccién de magnesita calcinada ascendid a 133 032 t de mineral,
con un contenido en MgO de 110 880. El valor de la produccién minera ascendid a 2 372 MPTA. Para
1993 la produccién de magnesita calcinada se estima pudo ser de unos 123 000 t, con un contenido en
MgO de 102 549 t.

Como en el resto de Europa, en Espaiia el mercado de la magnesita se estd viendo afectado por
las importaciones en "dumping" procedentes de la R.P. China y de Corea. Dos empresas, Magnesitas de
Navarra, S.A. y Magnesitas de Rubidn S.A., son la dnicas productoras de magnesita, tanto cruda como

calcinada a muerte.

La primera empresa, propiedad al 50% de Didier-Werke AE de Alemania, explota un yacimiento
a cielo abierto en Eugui en Navarra. La capacidad de produccin de su planta en Zubiri, de magnesita
calcinada a muerte es de 70 000 t/afio y de magnesita sinterizada 60 000 t/afio. Esta empresa es la Gnica
productora a nivel nacional de magnesita calcinada a muerte, la cual ofrece dos calidades, segiin sea su
uso; para fabricacién de ladrillos y agricultura. La mayor parte de su produccién es exportada,

principalmente a Europa.

Magnesita de Rubidn, S.A., extrae su produccién de la mina a cielo abierto situada en la zona de
Sarrid, en Lugo, tratindose posteriormente en la planta que tiene en Monte Castelo, la cual tiene una
capacidad de tratamiento de 80 000 t/afio de magnesita cdustica y sus mercados de exportacion son el
Reino Unido y Francia, los cuales la utilizan para fertilizantes, alimentacién de animales y piensos

compuestos.
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PRODUCCION DE MAGNESITA EN ESPANA

1989 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)

PRODUCCION (t):
. Magnesita cruda 430 778 444 350 558 237 418 184

Contenido MgO 165 881 172 416 215 288 161 917 .
. Magnesita calcinada 166 974 158 828 126 241 133 032 123 000

Contenido MgO 138 467 132 052 113 064 110 880 102 459
VALOR PRODUCCION (10° 3 352 347 3 231 584 2 605 290 2 371 758 .
PTA.)
EMPLEO TOTAL 324 320 302 242 4

FUENTE: Estadistica Minera de Espafia. Ministerio de Industria y Energia
p): Provisional; e¢): Estimado

Segin la estadistica Minera, la distribucién provincial de la produccién de magnesita calcinada

en 1992 fue la siguiente:

PRODUCCION DE MAGNESITA EN ESPANA

PROVINCIAS Mineral (t) Contenido en Valor (10°PTA.) % sivalor
MgO ()

Navarra 88 952 73 872 1 744 311 73,5

Lugo 44 080 37 008 627 446 26,5

TOTAL 113 032 110 880 2 371 758 100,0

No existen datos oficiales sobre las reservas de magnesita a nivel nacional. Unicamente existe la

eran de 10 Mt seguras y 30 Mt posibles.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES
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estimacion que hace ya muchos afios (1982), hizo la revista "Industrial Minerals" sobre las reservas de

Magnesitas de Navarra, que las cifraba en 20 Mt seguras y 50 Mt posibles; las de Magnesitas de Rubian




1.3.- COMERCIO EXTERIOR

Las importaciones de magnesita calcinada en 1993 ascendieron a 78 563t valoradas en 1 930
MPTA. El 44% de las mismas procedieron de paises comunitarios, principalmente de Italia, con el 23%
del total importado, seguido de Grecia, con el 7% y Paises Bajos, con el 6% y en menores cantidades,
Alemania. Fuera del drea comunitaria fue la R.P. China con el 20% el segundo abastecedor de magnesita
calcinada a la industria espaiiola, le siguié Austria, con el 10%, y otros paises con cantidades menores,

Turquia, Méjico, etc.

En 6xidos de magnesio, las compras al exterior alcanzaron las 6 090 t, valoradas en 500 MPTA.
Mis del 40% de estas compras tuvieron su origen en la U.E., Reino Unido, Francia y Alemania fueron
nuestros principales suministradores. Estados Unidos fue el de mayor peso, el 30% del total, seguido de
la R.P. China y Japdn. Por lo que respecta a la magnesita sin calcinar, tiene poca importancia 739 t y 58

MPTA. Austria, Africa del Sur, U.E. y Estados Unidos son el origen de dichas importaciones.

Las exportaciones se basan fundamentalmente en las ventas de magnesita calcinada, las cuales se
cifraron en 65 827 t y 1 242 MPTA. El principal mercado son los paises de la U.E., los cuales
absorbieron el 89% de nuestras exportaciones totales. Francia y el Reino Unido, con el 47% y 31%
respectivamente son los que consumen mayor cantidad de magnesita calcinada espafiola. Alemania es otro
importante mercado, y a mds distancia Portugal. Fuera de la U.E., son Finlandia, Suiza y Suecia, es

decir, los paises nordicos son nuestros principales compradores.

Las exportaciones de magnesita sin calcinar descendieron aparatosamente a lo largo del afio 1993,
siendo tan solo de 9 772 t. Como en el caso de la magnesita calcinada, la U.E. sigue siendo nuestro
primer mercado, absorbiendo en, el 81% de las ventas de magnesita calcinada. Francia, Dinamarca y
Portugal son los paises de destino. Libia, fuera de la U.E., es el Gnico pais que importd magnesita de
Espafia. El déficit total del comercio exterior de magnesita en 1993, se situ6 en los 1 213 MPTA, cifra

superior a la de 1992,
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PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE
MAGNESITA CALCINADA
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PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE OXIDO

DE MAGNESIO
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COMERCIO EXTERIOR DE MAGNESITA

1989 1990 1991 1992 1993 p)
IMPORTACIONES:
Cantidad (t):
. Magnesita calcinada 73 638 T2 541 67 717 78 023 78 563
. Oxidos de magnesio 6 576 4 695 5 407 4 962 6 090
. Magnesita sin calcinar 913 883 372 302 739
Valor (10° PTA.):
. Magnesita calcinada 2 571 477 2 270 741 1 863 839 1 966 449 1 930 780
. Oxidos de magnesio 750 047 533 716 550 710 455 270 500 440
. Magnesita sin calcinar 57 547 49 849 23 896 31217 58 146
EXPORTACIONES: ‘
Cantidad (t):
. Magnesita calcinada 80 592 76 363 67 642 68 295 65 827
. Oxidos de magnesio 16 422 1877 1153 1 604
. Magnesita sin calcinar 15 310 20 937 9 516 10 540 226
Valor (10° PTA.):
. Magnesita calcinada 1 405 241 1 387 008 1 147 877 1 153 670 1 241 646
. Oxidos de magnesio 5182 8 319 31 780 21 829 25432
. Magnesita sin calcinar 237 446 324 759 133 811 176 815 9772

FUENTE: Estadistica de Comercio Exterior de Espaia.
p): povisional

2.- PANORAMA MUNDIAL

El afio 1993 fue, para el mercado de la magnesita, un afio de ajuste, tanto desde el lado de la
oferta, con la aparicién de Australia como pais productor, y la reestructuracion de las producciones de
otros paises como desde el de la demanda, con signos de recuperacién en el consumo de magnesita en los

Estados Unidos y en los paises del Extremo Oriente, y un minimo resurgimiento en Europa.
Asi con todo, la produccion mundial estimada de magnesita para 1993 fue de 3,1 Mt de magnesio

contenido, segin datos del USBM. Esta cifra es ligeramente inferior a la de 1992, que confirma la

tendencia iniciada en 1990 a estabilizarse la produccién en los 3,0 Mt aproximadamente.
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La R.P. China fue el mayor productor mundial, con el 24% del total. Le siguen en orden de
importancia, Corea del Norte, con el 15%, Turquia, con el 14%, Rusia con el 9% y Austria y Australia,
con el 8% cada uno. Estos cinco paises concentran mas del 75% de la oferta mundial de magnesita. Con
relacion a otros anos, es de destacar la irrupcion en el mercado mundial de magnesita de Australia, la cual

en 1992 llevo a pleno rendimiento las operaciones de la empresa Queesland Magnesia (G Mag).

La capacidad mundial de magnesita cruda (Co,Mg), se estima en unos 19 Mt, la mayor parte de
la cual se localiza en los paises del Este de Europa y de Asia. En 1992, la produccion fue de 18,8 Mt de
magnesita cruda. No obstante, a finales de 1992 se empez6 a detectar una ligera recuperacion en las
industrias consumidoras de magnesita en Estados Unidos, en los paises industrializados y en los vaivenes

de los paises del Este de Europa.

Igual tendencia estd registrando el consumo de magnesita en la agricultura, construccién e industria
quimica, donde el consumo de magnesita tiende a desaparecer, estando en una fase totalmente comatosa.
Otras aplicaciones, por el contrario, tienen buenas perspectivas, con son su utilizacion en aplicaciones

medioambientales.
En el sector de refractarios, el cual absorbié el 68% de la magnesita consumida en Estados

Unidos, la demanda de magnesita calcinada a muerte se redujo en respuesta al bajo nivel de produccién

de la industria siderirgica y la del cemento
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PRODUCCION MUNDIAL DE MAGNESITA (10% contenido)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 e)
R.P. China 576 576 749 749 750
Corea del Norte 548 432 461 461 460
Turquia 346 231 238 461 450
Rusia 526 461 404 317 300
Austria 346 346 320 274 250
Australia = = - 236 250
India 134 144 144 159 150
Espafia 208 173 144 144 140
Checoslovaquia 173 173 159 101 100
Grecia 259 248 259 72 100
Brasil 115 79 101 72 70
Serbia y Montenegro - - - 56 30
Yugoslavia 116 101 61 - -
Otros paises 116 126 110 105 100
TOTAL 3 459 3 090 3 150 3 200 3150

FUENTE: Mineral Commodity Summaries 1994 - USBM.

e): estimado
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