MOLIBDENO

1.- PANORAMA NACIONAL

No hay produccién de minerales de molibdeno, ni se conocen indicios de yacimientos de este

elemento en territorio nacional.

Las importaciones de materias primas minerales de molibdeno, fundamentalmente molibdenita
tostada y ferromolibdeno, descendieron nuevamente en 1992 tanto en valor como en contenido, sumando
1 480,4 t de Mo contenido con un valor de 1 070 MPTA (Cuadros Mo-I y II). Las exportaciones, muy
modestas, supusieron 13 t de Mo cont. y un valor de 17 MPTA; en general, se trata de reexportaciones.
La balanza comercial es, pues, deficitaria, alcanzando en 1992 el nivel mas bajo de los dltimos siete afios

(-1 054 MPTA).

La molibdenita tostada procedié principalmente de Chile (75,2%) y de Estados Unidos (21%);
los molibdatos, de la Unién Europea (84,4 %) y China (15,6%); el molibdeno en polvo, de Estados Unidos
(93,2%) y las chatarras, de Alemania (100%). En cuanto al ferromolibdeno y los semielaborados, los
graficos adjuntos reflejan la procedencia porcentual de las importaciones; el 59,3% de las del primero y

el 50,7% de las de los segundos se adquirieron en paises de la Unién Europea.

El1 86,9% de las exportaciones correspondieron al ferromolibdeno, habiéndose dirigido éstas

en su totalidad a Portugal.

La demanda aparente de materias primas minerales de molibdeno descendié en 1992 a 1
522,4 t de metal contenido (Cuadro Mo-IIl), con fuertes recortes en concentrados tostados y
ferromolibdeno y menores en metal bruto y semielaborados. La dependencia exterior es muy elevada, del

orden del 96-97%, no siendo total gracias a la modesta recuperacién de chatarras de acero al Cr-Ni-Mo
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y otras, estimada en dicho afio en unas 55 t de Mo cont. También se obtienen unas 40 t/a de Mo cont.
en catalizadores agotados por la industria petroquimica, pero su recuperacion se hace en el extranjero, no
contemplando ademas este producto la norma comunitaria, por lo que no ha sido tenido en cuenta en el

balance.

La crisis reciente del sector de ferroaleaciones ha cambiado sustancialmente la estructura del
aprovisionamiento, cambio que se refleja en el peso decreciente del consumo de concentrados y en el

paralelo incremento de las importaciones de ferromolibdeno:

1987 1990 1991 1992
Concentrados 91,5 56,3 52,1 453
Ferromolibdeno 4,1 36,8 39,8 42,8
Oxidos y sales 1,6 23 3,5 5,1
Metal, chatarras y semielaborados 2,8 4,6 4,6 6,8
TOTAL.... 100,0 100,0 100,0 100,0

La produccion estimada de molibdeno para ese afio fue de 95 900 t de metal contenido. El
mayor productor mundial de molibdeno es Estados Unidos con 45 400 t y el 47% de la produccion total
mundial. Otros productores importantes fueron la CEI, que supuso el 16% del total y Chile, el 15%. Los

paises de economia de mercado aportaron al mercado alrededor del 88% de la produccidn total.
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2.- PANORAMA MUNDIAL

El mercado del molibdeno mejord durante el afio 1993, con una mejora del 50% en sus
precios, ante una oferta no suficiente para satisfacer la creciente demanda. Ademads se produjo la union
en una sola de las dos principales empresas del mercado, AMAX y Cyprus Mineral Co., con lo cual se

formé el principal productor mundial de molibdeno.

La produccion estimada de molibdeno para ese afio fue de 95 900 t de metal contenido. El
mayor productor mundial de molibdeno es Estados Unidos con 45 400 t y el 47% de la produccion total
mundial. Otros productores importantes fueron la CEI, que supuso el 16% del total y Chile, el 15%. Los

paises de economia de mercado aportaron al mercado alrededor del 88% de la produccidn total.

La oferta mundial de molibdeno procede de cuatro fuentes diferentes: como subproducto de
la mineria del cobre; de la produccién minera de molibdeno; importaciones de la R.P. China y del
molibdeno recuperado en los procesos catalizadores del petréleo. De todas estas fuentes ordenadas segin
su importancia en volimen, dnicamente el molibdeno como mineral primario afecta a las condiciones del

mercado. El resto de la oferta, un 60% de la misma es ineldstica a los precios del molibdeno.

El uso principal del molibdeno es en la industria quimica, empleandose en aceros, fundicidn,
superaleaciones, aleaciones y como metal refractario. En las aplicaciones de compuestos quimicos

relacionadas con el acero, el molibdeno se utiliza principalmente en forma de 6xido o de ferromolibdeno.
La estructura del consumo en los paises de economia de mercado durante 1993 fue la

siguiente: aceros especiales para construccion, 36 %; acero inoxidable, 32 %; superaleaciones, 13%; aceros

para corte, 7%, fundicién 7%, industria quimica, 13%.
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PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MOLIBDENO (10° t de Mo contenido)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)
EE.UU. 63.1 61.6 53,4 49.0 454
CEI 11,5 11,5 10,0 15,0 15,0
Chile 16.6 13,8 14,4 14,8 14,9
Canadi 13,7 13,6 11,5 8,9 9,8
Pertd 32 2,5 3,0 3.1 3,0
Méjico 42 3,2 2,6 2.3 2.4
R.P. China 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Mongolia 1.2 1,2 1,0 1.5 1.8
Otros Paises 1,2 1,2 1.1 1.4 1.6

TOTAL MUNDIAL.... 1167 110,6 99,0 98,0 95,9

FUENTE: Mineral Commodity Summaries 1994 - USBM.
p): Provisional; e): Estimado

-335 -




