VANADIO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

No hay oferta nacional de vanadio primario, que los paises productores obtienen como
coproducto del beneficio de ciertos minerales de hierro, uranio o fésforo, o bien recuperan de residuos

petroliferos o de catalizadores agotados.

No existen datos publicados sobre posibles recursos de vanadio en territorio nacional. No
obstante, los indicios conocidos son muy numerosos, ligados sobre todo a mineralizaciones de elementos
radiactivos: los vanadatos de uranio son relativamente frecuentes en las areniscas permotriasicas de Mon-
teany (Huesca), mina Eureka (Pobla de Segur, Lérida), Paracuellos (Madrid), Borox (Toledo) y otras
localidades, y en las pizarras de Encinasola (Badajoz), y el vanadio se presenta también en forma de

vanadatos en los carburanos de Collado Verde (Cazorla, Jaén), en mina Eureka y en Epila (Zaragoza).

El aprovisionamiento del exterior de materias primas minerales de vanadio se compone
fundamentalmente de ferrovanadio (85% del total en valor y 90,8% en contenido), complementado con
vanadatos (12,1 y 7,3%), oxidos distintos del pent6xido y algunos kg de chatarras y semielaborados
(Cuadros V-1 y V-II). Las exportaciones de 1992, que sumaron 2 MPTA y 3,8 t de V contenido, estu-
vieron integradas exclusivamente por cenizas y residuos metaldrgicos y por unos kg de manufacturas. La
balanza comercial es permanentemente deficitaria, aunque de saldo negativo modesto: -333 MPTA en
1992, el mis bajo de los dltimos 7 afios, debido al descenso de los precios del ferrovanadio. Al carecer
de produccidn nacional y ser‘ la recuperacion de chatarras (principalmente de aceros aleados especiales)

muy reducida, la dependencia es muy elevada, del orden del 98%.
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La totalidad de las compras de 6xidos y de chatarras se efectuaron en Alemania, y en el Reino
Unido las de semielaborados. El ferrovanadio se adquirio en Austria (42,5%), Alemania (30,1%), Bélgica

(26,5%) y otros (0,9%).

Las poco relevantes exportaciones de cenizas se dirigieron integramente a Estados Unidos,

y las de semielaborados a la Argentina.

La demanda aparente de materias primas minerales de vanadio creci6 ligeramente en 1992,
hasta 203,3 t de metal contenido (Cuadro V-III). El abastecimiento a la industria de 1? transformacién

se efectud como sigue, en porcentajes de metal contenido:

1990 1991 1992
Ferrovanadio 87,0 87,3 90,8
Vanadatos 11 L7 9,1 A
Oxidos 0,6 1,9 1.9
Metal y Chatarras 0,7 L7 -
TOTAL.... 100,0 100,0 100,0

La recuperacion de chatarras de vanadio es desconocida, habiéndose estimado como un

minimo la cuantia de las exportaciones, cuando éstas han existido.

2.- PANORAMA MUNDIAL

Tres paises, Africa del Sur, Rusia y R.P. China se reparten la produccion mundial de
minerales de vanadio, que en 1993 se estimé en 2& 000 t de metal contenido, sin incluir la produccion
de Estados Unidos, cuyos datos no indica el U.S. Bureau of Mines, debido al secreto estadistico que rige
en este pais cuando el nimero de empresas productoras es muy reducido. La produccién mundial,

excluido Estados Unidos, registré un aumento del 5% respecto a 1992.
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La principal fuente de vanadio continia siendo las magnetitas vanadiferas, localizadas en la
Africa del Sur Rusia y la R.P. China. Pequefias cantidades de vanadio se obtienen del petrdleo
(Venezuela), de los minerales de uranio (Estados Unidos) y de las escorias de las fundiciones de hierro

(Canada).

El vanadio que se utiliza fundamentalmente en la industria del acero (80% del vanadio es
consumido por esta industria), como elemento de aleacion en la fundicion, registré durante el afio 1993,
una demanda estabilizada, gracias a los aumentos en la produccion de acero de Estados Unidos, Japon y
R.P. China, que compensaron una menor produccién de los paises europeos, principalmente la CEI,

Francia y Alemania.

El sector de los no férreos, consume el 10% del vanadio con destino a las aleaciones para

aplicaciones aeroespaciales. El resto es utilizado para la industria quimica.

Como resultado de la menor produccion de acero en Rusia, el mercado occidental dispuso
de cierta cantidad de vanadio adicional, que unido a las de 6xidos procedentes de la R.P. China, hicieron
que los precios bajasen hasta los 1,3 $/Ib a mitad del afio, aunque a finales de afio se recuperase

ligeramente.

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE VANADIO (t metal contenido)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)
Africa del Sur 16 375 17 000 13 400 15 000 15 000
Rusia 9 616 9 500 8 500 7 000 8 000
R.P. China 4 356 6 700 4 500 4 700 5 000
TOTAL 30 527 33 200 26 40 . 26 700 28 000

FUENTE: Mineral Commodity Summaries 1994 (U.S. Bureau of Mines).

e): Estimado
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