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ALUMINIO  
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

España no dispone de minerales de aluminio aptos para la extracción 
de este metal a través de su transformación en alúmina, que es la única 
tecnología económicamente viable existente a nivel mundial. 

 
Anualmente se producen unos centenares de t bauxita de calidad 

refractaria o para cementos aluminosos en una explotación de MIRESA (mina 
Purísima nº 1619) ubicada en Horta de San Juan (Tarragona), con un contenido 
medio en torno al 38% de Al

2
O

3
. Coyunturalmente, Refractarios GRESA,S.A. 

extrae algunas cantidades de arcillas bauxíticas en su mina San Miguel, en 
Fuentespalda (Teruel). Los datos de producción más recientes recogidos por 
la Estadística Minera de España llegan hasta el año 1993, y son los 
siguientes: 
 

AÑO PRODUCCIÓN (t) CONTENIDO (t Al2O3) VALOR (MPTA) 

1990 739 281 1,516 

1991 556 211 0,556 

1992 532 202 0,532 

1993 200 66 0,200 

  Fuente: Estadística Minera de España 
 
En los años siguientes a la Guerra Civil se efectuaron notables 

esfuerzos, promovidos por el COMEIN, por beneficiar las bauxitas catalanas y 
del Maestrazgo, construyendo la sociedad La Alquimia en Tarragona una planta 
de alúmina de 5 kt/a de capacidad. El posterior acceso de la industria 
española al mercado mundial de la bauxita y la entrada de capital y 
tecnología de las multinacionales del aluminio, nada interesadas en las 
bauxitas nacionales, supuso el final de las citados intentos autárquicos.  

 
En el momento presente el sector del aluminio primario no está 

amenazado por la escasez y el encarecimiento excesivo de la bauxita, sino 
por la fuerte incidencia de los costes energéticos (que propicia la 
constante expansión del reciclado de chatarras) y por el exceso de capacidad 
productiva mundial de metal de 1ª fusión, acentuada por la entrada en el 
mercado libre de los países del Este. En consecuencia, no es de esperar que 
a medio plazo se aborde la explotación de nuestros yacimientos de bauxita. 
 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El atractivo económico de nuestras bauxitas, en comparación con las 
similares de Francia, Hungría, Yugoslavia, etc, nunca ha sido excesivo, por 
lo que no se dispone de datos para efectuar una cubicación en el sentido 
estricto del término. Patterson (World bauxite resources, USGS Prof. Paper, 
1986) estimó los recursos españoles en unos 150 Mt, repartidos en diversos 
yacimientos de la región subpirenaica catalana (Tuxent-Aliñá, Peramola, 
Camarasa), de la Cordillera Prelitoral (La Llacuna, Sta. Mª de Miralles, S. 
Juan de Mediona) y de la zona Fuentespalda-Beceite-Horta de S. Juan (Teruel 
y Tarragona). 

 
Estos yacimientos son de tipo cárstico (relleno de huecos formados 

por disolución de calizas o dolomías) y encuadrables en el subtipo 
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mediterráneo, caracterizado porque los carbonatos que alojan la bauxita se 
encuentran interestratificados en series sedimentarias mesozoicas. La 
mineralogía fundamental es boehmita (ocasionalmente, gibbsita y diáspora), 
hematites (goethita), caolinita, sílice y rutilo (anatasa). 
 

Se han citado indicios en Zarzadilla de Totana (Murcia), en el 
subbético mesozoico, también de tipo cárstico pero con gibbsita dominante, 
así como la presencia de diáspora en Portillo de Luna (León), en calizas 
estefanienses, y de gibbsita y norstrandita en Haro (La Rioja), 
interestratificadas en una facies tipo Utrillas.  

 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

 
El cuadro Al-I recoge la evolución del comercio exterior de materias 

primas de aluminio durante el trienio 1992-94, tanto en tonelaje bruto como 
en valor, mientras que el cuadro Al-II lo hace en metal contenido a lo largo 
del quinquenio 1990-94.  

 
Las principales partidas importadoras en razón de su valor fueron, en 

1994, las mismas que en años anteriores: semielaborados (49,4% del total), 
sobre todo los realizados con aluminio aleado; el metal bruto (28,6%), prin-
cipalmente sin alear; la bauxita cruda metalúrgica (11,4%) y las chatarras y 
cenizas (5,9%), suponiendo el 4,7% restante la bauxita de grados 
refractario, abrasivo y químico, y la alúmina. En metal contenido, la 
bauxita metalúrgica ocupó el primer lugar (66,4%), seguida por el metal 
bruto (14%), los semielaborados (10,7%), chatarras y cenizas (4%) y bauxita 
no metalúrgica y alúmina (4,9%). Hay que destacar el fuerte incremento 
registrado respecto a 1993 en todas las partidas, tanto en valor como en 
contenido, excepto en alúmina hidratada, metal aleado de 2ª fusión y 
cenizas. En total, las importaciones habidas en 1994 sumaron 826 618 t de Al 
contenido, con un valor de 79 566 MPTA, cifras que representan aumentos del 
15,8% y del 33,5%, respectivamente, en relación al año anterior. 

 
Las exportaciones de 1994 estuvieron integradas fundamentalmente por 

semielaborados (56,8% en valor y 52,3% en contenido), metal bruto, sobre 
todo el aleado (34,7% y 22,5%), y alúmina (7,8% y 24,5%). Cabe señalar el 
fuerte aumento de las ventas al exterior de semielaborados, tanto sin alear 
como aleados (+ 68% respecto a 1993), que compensaron sobradamente los 
descensos de las de metal bruto sin alear, chatarras y alúmina hidratada. En 
conjunto, se exportaron 614 057 t de Al contenido (+ 46,1%), por un valor de 
86 768 MPTA. El saldo de la balanza comercial de materias primas minerales 
de aluminio fue, pues, nuevamente positivo en 1994 (+7 202 MPTA), pareciendo 
confirmar la recuperación iniciada el año anterior, frente al déficit de 6 
684 MPTA de 1991 (cuadro Al-III). 
 

La totalidad de la bauxita metalúrgica (cruda) se adquirió en Guinea, 
en tanto que la calcinada (calidades refractaria, abrasiva y química) 
procedió de China (55,9%), Guayana (20,3%) y otros (23,8%). El 96% de la 
alúmina provino de la Unión Europea (principalmente de Alemania, 47,6%, y de 
Francia, 42,3%), así como el 81,1% del aluminio semielaborado (8,5% de EEUU, 
4,3% de Venezuela, 1,3% de Suiza). En cuanto al metal bruto sin alear y 
aleado y a las chatarras, en los gráficos adjuntos puede observarse la 
estructura de las importaciones. 

 
En líneas generales, las exportaciones están mucho más diversificadas 

que las importaciones, siendo muy elevado el número de países de destino. 
Los gráficos adjuntos recogen la distribución porcentual de nuestras ventas 
externas de alúmina, Al bruto aleado y de semielaborados, careciendo de re-
levancia las de metal sin alear (95,4%, UE; 4,1%, Suecia) y chatarras 
(88,4%, UE). 
 
 



 47 

1994 - IMPORTACION DE Al BRUTO SIN ALEAR

Rusia

Surinam
Brasil

Ghana
Ucrania

Rumania

Francia

Otros

12,8 %
6,3 %

4,3 %

4,2 %

14,3 %

41,5 %
13,0 %

3,6 %

  
1994 - IMPORTACION DE Al BRUTO ALEADO

Francia

Noruega

Alemania

Rusia Ghana

Ucrania

Brasil

Otros

11,0 % 8,5 %

7,5 %

4,9 %

11,1 %

24,3 %

16,8 %

15,9 %

  
1994 - IMPORTACION DE CHATARRAS

Francia

Portugal

P. Bajos Alemania
R. Unido

Otros

41,4 %

19,3 %

11,9 %

16,2 %

4,6 %

6,6 %
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1994 - EXPORTACION DE Al BRUTO ALEADO

Portugal

Italia

Francia

Alemania

Japón
Turquia Otros

21,4 %

7,7 %

31,7 %

17,2 %6,2 %
6,6 %

9,2 %

  
1994 - EXPORTACION DE ALÚMINA

Rusia

P. Bajos

R. Unido

Finlandia

Suecia Polonia
Otros

6,9 %

8,4 %

32,0 %

20,7 %
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9,4 %

7,1 %

  

1994 - EXPORTACION DE Al MANUFACTURADO

EEUU
Brasil

Siria

Japon

Líbano

Otros
UE

5,7 %

26,6 %
15,0 %

20,8 %7,8 %

16,9 %

7,2 %
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CUADRO Al-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ALUMINIO (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Bauxita cruda 1 756 768 7 527,580 1 546 166 6 861,456 1 769 985 9 067,806 − − − − − − 
   - Bauxita calcinada 55 952    702,544 40 139    549,490 53 689     758,513 440 28,148 436 11,034 43 1,274 

Total  8 230,124  7 410,946  9 826,319  28,148  11,034  1,274 
II.- Oxidos e hidróxidos             
   - Alúmina calcinada 23 806 1 742,846 22 091 1 713,828 26 084 1 774,372 310 543 5 192,907 211 821 3 901,955 259 136 5 956,905 
   - Alúmina hidratada 14 605    640,954 18 111    771,938 8 833 1 162,974 31      13,428 83 771 1 296,848 49 064    789,899 

Total   2 383,800  2 485,766  2 937,346  5 206,335  5 198,803  6 746,804 
III.- Ferroaleaciones             
   - FeSi/Al-MnAl-AlCa 4 3,372 7 5,310 sd sd − − − − − − 
IV.- Metal bruto             
   - Sin alear 43 477 5 934,328 68 306 10 028,241 94 223 17 835,000 15 671 2 053,670 9 857 1 482,063 3 738 731,000 
   - Aleado, 1ª fusión 22 144 3 666,889 15 149 2 747,554 18 886 4 333,000 101 192 15 290,565 120 147 20 903,577 102 963 21 888,000 
   - Aleado, 2ª fusión 6 140      885,194 4 914    861,962 3 431      626,000 21 139   2 944,296 37 763   4 896,409 39 387   7 515,000 

Total  10 486,411  13 637,757  22 794,000  20 288,531  27 282,049  30 134,000 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras 14 663 1 381,666 21 927 1 880,419 36 741 4 346,000 14 084 1 386,155 16 052 1 713,447 4 688 625,000 
 VB- Cenizas 33 362 1 179,042 27 317 894,606 7 233    353,379 692      42,825 602      32,010 − − 

Total  2 560,708  2 775,025  4 699,379  1 428,980  1 745,457  625,000 
VI.- Metal trabajado             
   - Polvo y partículas 537 198,627 680 251,355 821 324,000 31 13,373 231 54,513 233 49,000 
   - Barras, etc, sin alear 38 857 13 741,921 28 969 10 895,243 38 317 15 282,000 44 283 11 914,348 50 722 13 159,696 236 556 22 862,000 
   - Barras, etc, aleadas 40 588 18 094,955 52 458 22 129,130 53 727 23 703,000 44 098 13 878,473 62 389 16 065,848 89 875 26 350,000 

Total  32 035,503  33 275,728  39 309,000  25 806,194  29 280,057  49 261,000 
TOTAL  55 699,918  59 590,532  79 566,044  52 758,188  63 517,400  86 768,078 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas.  
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CUADRO Al-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ALUMINIO (t Al contenido) 

 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Bauxita cruda 576 189 577 153 544 445 479 311 548 695 − − − − − 
- Bauxita calcinada   28 881   32 837   25 169   17 823   23 838 532 251 198 196 19 

Total 605 070 609 990 569 614 497 134 572 533 532 251 198 196 19 
II.- Oxidos y sales           

- Alúmina calcinada 12 977 11 486 12 498 11 597 13 694 121 213 128 480 161 482 110 147 134 750 
- Alúmina hidratada   4 724   5 311   5 056   6 158   3 003   16 510   18 646          11   27 644   16 191 

Total 17 701 16 797 17 554 17 755 16 697 137 723 147 126 161 493 137 791 150 941 
III.- Ferroaleaciones 8 15 2 3 sd 4 2 − − sd 

IV.- Aluminio bruto           

- Sin alear 15 400 35 910 43 477 68 306 94 223 8 515 19 576 15 671 9 857 3 738 
- Aleado, 1ª fusión 8 950 20 229 21 258 14 543 18 130 81 496 81 650 97 144 115 341 98 844 
- Aleado, 2ª fusión   5 803   4 465   5 526   4 422     3 038   12 070   16 645   19 025   33 987   35 448 

Total 30 153 60 604 70 261 87 271 115 391 102 081 117 871 131 840 159 185  138 030 
V.- Recuperación           

- Chatarras 20 005 12 870 12 161 17 541 28 855 3 078 6 103 11 809 12 841 4 120 
- Cenizas   9 877 10 753 20 017 16 390    4 340      12    133      414    361 − 

Total 29 882 23 623 32 178 33 931 33 195 3 090 6 236 12 223 13 202 4 120 
VI.- Metal trabajado           

- Polvo y partículas 347 544 520 659 796 71 35 30 224 226 
- Barras, etc, sin alear 35 454 35 862 38 723 28 892 38 194 29 386 46 538 44 101 50 605 235 376 
- Barras, etc, aleado 34 678 41 550 37 696 48 402 49 762 29 613 31 517 41 414 59 186   85 345 

Total 70 479 77 956 76 939 77 953 88 752 59 070 78 090 85 545 110 015 320 947 
TOTAL 753 293 788 985 766 548 714 047 826 568 302 500 349 576 391 299 420 389 614 057 
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CUADRO Al-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : ALUMINIO  (t Al contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI)* 

Recuperación 
 (PV) ** 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 695 54 000 552 272 194 516 412 451 + 6 182,875 0,17 % 13,3 % 86,7 % 91,0 % 

1987 211 68 000 626 107 221 675 472 643 − 4 713,350 0,04 % 14,4 % 85,6 % 90,2 % 

1988 502 85 000 597 463 300 543 382 422 − 2 770,238 0,17 % 22,3 % 77,7  % 87,5 % 

1989 195 77 600 665 300 294 578 448 517 + 3 159,109 0,04 % 17,3 % 82,7 % 89,5 % 

1990 148 86 700 753 293 302 500 537 641 − 6 581,706 0,03 % 16,1% 83,9 % 89,7 % 

1991 112 96 000 788 985 349 576 535 521 − 6 684,573 0,02 % 17,9 % 82,1 % 89,1 % 

1992 107 96 500 766 548 391 299 471 856 − 2 941,730 0,02 % 20,5 % 79,5 % 88,8 % 

1993 35 103 500  714 047 420 389 397 193 + 3 926,868 − 26,1 % 74,7 % 87,3 % 

1994 sd 104 000 826 568 614 057 316 511 + 7 202,034 − 32,8 % 67,2% 88,8 % 

 
   * Fuente: Estadística Minera de España 
 ** Aluminio secundario.  Fuente: ASERAL, reproducido por el Anuario 1994 de la Asociación Española del Plomo 
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El cuadro Al-III recoge la evolución reciente del abastecimiento 

nacional de materias primas minerales de aluminio. El consumo aparente 
descendió en 1994 por cuarto año consecutivo, sumando 316 561 t de metal 
contenido, el valor más bajo de los últimos nueve años. A pesar de que las 
importaciones (integradas principalmente por bauxita) alcanzaron la cifra 
récord de 826 618 t de Al contenido, el fuerte crecimiento de las 
exportaciones (+46%), compuestas sobre todo por metal bruto y 
semielaborados, propició que el saldo de la balanza comercial arrojase un 
superávit de 7 202 MPTA. La dependencia técnica bajó al 67,2%, a causa del 
descenso del consumo aparente y del sostenimiento del nivel de reciclado, 
pero la económica persistió en torno al 89%, evidenciando que el 
mantenimiento del esfuerzo exportador precisa de cuantiosas importaciones. 

 
La industria de 1ª transformación se ha abastecido de materias primas 

minerales de aluminio, durante el período 1990-1994, en los porcentajes de 
Al contenido que se indican en el cuadro siguiente: 

 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Bauxita metalúrgica 78,2 76,9 76,3 70,9 68,9 
Bauxita refractaria y química 3,9 4,3 3,5 2,6 3,0 
Aluminio bruto sin alear 2,5 2,2 3,9 8,7 11,4 
Chatarras y cenizas   15,4   16,6   16,3   17,8 16,7 

TOTAL.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Se manifiesta un claro descenso del peso de la bauxita metalúrgica, 

paralelo a los aumentos paulatinos del de las importaciones de metal bruto 
sin alear y  de las chatarras. 

 
La producción nacional de alúmina, en 1993, fue de 966 816 t para la 

calcinada (metalúrgica) y de 91 694 t para la hidratada, sumando ambas 1,021 
Mt en 1994. El único fabricante es Alúmina Española,S.A. (integrada en el 
grupo INESPAL, perteneciente a TENEO), en su planta de San Ciprián (Lugo). 
El 70%, aproximadamente, de la alúmina calcinada obtenida se empleó en la 
metalurgia extractiva del aluminio (30% restante, a exportación) por el 
grupo INESPAL en sus tres factorías de San Ciprián (perteneciente a su 
filial Aluminio Español, S.A., con 188 kt/a de capacidad) y La Coruña (78 
kt/a) y Avilés (80 kt/a), ambas de la filial INESPAL METAL; la producción de 
metal primario alcanzó 364 256 t en 1993 y 338 100 t en 1994. 
 

La producción nacional de metal secundario se estima en 103,5 kt en 
1993 y 104 kt en 1994, siendo las principales empresas recicladoras REFINALSA (en la 
que REMETAL se ha quedado con el 100% tras adquirir el 50% que poseía 
INESPAL), ALUMINIO CATALAN, S.A. (ALCASA) e INDUSTRIA NAVARRA DEL ALUMINIO, S.A. Es 
de señalar que el aluminio de recuperación supuso, en 1994, el 32,8% del 
consumo aparente total de materias primas minerales de este metal.  

 
El 10%, aproximadamente, del consumo total de materias primas 

minerales de aluminio se utilizó en aplicaciones no metálicas (9% 
refractarios, 1% cementos aluminosos) y el 90% restante como metal, para 
construcción, automoción, industria eléctrica, envases, artículos domésticos 
y otros usos. 

 
Siguiendo el acuerdo adoptado en Bruselas por la UE, Rusia, EEUU, 

Canadá, Australia y Noruega, INESPAL anunció en febrero la reducción de su 
producción en 37 kt a partir de abril y durante un período de 18 a 24 meses, 
repartiendo los recortes entre las plantas de Avilés y La Coruña. El plan de 
ajustes incluyó el cierre en abril de la planta de extrusión de Alicante, y 
la venta de su 50% en REFINALSA (Valladolid) a REMETAL, ya acordada el año 
anterior. 
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 Con unas pérdidas de 36 000 MPTA en 1993 y de 23 000 MPTA en 1994, y 
fracasados los intentos de dar entrada a un socio financiera y 
tecnológicamente cualificado, el grupo estatal TENEO, principal accionista 
de INESPAL, se esfuerza ahora en su venta en bloque o, en su defecto, por 
partes. En este sentido se está negociando la venta de la División de 
Extrusión a Hydro Aluminum, filial de la noruega Norsk Hydro; INESPAL 
Extrusión, con central en Noblejas (Toledo), cuenta con las filiales 
Ferroperfil (Alicante), Iongraf (Pamplona), Perfialsa (La Coruña) y 
Alufrance Services (Montpellier). 

 
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 

 
La industria del aluminio se caracterizó en 1994 por los esfuerzos 

coordinados entre gobiernos y productores de metal primario para recortar 
los niveles de producción, a fin de reducir los stocks e incrementar los 
precios. El acuerdo alcanzado en Bruselas en enero entre la Unión Europea, 
Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega estipuló una reducción en 
torno a 1,5 Mt, de los que 500 kt corresponderían a Rusia. Pechiney anunció 
una disminución de 120 kt (62 kt en Francia y el resto en Holanda, Grecia, 
Australia, Canadá y Camerún), e INESPAL la ya comentada de 37 kt; las 
restantes compañías implicadas no han hecho públicos sus recortes. 

 
Este acuerdo ha dado sus frutos, pues los precios se recuperaron a 

niveles similares a los vigentes en 1989, con ayuda seguramente de la huelga 
sufrida por TOMAGO, principal fundidor australiano, cuya repercusión se 
estimó en una reducción de 260 kt, y por las dificultades de Valco Kayser en 
Ghana (100 kt), ante la falta de energía a causa de la sequía. Por su parte, 
los stocks del LME se redujeron en 811 725 t, situándose a final de año en 
1,675 Mt. 

 
La producción de aluminio secundario en el mundo occidental alcanzó 

6,334 Mt en 1994, suponiendo el 30,5% de la producción total de metal 
refinado del mismo, con una tasa de crecimiento anual acumulativa en el 
período 1985-1994 del 5,17%, en tanto que el primario sólo lo hizo en el 
1,8%. 

 
La demanda mundial de aluminio primario más secundario, en 1994, se 

calcula en 27 Mt, de los que el primario aportó 19,425 Mt. Si se mantuviera 
la recuperación económica, los analistas estiman que el consumo primario 
crecerá en un 2% y el total (1ªfusión + 2ªfusión) en un 3%, confirmando la 
tendencia creciente del peso del aluminio reciclado. 

 
 

 2.1.- PRODUCCION MINERA 
 
La producción mundial de bauxita ascendió en 1994 a 111 Mt, un 2,5% 

menos que en el año anterior, aunque la capacidad de extracción es de 148,3 
Mt/a (Minerals Handbook 1994/95). La unión Europea sólo aportó el 2,1% (2,6% 
en 1990), fundamentalmente a través de Grecia, cuyas principales empresas 
explotadoras son Bauxites Parnasse Mining Co. (1,05 Mt), Delfi-Distomon Bau-
xite (0,8 Mt), Greek Helicon Bauxites (300 kt) y Eleusis Bauxite Mines (50 
kt). El otro país comunitario con producción significativa, aunque en claro 
retroceso (1,5 Mt en 1985), es Francia, por medio del grupo estatal Pechi-
ney. Italia produce actualmente algunas decenas de miles de t, y en España 
la producción es simbólica. 

 
Cerca del 60% de la capacidad minera mundial está controlada por 8 ó 

9 compañias multinacionales, entre las que destacan: Aluminum Co. of America 
(ALCOA, Estados Unidos), que controla 17,7 Mt; Western Mining Corp. Holdings 
Ltd. (Australia, 11,2 Mt); Rio Tinto Zinc (RTZ, Reino Unido, 8,9 Mt); ALCAN 
Aluminum Ltd. (Canadá, 6,3 Mt); Alusuisse-Lonza Holdings (Suiza, 5,3 Mt), 
Reynolds Metals Co. y Maxxam Group Inc.(Estados Unidos, 4,6 y 3,7 Mt, 
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respectivamente). La francesa Pechiney, además de en Francia, cuenta con 
intereses mineros en Grecia, Guinea y Australia. 

 
Alrededor del 90% de la producción total de bauxita se destina a la 

fabricación de alúmina, correspondiendo el 10% restante a las calidades re-
fractaria, química y abrasiva; los principales suministradores de bauxita 
refractaria son Guayana, China y Brasil. 

 
Noticia destacada del año fué la disolución, el 31-12-1994, de la 

International Bauxite Association (IBA), tras decidir los miembros todavía 
adheridos (Australia la abandonó hace dos años, la India poco después y 
Brasil no quiso entrar) que "el mercado se ha vuelto más transparente y ya 
no está dominado por unas pocas compañías". 

 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE BAUXITA ( x103 t de mineral) 
  

 1990 1991      1992    1993p 1994e 

Grecia 2 495,9 2 133,5 2 042,1 2 168,0 2 168,0 
Francia 489,8 183,3 104,0 151,0 151,0 
Italia 0,3 8,7 97,5 90,1 23,4 
España 0,7 0,6 0,5 0,2 sd 
      
Australia 40 697,0 40 503,0 39 900,0 41 680,0 41 733,0 
Guinea 16 150,0 17 054,0 15 997,0 17 040,0 17 040,0 
Jamaica 10 936,7 11 608,6 11 359,5 11 172,5 11 571,3 
Brasil 9 875,6 10 364,2 9 365,6 9 409,8 8 280,8 
China 3 655,0 5 926,0 6 000,0 7 260,0 7 000,0 
ex URSS 9 246,0 7 870,0 7 614,0 6 500,0 6 000,0 
India 5 227,0 4 835,0 4 475,0 5 254,6 5 280,0 
Surinam 3 266,8 3 136,3 3 251,9 3 200,5 3 200,5 
Venezuela 786,0 1 514,0 1 117,5 2 914,4 2 540,0 
Guayana 1 424,0 1 345,9 913,0 1 656,4 1 656,4 
Indonesia 1 205,7 1 406,1 803,5 1 320,4 1 534,8 
Sierra Leona 1 445,0 1 288,3 1 262,2 1 122,0 699,3 
Hungría 2 559,1 2 036,7 1 721,1 1 560,0 836,0 
Otros (1)     5 390,2     4 038,6     2 307,3     1 367,5     1 234,0 

TOTAL........ 114 850,8 115 252,8 108 331,7 113 867,4 111 000 
               
 Fuente:   World Metal Statistics 1995 
                             p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye Ghana, Mozambique, Malasia, Turquía, Estados Unidos, R. Dominicana y Rumania. 

 
 
2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA 
 

No se publican estadísticas internacionales sobre consumo de bauxita 
en sus diversas calidades, y su estimación a través de la producción de alú-
mina no resulta factible, pues ya se ha dicho más arriba que en torno al 10% 
de la producción se destina a otros usos. No obstante, y teniendo en cuenta 
que se necesitan alrededor de 2 t de bauxita (cruda) para obtener una de 
alúmina anhidra (calcinada), lo que permite obtener una aproximación, se re-
coge a continuación la evolución de la producción mundial de alúmina (en mi-
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les de t de Al2O3 equivalente) en el período 1990-93, según el British 
Geological Service (BGS). La producción estimada por World Metal Statistics 
para el mundo occidental en 1994 es de 35,511 Mt, superior en 343 kt a la 
del año anterior; suponiendo una producción en China, países de la CEI (ex 
URSS) y demás países del Este del orden de 7 Mt, se obtendría una oferta 
global similar a la de 1993.  

 
PRODUCCION  MUNDIAL DE ALUMINA (x103 t de Al2O3 cont.) 

PAÍSES 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Alemania 1 172,8 1 148,3 1 119,9 1 110,0  
Irlanda 926,5 980,4 972,5 1 103,3  
España 655,0 656,2 626,8 678,8 667,3 
Italia 491,4 525,8 498,3 549,1  
Grecia 378,6 407,8 399,7 423,9  
Francia 466,5 403,8 365,0 362,0  
Reino Unido 120,0 120,0 120,0 120,0  
      
Australia 11 231,0 11 713,0 11 962,0 12 598,0  
Estados Unidos 5 230,0 5 230,0 5 185,0 5 290,0  
ex URSS 5 639,0 5 276,0 5 240,0 5 217,2  
Jamaica 2 868,4 3 014,6 2 917,2 2 989,4  
China 1 463,8 1 522,0 1 583,0 1 894,5  
Brasil 1 654,8 1 742,5 1 833,0 1 833,1  
Venezuela 1 404,8 1 481,0 1 282,2 1 562,9  
Surinam 1 531,5 1 509,6 1 576,0 1 506,6  
India 1 334,0 1 435,0 1 484,0 1 450,0  
Canadá 1 087,0 1 131,0 1 104,0 1 182,0  
Otros (1)   3 866,7   3 304,3   2 493,4   2 267,8  

TOTAL (redondeado) 41 500,0 41 600,0 40 800,0 42 200,0 sd 

              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS  
                  p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                (1)  Incluye Bosnia-Herzegovina, ex Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, 
                      Turquía, Yugoslavia, Guinea y Japón  
 
 

La producción mundial de aluminio de 1ª fusión descendió en 1994 en 
470 kt respecto al año anterior, en tanto que la demanda aumentó en 700 kt, 
lo que facilitó un notable descenso de los stocks. Las mismas compañías 
dominantes en la minería de la bauxita destacan aquí por su capacidad de 
fabricación: sin tener en cuenta su participación en otras empresas 
sudamericanas, del Sureste asiático, etc, sólo con las que ostentan el 
nombre de la matriz, ALCOA controla 2 Mt/a (EEUU, Australia, Brasil); ALCAN, 
1,383 Mt/a (Canadá, EEUU, Brasil, Australia, Reino Unido); Hydro Aluminum, 
787 kt/a (Noruega); Reynolds, 756 kt/a (EEUU, Canadá); Pechiney, 634 kt/a 
(Francia, Países Bajos), etc. 
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PRODUCCION  MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMARIO (x103 t) 

 

PAÍSES 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Alemania 720,3 690,3 602,8 551,9 505,0 
Francia 325,9 286,1 417,7 426,2 384,1 
España 355,3 355,2 359,0 364,2 338,1 
Reino Unido 289,8 293,5 244,2 239,1 231,2 
Países Bajos 270,0 263,9 235,1 231,8 219,4 
Italia 231,9 217,7 160,7 155,7 175,6 
Grecia 149,7 152,4 152,8 147,7 138,0 
Suecia 96,3 96,9 77,2 82,4 83,9 
Austria 89,5 80,4 32,9 – – 
      
Estados Unidos 4 048,3 4 121,2 4 042,1 3 694,8 3 298,5 
ex URSS 3 523,0 3 251,0 3 220,0 3 065,0 3 035,0 
Canadá 1 567,4 1 821,6 1 971,8 2 308,9 2 254,7 
Australia 1 232,7 1 228,6 1 236,1 1 376,3 1 310,8 
Brasil 930,6 1 139,6 1 193,3 1 172,0 1 184,6 
Noruega 867,1 858,2 838,1 887,5 856,6 
Venezuela 594,0 609,7 566,2 567,6 634,7 
China 854,3 963,0 1 096,4 1 220,4 1 450,0 
Bahrein 212,0 213,7 292,5 450,0 451,9 
India 433,2 503,9 496,3 466,4 439,0 
Otros (1)   2 584,9   2 509,3   2 187,7   2 162,5   2 108,9 

TOTAL........ 19 376,2 19 656,2 19 422,9 19 570,4 19 100,0 

 
          Fuente:  1990-93, World Metal Statistics 1995; 1994, WMS y Mining Annual Review 1995 
                         p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                         (1)  Incluye Islandia, Suiza, Yugoslavia, ex Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Camerún, Egipto, Ghana, 
                              Sudáfrica, Indonesia, Irán, Japón, Turquía, Emiratos Arabes Unidos, Argentina, México,  Argentina, Surinam y Nueva  
Zelanda.                                                        
 
 
 
2.3.- PERSPECTIVAS 
 

El abastecimiento de bauxita en los países no productores de este 
mineral se ve amenazado por la intención de los que sí la extraen de 
transformarla en alúmina a pie de mina, vendiendo así un producto de mayor 
valor añadido. A la larga, esto puede traducirse en una escasez de los 
suministros, con el consiguiente encarecimiento de los precios, y en una 
mayor sobrecapacidad de producción de alúmina en los países occidentales. 
Por supuesto, las grandes compañías multinacionales se han asegurado sus 
necesidades de mineral a base de la adquisición o participación en los 
yacimientos más importantes; por ejemplo, Estados Unidos no produce 
prácticamente bauxita (40 kt en 1994), pero sólo tres empresas 
norteamericanas controlan una producción de 26 Mt/a. 

 
La planta estatal de alúmina de Almasfuzito (Hungría), de 300 kt/a, 

cerró en 1994, pero está prevista para 1995 la entrada en servicio de la de 
ALUNORTE en Brasil, y existen proyectos en mayor o menor estado de desarro-
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llo por más de 3,45 Mt/a en India, Indonesia, Turquía, Ghana, Filipinas y 
otros países. La capacidad mundial de producción de alúmina existente en 
1994 sumaba 49,295 Mt/a, estimándose que en 1996 ascenderá a 52,780 Mt/a, 
ubicándose los mayores aumentos en Brasil (+1,210 Mt/a), China (+0,775), In-
dia (+0,450) y Jamaica (+0,450). 

 
La capacidad actual de producción de aluminio de 1ª fusión excede en 

más de 2 Mt a la demanda, suponiendo en 1994 21,452 Mt/a. A pesar de los 
cierres producidos en los últimos 3-4 años, que suman más de 3 Mt (1,2 Mt/a 
en 1994), los nuevos proyectos en marcha elevarán la misma a 22,567 Mt/a 
para 1996. La planta ALUSAF II, en Richard Bay (Sudáfrica), entrará en 
servicio a su plena capacidad de 470 kt/a en dicho año. 

 
En Rusia se aborda la modernización de sus fundiciones primarias con 

ayuda técnica y financiera de empresas occidentales; por ejemplo, Pechiney 
colaborará en la de las plantas de Novokuznetsk y Krasnoyarsk, ambas en Si-
beria. Se montarán dos nuevas líneas de 250 kt/a en cada planta, con aseso-
ría financiera de Morgan Grenfell e ingeniería de Bechtel, y una inversión 
prevista de 500 M$ por planta. 

 
 

2.4.- LOS PRECIOS 
 
No se publican periódicamente las cotizaciones de la bauxita, cuyo 

precio, en el caso de la calidad metalúrgica, se vincula en los contratos de 
suministro al del aluminio metal, ni de la alúmina; sólo coyunturalmente se 
encuentra alguna indicación en las revistas especializadas. Así, la bauxita 
refractaria de Guayana cotizó en enero de 1995 a 150-160 $/t cif ARA, la de 
Brasil a 140-150 $/t cif Europa y la china a 41-75 $/t fob Xingang (IM, 
marzo 1995), y la alúmina metalúrgica spot llegó a 120 $/t fob, cotizando a 
principios de 1995 a 127-130 $/t fob (Metal Bulletin, enero 1995). 
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 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

$ / t , cash HG 1 197,98 1 565,60 2 586,77 1 951,30 1 639,40 1 302,20 1 253,46 1 138,74 1 479,53 

PTA / t 167 729,2 193 414,2 301 669,1 231 287,6 167 251,6 135 559,0 128 003,3 145 052,7 198 168,3 

PTA 1985 / t 154 159,9 168 811,9 251 230,0 180 705,0 122 461,6 93 725,5 83 573,4 90 541,9 118 147,9 
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Por el contrario, el precio del aluminio es registrado diariamente 
por el London Metal Exchange (LME) y en la Bolsa de Metales de Nueva York. 
Tomando como referencia las medias mensuales, el metal comenzó el año 1994 
en el LME a 1 094,3 $/t, subiendo ininterrumpidamente, salvo un breve 
paréntesis en abril, hasta cerrar en diciembre a 1 878,3 $/t; el valor medio 
anual se situó en 1 479,5 $/t. La evolución en Nueva York fué rigurosamente 
paralela, con medias en enero de 50,1 cent.$/lb y en diciembre de 80,3 
cent./lb, y una media anual de 63,2 cent./lb (1 cent.$/lb = 22,046 $/t).  
 


