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BARIO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción nacional de barita rondó en 1994 las 25 kt, extraídas 
en su mayor parte en la nueva explotación abierta por Minersa en Almería el 
año anterior. Su evolución por provincias en los cinco últimos años ha sido 
la siguiente: 

 
 

Provincia 1990 1991 1992 1993 1994e 

Almería - - - 14 521 sd 

Zaragoza 3 600 3 500 4 960 1 620 sd 
Santander 1 555 1 219 1 234 1 515 sd 
Badajoz 4 000 - - - - 

Jaén 1 807 - - - - 

Tarragona 323 - -        - - 

TOTAL           Mineral (t) 11 285 4 719 6 194 17 656 25 000 

SO4Ba  contenido (t) 10 570 4 332 5 661 16 294 23 250 

 Fuentes: Estadística Minera de España  y Junta de Andalucía   e: estimado por Industrial Minerals 

 
Las empresas productoras son: 

 
- Baritas Tobed, SA, que explota la mina Alfonso en Tobed (Zaragoza); el 

mineral es triturado y clasificado en la planta aneja de molienda, con ca-
pacidad para 60 000 t/a, enviándose para su procesamiento a la fábrica que 
en Barcelona posee Lorda y Roig, SA. Esta tiene una capacidad de 
micronizado de 18 000 t/a, aparte de elaborar otos productos, entre ellos 
refractarios. 

 
-  Minas Nieves, SL, que extrae unas 1 500 t/a en su concesión Nieves, en 

Jerrafil, Torrelavega (Cantabria). 
 
- Minerales y Productos Derivados, SA (MINERSA), que en 1993 inició la 

explotación de la corta Santa Matilde, en el paraje Las Rozas, Cuevas del 
Almanzora (Almería), con una capacidad inicial de 25 000 t/a. Se encuentra 
en montaje una planta de concentración gravimétrica, de 60 000 t/a de 
capacidad, que está previsto entre en servicio en 1995.  

 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Según el Inventario Nacional de Recursos de Barita realizado por el 
ITGE en 1982, las reservas españolas de este mineral (recursos económicos 
demostrados) ascendían a 853 kt, suponiendo los recursos económicos 
inferidos otras 982 kt, y 3,143 Mt el total de recursos de todo tipo 
identificados. 
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CUADRO Ba-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BARIO  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Baritina 16 972 200,589 10 888 165,240 18 290 295,875 4 337 78,672 7 444 104,086 13 782 166,840 
   - Witherita, nat. o calc. 91     4,342 1 902   88,233 2 106 109,303 1   0,053 16     1,347 1 0,029 

Total  204,931  253,473  405,178  78,725  105,433  166,869 
II.- Oxidos y sales              
   - Oxido, hidr., peróx. 335 46,424 187 34,825 85 16,755 50 5,289 7 1,847 7 1,468 
   - Cloruro 27 1,378 119 15,219 < 1 0,007 239 9,921 5 0,352 2 0,340 
   - Sulfato   2 956 235,862 2 121 189,016 21 0,800 472 12,358 3 0,358 20 0,992 
   - Carbonato 8 337 291,401 4 100 155,391 6 993 256,414 12   2,818 7 0,763 304 17,762 

Total  575,065  394,451  273,976  30,386  3,320  20,562 
IV.- Metal bruto              
   - Bario en bruto   7 1,105 − − - - − − − − - - 

TOTAL  781,101  647,924  679,154  109,111  108,753  187,431 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 

CUADRO Ba-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BARIO  (t Ba contenido) 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  
PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 
I.- Minerales           
- Baritina 12 710 12 339 8 825 5 988 10 059 1 522 1 461 2 332 4 002 7 415 
- Witherita nat. o calcin.          8        20      64 1 331   1 474     < 1 −     < 1      12     < 1 

Total 12 718 12 359 8 889 7 319 11 533 1 522 1 461 2 332 4 014 7 415 
II.- Oxidos y sales           
- Oxido, hidr., peróx. 55 166 284 149 72 49 18 40 6 6 
- Cloruro 27 42 17 75 - 335 105 143 3 1 
- Sulfato 1 569 1 500 1 714 1 209 12 694 322 264 2 12 
- Carbonato 3 960 3 885 5 669 2 460 4 196        3     8    7   4 206 

Total 5 611 5 593 7 684 3 893 4 280 1 081 453 454 15 225 
IV.- Metal bruto           
- Bario en bruto  − 2 7 − - − − − − - 

TOTAL 18 329 17 954 16 580 11 212 15 813 2 603 1 914 2 786 4 029 7 640 
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CUADRO Ba-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : BARIO  (t  de Ba contenido) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 4 344 − 8 616 12 072 888 − 225,662  > 100 % > 100 % − 66,5 % 

1988 3 629 − 10 860 2 076 12 413 − 362,322 29,2 % 29,2 % 70,8 % 74,9 % 

1989 3 719 − 14 591 2 173 16 137 − 484,647 23,0 % 23,0 % 77,0 % 79,7 % 

1990 6 219 − 18 329 2 603 21 945 − 553,483 28,3 % 28,3 % 71,7 % 74,7 % 

1991 3 831 − 17 954 1 914 19 871 − 646,388 19,3 % 19,3 % 80,7 % 82,4 % 

1992 2 549 − 16 580 2 786 16 343 − 671,990 15,6 % 15,6 % 84,4 % 86,7 % 

1993 9 587 − 11 212 4 029 16 770 − 539,171 57,2 % 57,2 % 42,8 % 53,9 % 

1994 13 680 e - 15 813 7 640 21 853 - 491,723 62,6 % 62,6 % 37,4 % 53,6 % 

 * Fuente: Estadística Minera de España 
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La balanza comercial de materias primas de bario nos es desfavorable 
en todos sus capítulos, suponiendo el saldo de la misma en 1994 un déficit 
de 491,7 MPTA. Hasta 1987 la balanza parcial de minerales fué positiva para 
España, manteniendo un potencial excedentario moderado; pero la caída de la 
producción a partir de ese año obligó a importaciones crecientes de mineral 
para atender la demanda interna. 

 
Las compras externas aumentaron en 1994 el 4,8% en valor pero el 41% 

en bario contenido, en tanto que el valor de las exportaciones fue similar 
al del año anterior (109 MPTA), pero en contenido crecieron un 89,6% 
(cuadros Ba-I y II). Esta notable diferencia porcentual entre valor y con-
tenido acusa el hundimiento de los precios, que según el USBM bajaron en 
promedio un 38% respecto a los vigentes en 1993. 

 
En Ba contenido, las importaciones se compusieron en un 72,9% de mi-

nerales (63,6% barita, 9,3% witherita), 26,5% de carbonato químico y 0,6% de 
óxidos y sulfato químico. El 40% de los primeros procedieron de la UE 
(Alemania, 29,4%), el 36,9% de Marruecos y el 23,1% de China. 

 
El 97% de las exportaciones fueron de barita, y se dirigieron a Ita-

lia (65%), Francia (18,7%), Alemania (6,9%), otros países de la UE (8%) y 
terceros (1,4%). El 3% restante se compuso de carbonatos (2,7%) y unas t de 
sulfatos, óxidos y cloruro. 

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de materias primas minerales de bario ascendió, 
en 1994, a 21 853 t de Ba contenido (cuadro Ba-III), cifra que debe estar 
inflada por los stocks de la nueva explotación de Minersa; más realista 
parece una estimación en torno a las 17 kt. 

 
Dada la escasa actividad existente en la perforación de sondeos 

petroleros, la mayor parte del consumo se efectuó en los sectores de 
pinturas, como extendedor, y en la industria química básica. La industria de 
1ª transformación se abasteció en el 63% en forma de barita, el 9,8% de 
witherita, el 26,6% de carbonato y el 0,6% restante de óxidos, cloruros y 
sulfatos. 
 
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
 

Alrededor del 80% de la barita se emplea para acondicionamiento de 
los lodos de perforación de pozos de petróleo y gas natural, por lo que su 
consumo está íntimamente ligado a la actividad investigadora de 
hidrocarburos. 

 
Durante la década de los 80, el mercado fue inundado por 

exportaciones chinas e indias a bajo precio, lo que forzó el cierre de 
numerosos prductores de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Pese a 
ello, no faltan nuevos proyectos de explotación, como los de MI Great 
Britain Ltd. en Escocia (200 kt/a de calidad para lodos), Compañia Minera 
Sarda (Cominsur) en Desulo (Cerdeña, 20 kt/a) y el ya citado de Minersa en 
Almería. 

 
Se prevé una tendencia creciente en la demanda mundial de barita 

durante los próximos años, pero desplazándose paulatinamente de Estados 
Unidos hacia la CEI, Sureste asiático y Sudamérica, y sin que se alcancen 
los niveles de consumo de la década de los 80. 
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2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de barita en 1994 ha sido estimada en 4,56 Mt, 
en base a la mezcla de datos suministrados por las tres fuentes citadas en 
el pie del cuadro siguiente. Esta cifra supone un nuevo descenso (-3%), pero 
más suave que el sufrido el año anterior (-14%). 
 

Siete países comunitarios producen barita, habiendo cesado en esta 
actividad Irlanda en 1993 y Portugal en 1992. Los más importantes son Ale-
mania (Sachtleben Bergbau, su filial Deutsche Baryt Industrie-Rudolf 
Alberti, Fluß und Schwerspatwerke, perteneciente ésta al grupo BAYER), Fran-
cia (Societé Barytine de Chaillac, filial de la alemana Kali Chemie), Italia 
(Bariosarda) y Reino Unido (M-I Great Britain Ltd, Swan Industrial Minerals 
Ltd, Laporte Industries, etc). 

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE BARITA  ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Alemania 232 776 147 219 154 873 147 614 150 000 
Francia 92 600 90 000 96 000 67 200 95 000 
Italia 44 345 86 542 80 709 52 000 61 000 
Reino Unido 67 551 85 505 76 723 32 623 54 000 
Bélgica 35 000 35 000 30 000 30 000 25 000 
España 11 285 6 194 4 719 3 135 25 000 
Grecia 1 617 546 812 800 640 
Irlanda 101 000 94 300 70 600 53 000 – 
Portugal 1 480 – 378 – – 
      
China 1 510 000 1 462 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 
India 633 000 615 000 620 000 400 000 400 000 
Estados Unidos 430 000 448 000 326 000 335 000 340 000 
Turquía 366 995 260 596 264 300 300 000 300 000 
Marruecos 363 580 434 660 401 599 325 200 264 500 
Kazakhstan * * 200 000 200 000 200 000 
Irán 77 423 191 238 181 174 200 000 200 000 
Bulgaria 192 881 180 000 150 000 140 000 130 000 
Rumania 65 000 70 000 118 100 100 000 100 000 
Georgia * * 40 000 100 000 100 000 
México 305 716 203 975 443 782 124 260 82 874 
ex URSS 500 000 450 000 – – – 
Otros (1)     667 000    583 000     402 000     270 000     250 000 

TOTAL (redond.)  5 700 000 5 444 000 5 462 000 4 700 000 4 560 000 

              Fuentes:  World Mineral Statistics, BGS;  Min. Comm. Summ. 1995, USBM; Min. Annual Review 1995  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye a Republica Checa y Eslovaquia, ex Yugoslavia, Polonia, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Túnez, Zimbabwe, Canadá, 
                 Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Afghanistan, Japón, Corea del Sur, Malasia, Birmania, Pakistán,  
                 Filipinas, Thailandia y Australia.   
            *   Incluído en ex URSS 
 

A nivel mundial, China continuó siendo el principal país productor, 
con el 39,5% del total, seguido a distancia por la India (8,8%). La 
producción estadounidense está dominada por unas pocas compañias 
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especializadas en fluidos de perforación, tales como M-I Drilling Fluids 
(700 kt/a de capacidad) y Baroid Drilling Fluids (400 kt/a). En México 
Barita de Sonora SA (300 kt/a) es la principal empresa explotadora, y en 
Marruecos es la estatal COMABAR (210 kt/a).  
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

Según el US Bureau of Mines, la evolución de los precios medios de la 
barita en el mercado interior, fob mina, ha sido la siguiente: 

 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 
- Fob mina, $ / t 37,21 47,57 60,22 61,16 38,00 

  Fuente: Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
 

Esto significa una caída en 1994 del 37,9% respecto al año anterior, 
y la vuelta a los bajos niveles dominantes a principios de la década. 

 
Los precios recogidos por Industrial Minerals reflejan también un 

descenso en la cotización de los minerales, pero sugieren el sostenimiento 
de algunos productos (como el micronizado) y la subida de otros (p.e., la 
calidad para pinturas), si bien hay que tener en cuenta que son indicativos, 
expresándose en una banda de fluctuación dentro de la cual se supone deben 
moverse los precios reales. 

 
  

 1990 1991 1992 1993 1994 
Barita      
- Molida blanca, gr. pint., 96-98 %, del. UK, £ / t 150-190 150-190 150-190 167-192 195-220 
- Micronizada, min. 99 % < 20 µ, del. UK, £ / t 140-150 140-150 140-150 140-150 140-150 
- No molida, OCMA a granel, fob Marruecos, $ / t 34-40 34-40 34-40 38-43 37-40 
- China, API, en trozos, cif costa del Golfo, $ / t – – – 44-48 40-45 
- India, id., id., id., $ / t * – – – 40-44 35-40 
 * Empezaron a cotizar en 1993 
 Fuente: Industrial Minerals 


