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BISMUTO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

La producción nacional de minerales de bismuto (bismutina) cesó a 
finales de la década de los 60, con el cierre de las últimas explotaciones 
vivas en el valle de Los Pedroches (Córdoba). En la actualidad, la mayor 
parte de la producción mundial de este metal se obtiene como coproducto del 
refino metalúrgico de minerales de plomo o cobre, o también, aunque en menor 
medida, de los de wolframio y estaño. 

 
Se sabe que en España las dos fundiciones primarias de plomo 

existentes hasta hace poco (La Cruz y Sta. Lucía) tuvieron que montar 
instalaciones de desbismutado en vista del mayor contenido en este elemento 
de los concentrados de plomo de importación, pero la Estadística Minera no 
recogió las correspondientes producciones, si las hubo. En cualquier caso, 
el cierre de la última fundición en enero de 1992 (Sta. Lucía) eliminó esta 
posible fuente de oferta nacional de bismuto primario.  

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se han publicado cifras de recursos nacionales de minerales de 
bismuto, si bien el ITGE investigó muy a fondo el batolito de Los Pedroches 
en la segunda mitad de la década de los 60. 

 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 
El comercio exterior de materias primas minerales de bismuto se 

limita a la importación de unas decenas de t de metal bruto y chatarras y de 
semielaborados, y a la exportación de menores cantidades de éstos y de 
nitratos y carbonatos. En 1994 las compras externas sumaron 232,7 t de Bi 
contenido, por valor de 228 MPTA, con fuerte crecimiento respecto al año 
precedente; el metal manufacturado supuso el 79,4% del valor total, y el 
bruto el 20% (cuadros Bi-I y Bi-II). Las ventas, compuestas por nitratos 
(75,7%), semielaborados (12,6%), metal bruto y chatarras (6,9%) y carbonatos 
(4,8%), también crecieron, aunque más moderadamente. El déficit comercial 
ascendió a 140,6 MPTA. 

 
Las importaciones de bismuto bruto y chatarras procedieron del Reino 

Unido (92%) y de Países Bajos (8%), y las de semielaborados, de Alemania 
(79,5%) y Reino Unido (20,5%). Las exportaciones de metal bruto y 
semielaborados se dirigieron íntegramente a la India, y las de nitratos se 
repartieron entre la UE (51,3%; sobre todo Alemania y Francia), Estados 
Unidos y otros. 
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CUADRO Bi-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BISMUTO (t y 106 PTA) 

 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
I.- Minerales             
   - Concentrados − − − − − − − − − − − − 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos e hidróxidos * < 0,1 0,006 sd sd sd sd 3,2 4,582 sd sd sd sd 
   - Oxicloruros e hidclor. * 1,0 5,893 sd sd sd sd 1,2 1,907 sd sd sd sd 
   - Nitratos 1,0 1,118 3 1,835 < 1 1,006 29,4 24,827 45 42,428 74 66,093 
   - Carbonatos 2,0 2,913 − − − − 14,2 13,071 5   5,886 3   4,252 

Total   9,930  1,835  1,006  44,387  48,314  70,345 
IV.- Metal bruto             
   - Bismuto cal. nuclear ** 10,0 5,558 21 16,924 44 46,000 − − − − 8 6,000 
   - Bismuto ≥ 99,99% ** 22,2 15,531 ** ** ** ** − − − − ** ** 

Total  21,089  16,924  46,000  −  −  6,000 
V.- Recuperación:              
   - Chatarras ** 10,6 7,271 ** ** ** ** < 0,01 0,023 − − ** ** 
VI.- Metal trabajado             
   - Bi manufacturado 53,8 134,801 57 44,975 190 181,000 0,7 1,113 5 3,543 11 11,000 

TOTAL  173,091  63,734  228,006  45,523  51,857  87,345 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 

    *   A partir de 1993 estas posiciones arancelarias han quedado englobadas en "los demás óxidos" y " los demás cloruros", resp. 
    ** A partir de 1993 estas tres posiciones arancelarias han quedado englobadas en una sola 
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CUADRO Bi-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BISMUTO (t Bi contenido) 

 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Concentrados − − − − − − − − − − 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos e hidróx. * − 0,06 < 0,01 sd sd 0,85 0,35 2,73 sd sd 
- Oxiclor. e hidclor. * 0,76 0,76 0,76 sd sd 1,40 2,80 0,86 sd sd 
- Nitratos 1,30 0,60 0,64 1,80 0,7 12,35 9,75 17,64 29,25 44,4 
- Carbonatos 0,17     − 1,32     −    −   9,24   9,00   8,51   3,25   2,0 

Total 2,23 1,42 2,72 1,80 0,7 23,84 21,90 29,74 32,50 46,4 
IV.- Metal  bruto           

- Bi calidad nuclear ** 4,95 3,00 10,00 20,80 44,0 − − − − 8,0 
- Bi ≥ 99,99 % ** 2,00 32,00 22,24     **     ** − − − − ** 

Total 6,95 35,00 32,24 20,80 44,0 − − − − 8,0 
V.- Recuperación           

- Chatarras ** 45,54 8,91 10,46 ** ** − 4,50 < 0,01 − ** 
VI.- Metal trabajado           

- Bi manufacturado 7,00 12,00 53,85 57,00 188,0 0,38 0,30 0,75 5,00 11,0 
TOTAL 61,72 57,33 99,27 79,60 232,7 24,22 26,70 30,49 37,50 65,4 

               *   A partir de 1993 estas posiciones arancelarias han quedado englobadas en "los demás óxidos" y " los demás cloruros", resp. 
               ** A partir de 1993 estas tres posiciones arancelarias han quedado englobadas en una sola 
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CUADRO Bi-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : BISMUTO  (t Bi contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 − − 82,48 9,60 72,88 − 53,785 0 % 0 % 100 % 100 % 

1987 − − 83,26 6,00 77,26 − 58,223 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 − − 87,59 28,02 59,57 − 76,063 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 − − 75,85 23,41 52,44 − 89,853 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 − − 61,72 24,22 37,50 − 18,706 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 − − 57,33 26,70 30,63 − 21,612 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − − 99,27 30,49 68,78 − 127,568 0 % 0 % 100 % 100 % 

1993 − − 79,60 37,50 42,10 − 11,877 0 % 0 % 100 % 100 % 

1994 – – 232,70 65,40 167,30 - 140,661 0 % 0 % 100 % 100 % 
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El cálculo de la demanda aparente de materias primas minerales de 

bismuto presenta fuertes oscilaciones en la serie histórica, síntoma 
inequívoco de la influencia perturbadora de variaciones desconocidas de 
stocks (cuadro Bi-III). En 1994 alcanzó la cifra récord de 167,3 t de metal 
contenido, siendo total la dependencia externa al carecer el país de 
producción minera y ser insignificante el reciclado incluso en los países 
más industrializados, ya que la mayor parte de su consumo es para usos 
disipativos (industria química, farmacéutica, cosmética, etc). 

 
La industria de 1ª transformación se ha abastecido de materias primas 

minerales de bismuto durante el período 1990-1994 en los porcentajes de Bi 
contenido que se indican en el cuadro siguiente: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Bismuto bruto 11,8 68,5 33,6 28,6 16,9 
Chatarras 77,0 8,6 10,9 * * 
Metal trabajado  11,2  22,9  55,5  71,4  83,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                              * Incluídas con el metal bruto a partir de 1993 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1- PRODUCCION MINERA Y METALURGICA 
 

Como ya se ha dicho, el bismuto no se obtiene de minerales 
específicos, sino como coproducto de la metalurgia extractiva de otros 
metales, en cuyos minerales se encuentra asociado. Las estadísticas 
internacionales recogen, por tanto, la producción de metal más o menos 
refinado, junto al contenido en minerales y concentrados exportados, lo que 
puede dar lugar a duplicaciones. Con esta salvedad, la producción mundial de 
bismuto descendió ligeramente en 1994, pero se mantuvo en el nivel de 4,3 kt 
alcanzado el año anterior, desconocido desde 1985. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE BISMUTO  ( t de Bi contenido) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Italia 34 45 20 – – 
Francia 70 – – – – 
      
China 1 058 1 040 820 1 000 1 100 
Estados Unidos 100 100 100 100 100 
Canadá 87 65 224 173 119 
México 733 651 807 997 1 008 
Australia 400 400 400 400 400 
Perú 555 610 550 1 000 937 
Japón 442 461 530 497 505 
ex URSS 80 70 90 76 50 
Otros (1)     241     158     159     131     119 

TOTAL   3 800 3 600 3 700 4 374 4 338 

               Fuente:  1990-93, World Mineral Statistics, BGS; 1994,  World Metal Statistics 1995   
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye en 1994 a  ex Yugoslavia, Rumania, Corea del Sur y Bolivia 
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Como en otras sustancias, no hay unanimidad en la estimación de la 
producción china, que según el USBM se redujo sensiblemente en 1994 a causa 
de las inundaciones, lo que provocó la subida brusca de los precios, que en 
promedio crecieron un 28,3%.  
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

El precio del metal, que inició 1994 a 2,4 $/lb, permaneció 
estabilizado en este nivel hasta junio; en julio, los rumores sobre la 
interrupción de las exportaciones chinas y el temor al desabastecimiento 
elevó bruscamente el precio a 4 $/lb, cerrando el año a 3,7 $/lb. El valor 
medio anual quedó en 3,04 $/lb, superior en un 28,3% al del año anterior. 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Min. 99,99 %, en almacén, mercado libre, $ / lb  3,33 2,93 2,58 2,37 3,04 
Id., id., id., PTA / kg  748,97 672,44 580,85 665,55 897,67 
Id., id., id., PTA de 1985 / kg 548,42 464,96 379,25 415,45 535,19 

 Fuente: Metal Bulletin y elaboración propia 


