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BORO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RECURSOS Y RESERVAS 

 
Nuestro país carece de minerales explotables de boro, no habiéndose 

identificado indicios de este elemento en los numerosos depósitos 
evaporíticos dispersos por todo el territorio nacional. 
 
 
1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

 
Consecuentemente con lo anterior, España depende al 100% de los 

suministros externos de esta sustancia, que en 1994 sumaron 58 282 t de B2O3 
contenido, con un valor de 5 167,2 MPTA. Existe una industria transformadora 
de cierta importancia, cuya actividad exportadora permitió reducir el 
déficit comercial de 1993 en 2 056,8 MPTA, si bien en 1994 las exportaciones 
se redujeron drásticamente, alcanzando tan sólo 819,3 MPTA (cuadros B-I y B-
II). El motivo puede ser la fuerte reducción de las importaciones de dicho 
año, quizá por dificultades de abastecimiento. 

 
La partida importadora más significativa es la constituida por los 

óxidos y sales (68,6% del valor total y 66% en contenido) y, dentro de 
éstos, por el bórax refinado pentahidratado. A continuación están los 
concentrados (colemanita, 22,6%; bórax, 8,7%, ambos en valor), siendo poco 
importantes las compras de ferroboro, carburos y boro elemental. 

 
La totalidad del bórax, así como el 89,2% de la colemanita, se 

importaron en 1994 de Turquía, procediendo el 10,8% restante de ésta de la 
Argentina. Los boratos y demás sales se adquirieron en Estados Unidos 
(89,7%), Turquía (9,2%) y otros (1,1%). 

 
El 91,1% de las exportaciones de 1994 fueron óxidos y sales (sobre 

todo bórax refinado decahidratado), que se dirigieron en un 80,7% a la UE 
(Italia, 46%; Países Bajos, 34,1%), a Ucrania (15,1%) y otros (4,2%).  

 
 
1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El consumo aparente de materias primas minerales de boro descendió en 

1994 a 52 480 t de B2O3 contenido, un 5,8% menos que el año anterior (cuadro 
B-III). El saldo de la balanza comercial, crónicamente negativo por la total 
dependencia en esta sustancia, supuso 4 347,992 MPTA. 

 
La industria nacional de 1ª transformación se abasteció durante dicho 

año en un 25,5% de colemanita, 11% de bórax, 8,5% de trióxido y ácido 
bóricos y 55% de boratos y perboratos ( en porcentaje de B2O3 contenido). La 
principal empresa importadora y transformadora es La Productora de Bórax y 
Artículos Químicos, SA (filial al 100% de la BORAX americana, que a su vez 
pertenece al grupo inglés RTZ), que en 1991 inauguró una planta de boratos 
en Castellón. 
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CUADRO B-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BORO (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
I.- Minerales             
   - Bórax (tincal) 13 485 264,079 18 895 468,376 17 085 450,683 8 0,244 − − < 1 0,400 
   - Los demás (colemanita) 43 280 1 029,797 38 763 1 066,124 37 930 1 169,958 2 489 94,248 967 39,792 1 583 71,871 

Total   1 293,876  1 534,500  1 620,641  94,472  39,792  72,271 
II.- Oxidos y sales             
   - Trióxido de boro 8 996 581,234 9 216 539,798 10 482 648,787 107 8,438 42 3,143 2 596 181,917 
   - Bórax refin. anhidro 849 79,153 813 86,733 960 115,065 4 0,234 2 0,147 3 0,616 
   - Bórax refin. hidratado 60 566 2 248,218 74 381 3 257,155 67 829 2 758,297 357 18,798 9 107 475,935 10 101 563,838 
   - Los demás boratos 1 246 115,810 1 336 177,221 102 11,921 126 8,644 10 5,831 1 0,227 
   - Perboratos 15 596 1 437,102 16 605 1 355,349 44 3,297 − − 21 114 1 530,810 − − 
   - Boruros < 1       0,168 1        0,741 < 1        7,251 −         − −              − −           − 

Total   4 461,685  5 416,997  3 544,618  36,114  2 015,866  746,598 
III.- Ferroaleaciones             
   - Ferroboro 34 10,755 sd sd sd sd − − sd sd sd sd 
   - Carburo < 1 1,614 < 1 0,683 < 1 1,538 < 1 0,326 < 1 1,177 < 1 0,397 

Total  12,369  0,683  1,538  0,326  1,177  0,397 
IV.- Elemento bruto             
   - Boro elemental 6 1,456 < 1 2,693 < 1 0,466 1 0,132 − − − − 

TOTAL  5 769,386  6 954,873  5 167,263  131,044  2 056,835  819,266 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO B-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BORO (t B2O3 contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales          

- Bórax (tincal) 4 893 6 854 4 585 6 424 5 809 − − 3 − < 1 
- Los demás (colemt.) 13 380 12 678 16 030 14 342 14 033 389 550 1 045 406 665 

Total 18 273 19 532 20 615 20 766 19 842 389 550 1 048 406 665 
II.- Oxidos y sales           

- Trióx. y ácido bórico 4 159 3 760 4 963 5 169 5 870 45 92 59 23 1 428 
- Bórax ref. anhidro 487 536 586 561 662 − 5 3 1 2 
- Bórax ref. hidratado 22 224 24 568 28 234 34 906 31 812 23 15 165 3 338 3 697 
- Los demás boratos 539 433 762 809 68 41 4 83 6 < 1 
- Perboratos 3 794 6 390 9 357 9 963 26 − − − 12 668 − 
- Boruros       < 1       < 1       < 1       < 1      < 1    −    −    −         −        − 

Total 31 203 35 687 43 902 51 409 38 438 109 116 310 16 036 5 127 
III.- Ferroaleaciones           

- Ferroboro sd 66 24 sd sd sd 7 − sd sd 
- Carburo 5 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Total 5 67 25 < 1 < 1 1 7 < 1 < 1 < 1 
IV.- Elemento bruto           

- Boro elemental 74 18 18 3 2 − − 3 − − 
TOTAL 49 555 55 304 64 560 72 179 58 282 499 673 1 361 16 443 5 792 
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CUADRO B-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : BORO  (t B2O3 contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

DEFICIT 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 − − 36 973 5 994 30 979 − 2 733,208 0 % 0 % 100 % 100 % 

1987 − − 37 768 7 640 30 128 − 2 275,151 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 − − 52 938 550 52 388 − 3 704,679 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 − − 56 135 496 55 639 − 4 859,732 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 − − 49 555 499 49 056 − 4 316,069 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 − − 55 304 673 54 631 − 4 978,140 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − − 64 560 1 361 63 199 − 5 638,342 0 % 0 % 100 % 100 % 

1993 − − 72 179 16 443 55 736 − 4 898,038 0 % 0 % 100 % 100 % 

1994 – – 58 282 5 792 52 490 − 4 347,992 0 % 0 % 100 % 100 % 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La determinación de la producción mundial de boratos naturales 
(bórax, kernita, colemanita, sassolita, ulexita, salmueras) presenta 
notables dificultades, pues se constatan notorias discrepancias entre las 
diversas fuentes, particularmente en lo que concierne a las producciones 
turca y china. Así, la estimación del USBM para Turquía en 1993 es de 650 
kt, mientras que el BGS da la cifra de 1,124 Mt, y Mining Annual Review la 
establece en 1,89 Mt. 

 
La producción turca de boro, cuyas exportaciones suponen el 40% del 

valor total de las ventas de minerales de este país, está controlada por la 
empresa estatal Etibank, que explota los yacimientos de Bigadic, Kirka y 
Emet y varias plantas de refino, que ofrecen una amplia gama de productos 
comerciales. 

 
En Estados Unidos, hasta no hace mucho primer productor mundial, la 

extracción de boratos está a cargo de U.S.Borax and Chemical Corp., 
subsidiaria del grupo británico RTZ, que explota a cielo abierto el 
yacimiento de bórax y kernita de Boron (California), y de North American 
Chemical Co., que beneficia las salmueras del lago Searles, asímismo en 
California. 

 
Otros productores destacados son Argentina, donde la Cía. Boroquímica 

SAMICAF, filial de RTZ, explota el yacimiento de Tincalayu, y Chile, donde 
es recuperado por la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en forma 
de ácido bórico, como coproducto de la fabricación de nitratos y iodo. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE BORATOS NATURALES  ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Finlandia 11 790 2 952 3 200 3 599 * 
      
Turquía 1 198 730 1 117 483 1 038 054 1 124 484 1 100 000 
Estados Unidos 1 094 000 1 240 000 1 009 000 1 055 000 1 050 000 
ex URSS 180 000 160 000 100 000 191 000 191 000 
Argentina 144 020 115 644 124 955 143 000 150 000 
Chile 131 753 97 135 202 716 117 072 150 000 
China 75 000 93 000 95 000 100 000 100 000 
Perú 20 000 26 000 27 000 27 000 30 000 
Bolivia 3 076 7 932 18 131 11 990 11 000 
Otros (1)        1 600        2 800        1 900        1 800        5 000 

TOTAL (redond.)  2 860 000 2 863 000 2 620 000 2 775 000 2 787 000 

               Fuente:  Elaboración propia con datos de World Mineral Statistics, BGS y  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye a  Irán  y Alemania.     *   Incluído en  otros 
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

A título de referencia, se recoge seguidamente la evolución reciente 
de los precios de la colemanita turca en el mercado británico y del bórax 
(tincal) fob mina en Estados Unidos, así como de alguno de los muchos 
compuestos de boro que son objeto de comercio internacional. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 

Minerales       
- Turq., colemanita, a gran. 40-42%  B2O3, fob, $/t 332,5 332,5 332,5 332,5 323,75 
- USA, bórax granulado, granel, fob mina, $ / t * 272 247 250 250 324 
Compuestos      
- Bórax anhidro, del. UK, £ / t 742 752,6 774 830 878 
- Bórax decahidrato, granular, del. UK, £ / t 420 422,7 442 471 481 
- Bórax pentahidr., refinado, del. UK, £ / t 368 372,7 382 407 430 
- Acido bórico, granular, técnico, del. UK, £ / t 630 630 630 669 682 

       Fuentes: Industrial Minerals    * Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 


