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CAOLIN 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA. PERSPECTIVAS 
 

Según datos provisionales del Ministerio de Industria y Energía, la 
producción nacional de caolín lavado creció en 1994 un 2% respecto al año 
anterior, rondando las 290 000 t. El cuadro siguiente recoge la evolución 
reciente de la producción vendible de caolín por provincias según la 
Estadística Minera de España, con inclusión de datos parciales relativos a 
1994 suministrados por las Comunidades Autónomas. 
 

Provincia 1990 1991 1992 1993 1994e 

Caolín lavado      
Minería del caolín:      
Guadalajara 128 806 116 513 90 336 74 688 105 348* 
Asturias 60 948 55 776 70 873 46 040 58 829 
La Coruña 69 030 240 842 33 268 44 972 s.d. 
Valencia 63 537 42 614 43 104 40 815 s.d. 
Lugo 59 290 57 097 50 151 33 712 s.d. 
Teruel 1 623 7 457 2 245 25 327 28 296 
Cuenca 34 444 13 390 15 125 16 662 ** 
Zamora - - - 2 166 s.d. 
Albacete 200 200 - - - 
Pontevedra     5 342            -            -            -            - 

Total 423 220 533 889 305 102 284 382 290 000 

Minería del feldespato      

Lugo 137 29 - - - 

Total caolín lavado            423 357 533 918 305 102 284 382 290 000 

  Fuente: 1990-93, Estadística Minera de España    
 e : estimación de las Comunidades Autónomas 
 * Incluye la producción de Cuenca      ** Incluida su producción en Guadalajara 

 
Las principales empresas productoras son: 
 

- Explotaciones Cerámicas Españolas, SA (ECESA), participada por la alemana 
Rosenthal AG, que explota los grupos mineros Ecesa y Regovello en Foz 
(Lugo) y, a través de su filial al 100% CAOSIL, las minas Virgen de la 
Torre II y la agrupación Sta. Engracia en Peñalén (Guadalajara). El 
lavadero se encuentra en Poveda de la Sierra (Guadalajara), habiendo 
producido en 1993 unas 95 000 t, destinadas a estucado, cargas y cerámica. 

 
- CAOBAR, SA, que produce unas 50 000 t/a en su agrupación minera Mª José, 

en Poveda de la Sierra (Guadalajara), para cerámica, papel, vidrio y 
pintuas. 

 
- Caolines de Vimianzo, SA, filial de Rio Tinto Minera, beneficia las minas 

Bibi y John en Vimianzo (La Coruña), con producción de 45 000 t en 1993. 
 



 136 

- Sílices y Caolines, SA (SILCA), que explota las concesiones Esperanza en 
Riodeva (Teruel) y Capricho y Silex en Ademuz (Valencia), con una 
producción conjunta de 25 000 t/a de caolín cerámico. 

 
- Caolina, SA, extrae caolín en su mina Antonio María y demasías en Las 
Olivillas (Cuenca). 
 
- Casocipa, SA, explota las concesiones Sta. Matea y otras en Carboneras de 

Guadazaón (Cuenca). 
 
- Arenas de Barcelona, SA, beneficia varias minas en Higueruelas (Valencia). 
 
- Arcillas Blancas, SA (ABSA), que inició en 1993 la explotación de su mina 

Navalacruz 1ª, en Tamame de Sayago (Zamora), produjo en dicho año 2 166 t 
de caolín cerámico y para papel, previendo extraer 18 kt en 1995.  

 
En una pequeña cantera situada en Piera (Barcelona) Lorda y Roig, SA, 

empresa no censada por la Estadística Minera de España, produjo en 1993 400 
t de caolín en polvo y 600 t en 1994. Por su parte, la producción asturiana 
corresponde en realidad a caolín pétreo (flint clay), destinado a la 
elaboración de chamotas; las principales empresas son A. de la Serna y Cía., 
SL (mina Loly, en Salas), Caolines de Merillés, SL (mina Conchita, en Tineo) 
y Caolines de la Espina, SL (mina Ventura, en Salas), con una producción 
conjunta de 58 829 t en 1994. Esta es transformada en las instalaciones de 
Arcichamota, del grupo Fernández Alvarez, y ARCIRESA, de A. de la Serna.  

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se ha efectuado el inventario nacional de recursos de caolín, 
estimándose las reservas en diversas publicaciones en 225 Mt, a los que hay 
que sumar los 3,3 Mt de caolín pétreo evaluados por el ITGE en Asturias, en 
1990. 

 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE CAOLIN 
 

El Arancel de Aduanas vigente hasta 1994 recoge las transacciones de 
caolín en dos posiciones arancelarias: la 2507.00.10.0.00.B para el "caolín 
en bruto" y la 2507.00.90.0.00.E para "los demás caolines", que han venido 
asimilándose a caolín bruto y a caolín lavado, respectivamente. Que esto no 
es así es obvio si comparamos los valores medios en PTA/t de las 
importaciones y exportaciones de uno y otro, entre sí y con el de la 
producción nacional de caolín lavado: 

 

Valor en PTA / t 1990 1991 1992 1993 

Valor importación caolín en bruto  4 606,7 9 154,5 4 574,8 8 994,2 

Valor exportación     "        "    11 598,9 17 572,0 12 711,5 14 196,5 

Valor producción caolín lavado * 9 183,6 6 116,4 10 208,4 9 826,8 

Valor importación    "        "       23 213,8 23 441,5 22 637,5 23 576,8 

Valor exportación     "       "       11 390,5 11 179,1 12 763,6 12 356,6 

  *  Estadística Minera de España 
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CUADRO Cao -I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CAOLIN  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

- Caolín en bruto 278 390 1 273,587 246 650 2 218,419 sd sd 12 988 165,097 30 303 430,198 sd sd 

- Los demás 83 213 1 883,734 84 207 1 985,337 sd sd 134 509 1 716,825 63 141   780,207 sd sd 

TOTAL   3 157,321  4 203,756  sd  1 881,922  1 210,405  sd 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 

CUADRO Cao-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : CAOLIN LAVADO  (t ) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 314 094 − 177 729 127 840 363 983 − 1 301,260 86,3 % 86,3 % 13,7 % 36,1 % 
1987 433 077 − 196 495 160 924 468 648 − 1 453,766 92,4 % 92,4 % 7,6 % 31,2 % 
1988 438 160 − 232 606 166 495 504 271 − 1 416,281 86,9 % 86,9 % 13,1 % 34,7 % 
1989 395 990 − 271 673 130 776 536 887 − 2 114,121 73,8 % 73,8 % 26,2 % 40,7 % 
1990 423 357 − 297 858 162 726 558 489 − 716,216 75,8 % 75,8 % 24,2 % 41,3 % 
1991 533 918 − 281 996 144 875 671 039 − 1 925,729 79,6 % 79,6 % 20,4 % 34,6 % 
1992 305 102 − 361 603 147 497 519 208 − 1 275,399 58,8 % 58,8 % 41,2 % 54,2 % 
1993 284 382 − 330 857 93 444 521 795 − 2 993,351 54,5 %   54,5 % 45,5 % 53,8 % 
1994 290 000 − sd sd  –      

 * Fuente: Estadística Minera de España 
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Como puede apreciarse, el valor de la exportación de "caolín en 
bruto" es similar al de exportación de "los demás caolines", y el de 
importación se aproxima al de la producción de caolín lavado. En 
consecuencia, todos los productos intercambiados bajo las posiciones 
arancelarias anteriormente citadas deben considerarse como caolín lavado. 

 
El Consejo Internacional de Cooperación Aduanera decidió en 1994 

modificar la nomenclatura de las posiciones arancelarias concernientes al 
caolín, que a partir de 1995 será la 2507.00.20 (caolín), reservándose la 
2507.00.80 para "las demás arcillas caolínicas". Con este motivo, y al 
realizarse la captura de datos relativos a 1994 con la nomenclatura de 1995, 
la información provisional suministrada por la Dirección General de Aduanas 
es nula en lo que se refiere al caolín.  

 
El cuadro Cao-I recoge, por tanto, tan sólo el comercio exterior 

relativo a 1992 y 1993. En este año las importaciones crecieron un 33,1% en 
valor, en tanto que las exportaciones disminuyeron un 35,7%, con lo que el 
déficit de la balanza comercial se disparó a cerca de 3 000 MPTA. Los 
suministros exteriores procedieron en un 72% de la UE (sobre todo del Reino 
Unido, 46,2%, y Francia), y el resto de Brasil (12%), Estados Unidos (10%) y 
otros (6%). Las ventas se destinaron principalmente a la UE (70%), Finlandia 
(8%), Túnez (7%), Argelia y Marruecos (3% cada uno) y otros (9%). 

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de caolín lavado en 1993 fue similar a la del año 
anterior, del orden de 520 000 t. La serie histórica (cuadro Cao-III) 
evidencia un valor anómalo en 1991 (consumo aparente de 671 039 t), 
provocado por el súbito incremento de la producción registrado por la 
Estadística Minera en dicho año (+110 561 t), para volver a caer a niveles 
"normales" en 1992 (-228 816 t), hecho harto sospechoso y de escasa 
credibilidad. El posible error proviene en la estimación de la producción de 
la provincia de La Coruña, que pasó de 69 030 t en 1990 a 240 842 t en 1991 
y a 33 268 t en 1992, evolución cuando menos sorprendente. Si se le asigna 
un valor de 70 000 t a la producción coruñesa de 1991, el consumo aparente 
de dicho año sería de 501 000 t, más en consonancia con la situación 
existente de contracción de la demanda de los sectores papeleros y de la 
construcción a causa de la recesión económica. 

 
La dependencia, tanto técnica como económica, sigue una tendencia 

creciente, alcanzando en 1993 el 45,5% y el 53,8%, respectivamente. 
 
El destino sectorial de la producción nacional fue en 1993 el 

siguiente: 
 

Cerámica 31,7% 
Refractarios 19,9% 
Cargas (papel, 
etc.) 

8,0% 

Cementos 5,0% 
Pigmentos 4,0% 
Vidrio 3,1% 
Otros 4,1% 
Exportación   

27,2% 
Total ..... 100,0% 

 
El caolín de importación se utiliza en su mayor parte en la industria 

papelera, que requiere calidades superiores a las nacionales, y para la 
fabricación de sanitarios, pavimentos y revestimientos cerámicos. 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 

 
 
Alrededor del 75% del consumo de caolín es efectuado en Europa 

Occidental por la industria papelera, y la mayor parte del resto por la de 
cerámica. El mercado del caolín está sujeto a una fuerte y creciente 
competencia por parte del carbonato cálcico, acentuada por el cambio al 
proceso alcalino de fabricación de papel, que favorece a este último. Así, 
mientras la demanda de minerales para papel creció en 1994 en un 9,9%, la de 
caolín para carga sólo subió un 2,9% y la de estucado en un 4,6%. 

 
El reciclado de papel usado, en expansión por motivos 

fundamentalmente medioambientales, puede no ser una amenaza para el consumo 
de caolín si se mantuviesen los requerimientos de brillo, blancura, etc, que 
exigirían su adición a la pasta reciclada; sin embargo, la mayor parte de 
este papel se reutiliza como papel-prensa y para empaquetado. 

 
 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

No se dispone todavía de datos acerca de la producción mundial de 
caolín en 1994. La de 1993 fue similar a la del año anterior, en torno a 
22,5 Mt, de los que casi el 40% fue aportado por los Estados Unidos. El 
crecimiento de la producción estadounidense en un 2,5% en 1993 y en el 3,8% 
en 1994 hace suponer que la contracción de la demanda ha tocado fondo y que 
en 1994 ha comenzado su recuperación en los sectores papelero y cerámico. 

 
La Unión Europea suministró en 1993 el 19,3% de la oferta total, 

frente al 21,8% en 1990. El 60% de la misma procedió del Reino Unido, donde 
las empresas del grupo English China Clay (ECC) acaparan no sólo la mayor 
parte de la producción británica, sino de la mundial, por medio de su red de 
filiales en Estados Unidos, Brasil, Australia, Francia, Portugal, España y 
la India; en conjunto, la capacidad extractiva del grupo excede de 5,3 Mt/a. 

 
Otros productores importantes de la Europa ampliada de los 15 son 

Alemania (Amberger Kaolinwerke GmbH, que con sus filiales Eduard Kick, 
Vereinigte Kemmlitzer Kaolinwerke y Caminauer Kaolinwerke suma 500 kt/a), 
Bélgica, Francia (Kaolins d´Arbor, de Beauvoir y SIKA, todas del grupo BRGM, 
con 100 kt/a; SOKA, 100 kt/a; Kaolins de Morbihan, 80 kt/a y Kaolins de 
Finistere, perteneciente a ECC, 60 kt/a) y España. 

 
Completan la producción comunitaria Grecia (Silver & Barites Ores 

Mining Co., Philkeran-Johnson y Petrochem K. Zafranas), Portugal (Anglo-
Portugueça de Caulinos de Viana, del grupo ECC; Cauliminas, SIBELCO 
Portugueça, Minas de Barqueiros Ltda. y Saibrais Areias e Caulinos Ltda.), 
Italia, Dinamarca (Hasle Klingerog Chamottenfabrik A/S), Austria (Aspanger 
Kaolin-und Steinwerke, KAMIG) y Finlandia. 

 
En Estados Unidos las principales empresas mineras son ECC 

International (1,9 Mt/a), Engelhard Corp. (1,3 Mt/a), IMETAL (1,3 Mt/a), 
Thiele Kaolin Co. (1,25 Mt/a), J.M. Huber Corp. (1 Mt/a), Word Kaolin Co. 
300 kt/a) y Albion Kaolin Co. (300 kt/a), destacando en Brasil Caulinos de 
Amazonia, SA (450 kt/a). 
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PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE CAOLIN ( t) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Reino Unido 3 037 486 2 911 484 2 502 224 2 577 160  
Alemania 716 000 598 000 578 000 544 000  
Bélgica 175 000 260 000 325 000 300 000  
Francia 370 130 343 800 334 000 295 000  
España 423 357 413 000 305 102 284 382 290 000 
Portugal 108 392 149 788 120 000 110 000  
Grecia 169 986 189 235 201 705 100 000  
Italia 67 321 57 871 33 017 65 000  
Austria 81 265 72 361 64 733 64 000  
Finlandia 7 026 6 879 6 700 8 156  
Dinamarca 14 423 17 057 3 503 3 500  
      
Estados Unidos 9 143 000 9 574 900 8 735 204 8 957 565 9 300 000 
Corea del Sur 1 446 598 1 755 225 1 856 157 2 300 000  
ex URSS 1 800 000 1 600 000 1 300 000 1 000 000  
Brasil 765 826 850 000 900 000 900 000  
Colombia 540 000 900 000 900 000 900 000  
China 600 000 700 000 700 000 500 000  
República Checa 533 000 526 000 505 000 500 000  
Thailandia 208 348 256 276 304 480 397 000  
Irán 150 000 150 473 264 083 280 000  
Malasia 152 972 186 699 244 573 249 852  
Rumania 250 000 250 000 200 000 200 000  
Australia 200 000 190 000 180 000 180 000  
Egipto 149 000 151 548 95 693 156 589  
India 104 000 113 000 110 000 150 000  
Sudáfrica 132 421 134 485 131 765 147 349  
Turquía 251 182 186 517 185 675 138 989  
Taiwan 105 084 92 970 103 071 126 752  
México 156 140 167 238 144 121 124 232  
Otros (1)   1 142 043   1 095 194   1 166 194      940 474  

TOTAL (redondeado) 23 000 000 23 900 000 22 500 000 22 500 000  
        Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Estadística Minera de España y Min. Comm. Summ. 1995, USBM 
               p  =  provisional ;  e  =  estimado 
              (1) Incluye Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,  Hungría, Polonia, Eslovenia,Yugoslavia, Argelia, Burundi, Madagascar, 
                  Tanzania, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Bangladesh, Indonesia, Israel, Japón, Jordania,Pakistán, 
                   Filipinas, Sri Lanka y Nueva Zelanda 

 
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 
La revista Industrial Minerals publica periódicamente los precios del 

caolín británico, en forma de una amplia banda dentro de la cual se supone 
que se mueven los precios reales. Como puede comprobarse en la tabla 
adjunta, estos precios cambian muy infrecuentemente, por lo que constituyen 
una referencia muy grosera de los mismos. Más indicativa parece ser la 
calculada por Roskill, en base a los valores medios de las exportaciones 
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británicas y alemanas y de las importaciones comunitarias desde la República 
Checa y Estados Unidos. 
 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

- Refinado, FOT, estucado, UK, £ / t 75-120 75-120 75-120 75-120 75-120 
-       "           "   , carga,  UK,  £ / t 52,5 45-65 73,3 66,5 50-75 
-       "           "   , cerámica, UK, £ / t *    40-80 40-80 
-       "           "   , porcelana, UK, £ / t *    80-125 80-125 
- Valor medio export. desde Alemania, Ecu / t 123 128 137 129 sd 
- Valor medio export. desde Reino Unido, Ecu / t 102 122 100 97 sd 
- Valor medio import. a UE desde R. Checa, Ecu / t 97 91 89 93 sd 
- Valor medio import. a UE desde USA, Ecu / t 152 155 156 160 sd 

      Fuentes: Industrial Minerals (precios UK); Roskill, European Minerals Yearbook (valor importaciones y exportaciones) 
    * Empezó a cotizar en  1993 


