
 211 

 
 
 
 
DIATOMITA Y TRÍPOLI 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

Ambos materiales están constituidos mayoritariamente por las frústu-
las o caparazones silíceos de unos organismos unicelulares fósiles llamados 
diatomeas, reservándose el nombre de trípoli para el producto terroso 
(tierra de diatomeas = kieselgur) y el de diatomita para la roca 
consolidada.  

 
La producción nacional de diatomita y trípoli rozó en 1994 las 70 kt, 

según datos provisionales. La distribución provincial de la producción ha 
sido en los últimos cinco años la siguiente: 

 
 

Provincia 1990 1991 1992 1993 1994e 

   Albacete               Mineral 89 028 64 638 32 907 61 242 sd 
SiO2 contenido 59 422 50 293 27 530 44 962 sd 

   Murcia                 Mineral - – 6 638 5 060 7 000 
SiO2 contenido - – 4 315 4 301 5 950 

   Almería                Mineral 3 015 3 670 1 114        - sd 
SiO2 contenido 2 714 3 303 1 003 - sd 

TOTAL              Mineral 92 043 68 308 40 659 61 242 70 000 
SiO2 contenido 62 136 53 596 32 848 44 962 51 400 

 Fuente: Estadística Minera de España     e: estimado  
 

Aparte de las producciones indicadas, en Martos (Jaén) se extraen 
unas 2 000 t/a de diatomita impura para usos refractarios, no recogidas por 
la Estadística Minera. 

 
El grueso de la minería procede de Albacete (90%), con aportaciones 

intermitentes de Murcia y Almería, y la ya citada de Jaén. Las empresas 
productoras son: 
 
- Celite Hispánica, SA (anteriormente John Manville Española, absorbida por 

la norteamericana Celite Corp.), que explota una corta en la concesión 
Rosa y San Manuel, en El Campillo, (Elche de la Sierra, Albacete). Su 
producción es del orden de 30 000 t/a de diatomita de alta calidad, que 
procesa en su planta de Alicante tanto en forma de diatomita natural como 
calcinada, con marcas registradas de "Celite" para carga y de "Primsil" 
para filtros. 

 
- Cía. Española de Kieselgur, SA (CEKESA), que beneficia la concesión Tío 

Lucas, en El Cenajo (Hellín, Albacete), con producción de unas 15 000 t/a 
en tres calidades: baja en sílice (<40%) para cementos, media (60-65%) 
para fertilizantes y alta (>70%) para soporte de catalizadores. 

 
- Minas Volcán, SA (Ruiz Moral), que posee varias concesiones en Albacete 

(Villol, en El Tesorico, y Nuevo Volcán, en El Cenajo, ambas en Hellín), 
Almería (María-José, en Rambla de Inox, Níjar) y Murcia (Volcan Solana, en 
la Solana de Román, y Murcia, en La Alberquilla, ambas en Jumilla). Su 
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producción, en torno a 15 000 t/a, se destina fundamentalmente a la 
industria cementera. 

 
- El otrora importante productor Alarcón Palacios, SA, que llegó a extraer 

20 000 t/a en una explotación subterránea (concesiones San Gil y El 
Triunfo, en Venta del Juez, Liétor, Albacete), tuvo que cerrar en 1994. 

 
- Finalmente, PROFIQUISA extrae unas 2 000 t/a de una diatomita carbonácea en 

Martos (Jaén), que transforma en ladrillos refractarios para la industria 
del aluminio en su planta de Andújar (Jaén). 

 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Hasta la fecha no se ha realizado un inventario fiable de las 
reservas y recursos nacionales de harinas silíceas (diatomita o kieselghur, 
trípoli). En un reciente estudio (M. Regueiro et al., Industrial Minerals, 
marzo 1993, pp. 57-67) se han estimado, al menos, los existentes en la 
provincia de Albacete, evaluados en 57,2 Mt de reservas, subiendo los 
recursos a 684 Mt. 

 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de harinas silíceas fósiles se mantuvo en 1994 al 
mismo nivel que el año anterior, pero la de sus manufacturas (ladrillos y 
otras) se redujo a la mitad, totalizando 4 582 t de SiO2 contenido (-15,3%) 
con un valor de 393,3 MPTA (+0,6%; cuadros Dta-I y II). Por el contrario, 
las exportaciones de mineral descendieron un 75,3%, en tanto que las de se-
mielaborados crecieron un 83,3%, suponiendo en conjunto una disminución del 
0,5% en contenido y un aumento del 21,5% en valor. La balanza se saldó con 
un modesto déficit de 2,23 MPTA. 

 
El 60,3% del mineral se importó de la UE, sobre todo de Francia 

(58%), procediendo la mayor parte del 39,7% restante de los Estados Unidos. 
Las manufacturas se adquirieron en un 90,6% en la UE (Francia, 32,7%; Dina-
marca, 23,1%; Italia, 22,1%; Portugal, 8,9%), a la que se dirigió el 94,9% 
de las exportaciones de las mismas (Francia, 46,4%: Italia, 20,4%; Países 
Bajos, 13,4%; Reino Unido, 10,1%). Las ventas exteriores de diatomita se 
efectuaron en su 62,5% en el ámbito de la UE (Francia, 17,5%; Italia, 19,3%; 
R. Unido, 10,6%, etc). 

 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de diatomita presenta una evolución muy 
irregular, como se aprecia en el cuadro Dta-III, lo que denota la 
perturbadora influencia de stocks. En 1994 ascendió a 49 kt, frente a 43,4 
kt el año anterior y 27,4 kt en 1992; la media de los tres años ronda las 40 
kt. El sector es tradicionalmente excedentario, si bien la mayor calidad de 
los productos importados da lugar a un déficit monetario en la balanza 
comercial respectiva. 

 
El modelo de consumo es, aproximadamente, como sigue: industria del 

cemento, 42%; absorbente, filtrante y decolorante, 44%; aislamiento térmico 
y carga, 12%; fertilizantes, 2%. 
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CUADRO Dta-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE DIATOMITA (trípoli)  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Harinas silíceas fósiles 4 115 220,073 3 944 241,356 4 009 268,690 5 334 257,555 4 710 153,780 1 163 80,442 
VI.- Semiproductos              
   - Manufact. de har. silic. 920 75,461 2 065 149,761 1 082 124,585 6 162 313,544 4 033 167,983 7 391 310,603 

TOTAL  295,534  391,117  393,275  571,099  321,763  391,045 

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 
 
 

 
CUADRO Dta-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE DIATOMITA  (t SiO2 contenido) 

 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Harinas silíceas fósiles 3 666 3 332 3 703 3 550 3 608 3 819 1 935 4 694 3 768 1 046 
I.- Semiproductos           
- Manufact. de har. silic. 4 756 3 809 828 1 858 974 1 466 2 510 5 299 3 226 5 913 

TOTAL 8 422 7 141 4 531 5 408 4 582 5 285 4 445 9 993 6 994 6 959 
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CUADRO Dta-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : DIATOMITA (trípoli)  (t  de SiO2 contenido) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 44 864 − 3 160 6 224 41 800 − 78,952 > 100 % > 100 % −  6,6 % 

1988 55 289 − 3 443 8 306 50 426 + 43,246 > 100 % > 100 % − 5,9 % 

1989 55 806 − 7 971 8 021 55 756 − 86,012 > 100 % > 100 % − 12,5 % 

1990 62 136 − 8 422 5 285 65 273 − 157,411  95,2 % 95,2 %  4,8 % 11,9 % 

1991 53 596 − 7 141 4 445 56 292 − 69,694 95,2 % 95,2 % 4,8 % 11,8 % 

1992 32 848 − 4 531 9 993 27 386 + 275,565 > 100 % > 100 % − 12,1 % 

1993 44 962 − 5 408 6 994 43 376 − 69,354 > 100 % > 100 % - 10,7 % 

1994p 51 400 − 4 582 6 959 49 023 − 2,230  > 100 % >100 % - 8,2 % 

 * Fuente: Estadística Minera de España     p = provisional 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El mercado de la diatomita sigue firme en su principal aplicación 
como elemento filtrante (cerveza, vino, licores, productos farmacéuticos, 
etc), con mejores prestaciones técnicas que sus muchos competidores, pero 
puesta bajo sospecha por la International Agency for Research on Cancer por 
su pequeño contenido en cuarzo, lo que podría inducir a algunos usuarios a 
sustituirla por un producto de menor riesgo. 

 
La búsqueda de nuevos mercados se ha centrado en la biotecnología y 

en el tratamiento de aguas residuales, así como en el espesamiento de 
líquidos tóxicos para facilitar su transporte y manipulación, disminuyendo 
también los riesgos de vertido, y en la regeneración de suelos contaminados. 

 
 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

En 1994 la producción mundial de diatomita experimentó un crecimiento 
del 2,7% respecto al año anterior, que en la Unión Europea fue tan sólo del 
1,6%, ya que únicamente en España se incrementó su extracción, permaneciendo 
estable en los demás países comunitarios. La aportación de la UE a la oferta 
total fue en dicho año del 32,8%, algo superior a la de 1990 (31%). 

 
El principal país productor comunitario es Francia, siendo CECA y la 

filial francesa de la norteamericana Celite Corp. las empresas mineras más 
destacadas. La mayor parte de la oferta danesa es un producto llamado moler, 
mezcla de diatomita y hasta un 30% de arcilla plástica, extraído por Skamol 
y Damolin. Las principales compañías suministradoras de diatomita de 
Alemania e Italia son Meyer Breloh y Diatom SpA, respectivamente. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE DIATOMITA  ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Francia 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Dinamarca 98 000 96 000 96 000 96 000 95 000 
España 92 043 68 308 40 659 61 242 70 000 
Alemania 49 800 44 300 47 300 50 000 50 000 
Italia 25 000 23 000 26 000 25 000 * 
Portugal 2 270 2 410 1 850 1 860 * 
Reino Unido 240 220 120 220 * 
      
Estados Unidos 631 000 610 000 595 000 599 000 596 000 
ex URSS 250 000 220 000 190 000 150 000 150 000 
Corea del Sur 55 445 91 126 76 775 75 000 75 000 
México 51 084 45 966 46 443 47 000 50 000 
Perú 20 000 25 500 25 000 25 000 * 
Otros (1)    145 000    123 000    105 000      79 000    164 000 

TOTAL (redond.)  1 670 000 1 600 000 1 500 000 1 460 000 1 500 000 

              Fuentes:  World Mineral Statistics, BGS;  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                   p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                 (1)  Incluye a  Islandia, Rumania, ex Checoslovaquia, ex Yugoslavia, Hungría, Argelia, Kenia, Sudáfrica,  Canadá,  
        Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Japón, Thailandia  y Australia.   
   *   Incluído en  otros 
 

A nivel mundial, el primer productor (y consumidor) de diatomita es 
Estados Unidos, con el 39,7% de la oferta total. Las principales empresas 
del sector son: Celite Corp., que controla una capacidad de producción de 
410 kt/a; Eagle-Picher Co. (225 kt/a) y GREFCO (100 kt/a). 
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2.2.- LOS PRECIOS 
 

En el cuadro siguiente se recogen los precios medios registrados en 
el mercado británico para las variedades calcinada normal y calcinada con 
fundente, y el valor medio de la producción vendible americana, fob planta. 
En todos ellos se constata un incremento en 1993, continuado a lo largo de 
1994, en porcentajes que oscilan entre el 3,2 y el 8,3%. 

  
 1990 1991 1992 1993 1994 

- USA calcinada para filtros, del. UK, £ / t 322,5 322,5 322,5 326,25 337,5 

- USA, calc. fundente para filtros, del. UK, £ / t  345 345 345 348,75 360 

- USA, fob planta, $ / t * 219 229 237 251 272 

   Fuentes: Industrial Minerals      * Min. Commodity Summaries 1995, USBM 
 


