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ESTAÑO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 

 
Tras el cierre en 1991 del Grupo Minero San Finx (La Coruña), la 

producción nacional de minerales de estaño procede exclusivamente de la mina 
Insuperable en Puebla de Azaba (Salamanca), cuyo explotador, Emilio de Lózar 
Jiménez, obtuvo 8,4 t de concentrados, con un contenido en metal de 5 t, en 
1994. 

 
La evolución de la producción en los últimos cinco años ha sido la 

siguiente: 
 

 1990 1991 1992 1993 1994p 
- Minería del estaño :   

                      Concentrados (t) 21,760 19,470 11,085 3,420 8,400 
 Sn  contenido (t) 11,968 12,266 6,651 2,052 5,000 

- Minería del wolframio:      
  Concentrados (t) 19,000 – – – – 

 Sn contenido (t) 14,858 – – – – 

TOTAL NACIONAL  Concentrados (t) 40,760 19,470 11,085 3,420 8,400 
Sn contenido (t) 26,826 12,266 6,651 2,052 5,000 

                Fuente:  Estadística Minera de España    p = provisional 
 

Como puede observarse en el epígrafe 2.4 relativo a los precios, 
aunque la cotización media del metal subió en 1994 un 6% respecto al año 
anterior, en moneda constante sigue estando muy por debajo del nivel al-
canzado en la segunda mitad de la década de los 80, por lo que las 
expectativas de recuperación de nuestra minería del estaño a medio plazo no 
son nada halagüeñas. 

 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Los recursos económicos demostrados evaluados por el ITGE en el 
Inventario Nacional de Recursos de Estaño, revisado en 1986, ascendían a 15 
kt de metal contenido, sumando los recursos identificados de todo tipo 
(económicos, marginales y subeconómicos) 169 200 t Sn contenido. 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El déficit crónico de la balanza comercial de materias primas 
minerales de estaño se suavizó en un 10,8%, gracias al descenso de las 
importaciones, que en valor bajaron el 10,6% y el 18,6% en contenido 
(cuadros Sn-I y II). 
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CUADRO Sn-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ESTAÑO  (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Sn 2 739 1 033,530 2 466 967,127 189 89,946 − 0,098 − − – – 
II.- Oxidos              
   - Oxidos  381 260,268 377 278,590 20 7,025 5 3,768 17 8,702 39 5,874 
IV.- Metal bruto             
   - Estaño sin alear 3 054 1 892,203 4 130 2 901,371 4 828 3 477,000 158 89,517 351 232,853 134 100,000 
   - Estaño aleado 139 81,186 239 66,104 133 80,000 14 4,513 6 5,186 – – 
   - Aleaciones Pb - Sn 364 65,581 248              * 448               * −         − 368            * 184            * 

Total  2 038,970  2 967,475  3 557,000  94,030  238,039  100,000 
V.- Recuperación:              
   - Chatarras  55 20,719 88 64,267 51 36,000 3 0,517 < 1 0,080 19 4,000 
   - Chatarras hojalata  21 721 ** 7 728 ** sd ** 646 ** 3 857 ** sd ** 
   - Cenizas −         − 37   5,284 –         – 79 25,736 27 5,053 –       – 

Total  20,719  15,039  36,000  26,253  5,133  4,000 
VI.- Metal trabajado             
   - Polvo y partículas 7 5,752 19 21,441 14 22,000 − 0,298 2 1,340 109 112,000 
   - Barras, perf. y alamb. 327 199,049 207 136,070 251 204,000 16 11,635 101 21,914 72 28,000 
   - Chapas, hojas y tiras 34 35,448 15 12,050 5 53,000 38 22,328 3 2,138 8 6,000 
   - Tubos y accesorios 5 14,658 15     3,761 41 14,000 −         − < 1   0,107 –           – 

   Total  254,907  173,322  293,000  34,261  25,499  146,000 
TOTAL  3 608,394  4 456,065  3 982,971  158,410  277,373  255,874 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
   * El valor se incluye íntegro en el balance del plomo ** El valor se incluye íntegro en el balance del hierro 
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CUADRO Sn-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ESTAÑO  (t Sn contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Concentrados de Sn 1 193 1 223 1 782 1 775 136 − − − − – 
II.- Oxidos            

- Oxidos  280 261 285,7 282 15 2 38 4 12 27 
IV.- Metal bruto           

- Estaño sin alear  2 697 3 184 3 054,2 4 130 4 828 408 118 142,0 351 134 
- Estaño aleado 33 24 125,5 215 119 − 29 8,4 5 – 
- Aleaciones de Pb - Sn    146    188    109,2      74    134   24   15       − 110   55 

Total 2 876 3 396 3 288,9 4 419 5 081 432 162 150,4 466 189 
V.- Recuperación           

- Chatarras 11 16 33 53 41 0,5 40 0,9 < 1 11 
- Chatarras hojalata 81 161 152 54 sd 12,0 2 4,6 27 sd 
- Cenizas   −    −    −   22   –   8,5   7 47,5 16   – 

Total 92 177 185 129 41 21 49 53,0 43 11 
VI.- Metal trabajado           

- Polvo y partículas  13 12 6,7 18 13 − − < 0,1 1,9 103 
- Barras, perf. y alamb.  355 336 294,1 207 251 20 17 15,7 90,9 72 
- Chapas, hojas y tiras  38 23 33,6 15 5 4 1 33,9 3,0 8 
- Tubos y accesorios     −    −      5,0   13   37   5    1   −    0,2     – 

Total 406 371 339,4 253 306 29 19 49,6 96,0 183 
TOTAL 4 847 5 428 5 881 6 858 5 579 484 268 257 617 410 
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CUADRO Sn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : ESTAÑO  (t Sn contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
        (PI) * 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
 (MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 296 450 3 951 549 4 148 − 3 138,805 7,1 % 18,0 % 82,0 % 84,1 % 

1987 77 550 3 596 257 3 966 − 2 624,042 1,9 % 15,8 % 84,2 % 85,1 % 

1988 66 500 3 828 304 4 090 − 3 012,032 1,6 % 13,8 % 86,2 % 87,1 % 

1989 56 450 4 566 383 4 689 − 3 866,091 1,2 % 10,8 % 89,2 % 90,0 % 

1990 27 420 4 847 484 4 810 − 3 021,935 0,6 % 9,3 % 90,7 % 91,5 % 

1991 12 400 5 428 268 5 572 − 3 028,466 0,2 % 7,4 % 92,6 % 92,9 % 

1992 6,6 390 5 881 257 6 020 − 3 449,384 0,1 % 6,6 % 93,4 % 93,7 % 

1993 2,0 400 6 858 617 6 643 − 4 178,692 0,02 % 6,1 % 93,9 % 94,5 % 

1994 5,0 400 5 579 410 5 574 – 3 727,097 0,09 % 7,2 % 92,8 % 93,2 % 

 * Fuente: Estadística Minera de España 
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1994 - IMPORTACION DE Sn BRUTO SIN ALEAR

China

UE
Indonesia

Malasia
Bolivia

Otros

54,7 %

8,8 %

5,5 %

9,6 %

7,0 %14,4 %

 

1994 - IMPORTACION DE ESTAÑO TRABAJADO

Francia

Alemania

P. Bajos
Italia

Malasia

Otros

45,3 %

6,2 %

7,7 %

6,8 %
14,1 %

19,9 %

 

 

1994 - EXPORTACION DE ESTAÑO TRABAJADO

Francia

Italia

Otros (5 p.)

57,7 %

33,9 %

8,4 %
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El hundimiento de la metalurgia extractiva en 1994 significó una 
drástica reducción de las importaciones de concentrados y un aumento de las 
de metal bruto y aleaciones Pb-Sn, a la par que sustanciales recortes en las 
exportaciones de estos últimos productos (cuadro Sn-II). La estructura de 
las importaciones cambió radicalmente, suponiendo el metal bruto el 91,1% 
del contenido total, el estaño trabajado el 5,5%, los concentrados el 2,4% y 
el 1% los demás productos. 

 
Los gráficos adjuntos recogen la estructura de las importaciones de 

estaño bruto sin alear y de metal trabajado y de las exportaciones de este 
último. La totalidad de las compras de chatarras de estaño se efectuaron en 
Francia, y las de aleaciones se repartieron entre la UE (39,8%), China 
(30,1%) y Thailandia (30,1%); en cuanto a las exportaciones, las de metal 
bruto sin alear se dirigieron a Italia (81,3%) y Países Bajos (18,7%) y las 
de chatarras en su totalidad a Bélgica-Luxemburgo.  

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El consumo aparente de materias primas minerales de estaño descendió 

en 1994 un 19,2% respecto a 1993, retornando al nivel de 1991 (5 574 t de 
metal contenido). La fuerte disminución de las importaciones, 
cuantitativamente muy superior a las exportaciones, se tradujo en una 
suavización de la dependencia externa, que en todo caso es muy elevada, 
próxima al 93% (cuadro Sn-III). 

 
La industria nacional es importadora neta en todas las partidas, con 

excepciones puntuales, como en 1994 ocurrió con el óxido y el estaño en 
polvo. El abastecimiento a la industria nacional de 1ª transformación ha 
evolucionado en los últimos años de la forma indicada en el cuadro 
siguiente, en el que se constata que la recuperación del peso de los 
concentrados en el abastecimiento total en 1992 fue transitoria, no pudiendo 
superar la fundición primaria las dificultades del mercado. 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Concentrados 25,7 22,8 29,7 26,6 2,5 
Oxidos 5,9 4,1 4,7 4,0 – 
Estaño bruto 51,5 59,8 52,1 59,7 87,6 
Recuperación 8,9 6,8 8,7 7,3 7,7 
Metal  trabajado    8,0    6,5    4,8    2,4    2,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 
Estaños de Zamora, SA (anteriormente, Electro-Metalúrgica del Águeda, 

SA), único fundidor primario en 1994, se enfrenta al cierre definitivo, tras 
cuatro años consecutivos de pérdidas. Para intentar paliar la crisis, en 
1994 redujo la plantilla a un tercio y la producción de metal de 3 000 a 800 
t. 

 
En el pasado octubre se creó el Instituto para la Promoción y 

Reciclado de la Hojalata, con la pretensión de recuperar el 35% de los 
envases desechados de este material; el programa no especifica si se 
recuperará el estaño como tal antes de vender el producto a la siderurgia, o 
si se reciclará como hojalata para nuevo uso. 

 
La recuperación nacional de estaño se estima en 400 t de Sn 

contenido, aunque estas cifras no están contrastadas y deben ser 
consideradas con prevención, dada la opacidad del subsector de las 
chatarras. La producción de estaño refinado de 1ª y 2ª fusión fue de 800 t, 
calculándose que la aportación de la secundaria fue de unas 200 t/a. 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de minerales de estaño descendió en 1994 un 
2,8%, con recortes más o menos pronunciados en todos los países, excepto en 
Perú, donde creció un 46%, y en Indonesia, que mantuvo su nivel de 
extracción. 

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ESTAÑO ( t de Sn contenido) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Portugal 1 381 3 133 3 009 5 300 4 500 
Reino Unido 3 389 2 326 2 044 2 232 1 900 
España 27 12 7 2 5 
      
China 35 800 42 000 43 800 46 000 45 000 
Indonesia 31 290 33 418 29 389 28 585 29 000 
Brasil 39 149 29 253 27 500 25 900 23 000 
Bolivia 17 249 16 830 16 516 18 634 16 500 
Perú 5 134 6 559 10 195 13 687 20 000 
Malasia 28 468 20 710 14 339 10 384 6 500 
Australia 7 425 5 380 6 611 8 057 7 000 
Thailandia 14 385 10 755 8 268 4 700 3 500 
Vietnam 800 800 3 400 3 500 * 
Zaire 1 555 1 200 700 700 1 000 
Zimbabwe 839 797 716 658 * 
Sudáfrica 1 140 1 042 592 452 * 
Otros (1)   22 900   18 700     9 900     9 200   15 100 

TOTAL (redond.) 211 000 193 000 177 000 178 000 173 000 

      Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS; 1994, Eng. & Mining Journal  y  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
               p  =  provisional ;  e  =  estimado 
               1)  Incluye Checoslovaquia, ex-URSS, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, 
      Laos, Mongolia y Birmania. 
   * Incluído en otros  
 

Portugal es, desde 1991, el principal productor de la Unión Europea, 
obteniendo los concentrados como un coproducto de la minería del cobre en 
Neves-Corvo. La empresa explotadora es SOMINCOR, participada al 51% por el 
estado portugués y al 49% por la multinacional británica Rio Tinto Zinc 
(RTZ). El Reino Unido continúa con su tradición minera en este mineral, si 
bien con una producción muy lejana de la que antaño obtenía; la única 
empresa actualmente existente es South Crofty Ltd., en Cornualles, la cual 
ha sido adquirida en 1994 por la canadiense Crew Natural Resources of 
Vancouver. Finalmente, España aporta algunas t, también muy lejos de las 737 
t Sn contenido que extrajo en 1975. 

 
El primer país productor a nivel mundial es China, que ha pasado de 

18 kt en 1980 a 46 kt en 1993. Otro país que en tiempos recientes ha 
irrumpido fuertemente en el mercado es Perú, a través de MINSUR, cuya pro-
ducción ha crecido desde 5 kt al comienzo de los 90 a 20 kt en 1994. Por el 
contrario, Malasia no ha podido resistir la caída de los precios, habiendo 
recortado su producción de 61 kt en 1980 a poco más de 6,5 kt en el pasado 
año. En Brasil también parece haber pasado la época dorada del estaño, 
reduciéndose el máximo alcanzado en 1989 (50,2 kt) a las 23 kt de 1994. 
Agotado el garimpo de Bom Futuro en Rondonia, el único productor es 
Paranapanema, en su mina de Pitinga. 
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Al igual que Malasia, Thailandia ha tenido que disminuir 

drásticamente sus operaciones mineras, siendo Indonesia el único país del 
Sudeste asiático que ha conseguido mantener su nivel de producción, gracias 
a estrictos programas de reducción de costes por parte de PT Tambang Timah y 
Renison Koba. 

 
 

2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA 
 

La estimación del consumo de minerales de estaño en base a la 
producción de metal refinado no es realista, pues los datos estadísticos que 
se manejan a nivel internacional incluyen dentro de aquélla el estaño de 
segunda fusión, obtenido a partir de chatarras. Los pocos datos conocidos 
acerca del aluminio secundario indican una producción de 18,4 kt en 1990 
(Minerals Handbook 1992/3), que supone el 8,1% de la oferta total de dicho 
año; deduciéndola de ésta, se obtiene una producción primaria de 208,6 kt, 
concordante con una oferta minera de 211 kt. 

 
China, Malasia e Indonesia reúnen el 61,5% de la producción global, y 

Brasil y Bolivia el 21%; el 17,5% restante se distribuye entre más de 15 
países. 

 

PRODUCCION  MUNDIAL DE ESTAÑO REFINADO ( t ) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

España 1 349 1 700 2 400 2 000 800 
Países Bajos 6 100 5 000 200 200 200 
Portugal 100 100 100 100 100 
Reino Unido 6 122 1 661 – – – 
      
China 35 800 36 000 39 600 51 100 50 000 
Malasia 49 002 42 722 45 598 40 100 40 000 
Indonesia 30 389 30 415 28 151 30 415 30 000 
Brasil 37 580 29 500 27 000 26 000 22 000 
Bolivia 13 364 14 659 14 393 18 551 19 000 
Rusia 14 000 18 000 25 800 14 500 * 
Thailandia 15 512 11 255 10 679 8 276 7 000 
México 5 004 2 262 1 097 2 534 2 500 
Vietnam 1 808 3 440 3 727 2 345 * 
Corea del Sur 2 500 2 300 1 000 1 100 * 
Japón 816 716 821 804 * 
Otros (1)     7 500     3 200     2 400     1 900   23 400 

TOTAL (redondeado) 227 000 203 000 203 000 200 000 195 000 

              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS; 1994, Eng. & Mining Journal   
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye Checoslovaquia, Nigeria, Sudáfrica, Zimbabwe,  Argentina, Birmania y Australia. 
            *  Incluído en otros  
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2.3.- PERSPECTIVAS 
 

En septiembre de 1994 la Asociación de Países Productores de Estaño 
(ATPC), en su reunión de Bangkok, acordó reducir en un 7,55% el techo de sus 
exportaciones para 1995. En concreto Brasil, que acaba de entrar en la ATPC, 
ha anunciado que limitará sus exportaciones en 1995 a 21 kt en lugar de las 
28 kt concedidas, y China, que también se ha adherido a la ATPC, se ha 
comprometido a no exportar más de 20 kt. 

 
A pesar de estos anuncios, el LME no reaccionó, permaneciendo 

estancado el precio en torno a 5 460 $/t. Los stocks mundiales a fin de año 
se estiman en 40 kt, algo menos de la cuarta parte del consumo del mundo 
occidental. 

 
Sin embargo, y pese a la depresión del mercado, se encuentran en 

desarrollo o en fase de estudio varios proyectos metalúrgicos: MINSUR (Perú) 
pondrá en marcha en 1995 una fundición de 15,5 kt/a con tecnología AUSMET; 
Malaysia Smelting Corp. planea construir una nueva planta en los próximos 
dos años, y en Indonesia Renison Koba proyecta una nueva fundición de 13 
kt/a. Debe tenerse en cuenta que, tras los cierres en los últimos años de 
las plantas de Kamaitivi y Rooiberg en Sudáfrica, SNA en Brasil, Capper Pas 
y Billiton en Europa, etc, las fundiciones hoy operativas son escasas. 

 
El modelo medio de consumo en el mundo occidental es actualmente: 

soldadura, 31%; hojalata, 30%; aleaciones (bronces, etc), 12%; industria 
química, 17%; varios, 10%. 

 
La hojalata continúa sometida a una dura competencia con el aluminio, 

sobre todo en el campo de envases para bebidas; En Estados Unidos, el 
American Iron and Steel Institute acaba de iniciar un programa de cinco 
años, con un presupuesto de 12,5 M$, para promover el consumo de alimentos 
envasados en latas. Por otra parte, la industria siderúrgica viene 
disminuyendo el consumo específico de estaño para recubrimiento de acero, y 
el Steel Recycling Institute americano ha comunicado recientemente que en 
1993 se alcanzó una tasa de recuperación de latas desechadas del 48%, 
proponiéndose llegar al 66% en 1996, lo que se está traduciendo en una menor 
demanda de estaño primario. 

 
La soldadura es el mercado más firme para el estaño, pues si bien la 

miniaturización de los componentes electrónicos y la mejora de la tecnología 
han disminuido la cantidad de metal necesario para cada junta, la 
proliferación de aparatos que los utilizan compensa con creces esta 
disminución. 

 
Los compuestos químicos de estaño constituyen un área de crecimiento 

potencial, particularmente en el campo de pinturas repelentes de la 
suciedad. 

   
  

2.4.- LOS PRECIOS 
  

El precio del metal (no se publican cotizaciones de los 
concentrados), empezó el año a 4 775 $/t en la Bolsa de Metales de Londres, 
iniciando una tendencia alcista hasta el mes de junio, en el que se alcanzó 
el valor medio de 5 506,11 $/t. Tras una bajada a 5 158,52 $/t en agosto, se 
recuperó al máximo de 6 157,05 $/t en noviembre, terminando el año con 
tendencia decreciente. El valor medio anual se situó en 5 461,97 $/t, un 
6,1% más que el practicado en 1993. 

 
La evolución mensual registrada en la Bolsa de Nueva York es muy 

similar, alcanzándose en 1994 el valor medio de 254,2 cent.$/lb (100 
cent.$/lb = 2 204,6 $/t). 
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 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

$ / t, cash 5 736,8 6 875,0 7 183,0 8 668,0 6 235,0 5 592,0 6 104,8 5 147,2 5 461,9 

PTA / t 803 209 849 338 837 681 1 027 418 636 095 582 127 623 423 655 645 731 576 

PTA 1985/t 738 230 741 302 697 621 802 722 465 749 402 483 407 033 409 254 436 166 

 
 


