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FLUOR 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción nacional de fluorita experimentó en 1994 un 
esperanzador crecimiento del 19,9% respecto al año anterior, alcanzando 
106 706 t de F2Ca contenido, nivel muy alejado todavía de las míticas 290 000 
t logradas en 1985. La mayor parte fue de espato ácido (104 947 t, con ley 
del 97,6% F2Ca), suponiendo la calidad metalúrgica 4 959 t, con ley del 
85,8%. 

 
La evolución de la producción en los últimos cinco años ha sido la 

siguiente: 
 

 1990 1991 1992 1993 1994e 

Espato ácido:      
Mineral (t)  144 010 109 949 94 040 85 370 104 947 

 F2Ca contenido 140 122 107 094 91 821 83 296 102 451 
Espato metalúrgico:      

    Mineral (t) 9 681 7 648 7 047 7 135 4 959 
F2Ca contenido 7 394 6 546 5 562 5 693 4 255 

TOTAL           Mineral (t) 153 691 117 597 101 087 92 505 109 906 

 F2Ca contenido 147 516 113 640 97 383 88 989 106 706 

  Fuente: Estadística Minera de España 
  e: estimado 
 
Como en años anteriores, la totalidad de la producción provino de 

Asturias y, en concreto, de dos empresas: 
 

-  Minerales y Productos Derivados, S.A. (MINERSA), que explota las 
concesiones Moscona, en Corvera; Cucona, en Llanera; Emilio, en Loroñe, 
Colunga, y Ana, Agustina y otras en Berbes y Caravia. El mineral se 
concentra en la planta de flotación de Berbes, de 150 000 t/a de 
capacidad. La producción de calidad metalúrgica, en progresivo descenso, 
se vende a SIDERFLUOR, S.A. (participada al 33% por MINERSA), para la 
producción de pellets para siderurgia. La empresa produce también 
pequeñas cantidades de fluorita de grado cerámico (2 695 t en 1993). 

 
-  Espato de Villabona, SA, subsidiaria de Hullas de Coto Cortés, S.A., 

extrae fluorita a un ritmo muy inferior a la capacidad de su mina de 
Santo Firme y Cárcaba, en Llanera. 

 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 

 
El Inventario Nacional de Recursos de Fluorita, realizado por el ITGE 

en 1984, estableció los recursos económicos medidos en 5 Mt y los indicados 
en 1,6 Mt, expresados ambos en F2Ca contenido. Los recursos identificados 
totales ascendían a 8,3 Mt. 
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CUADRO F-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FLUOR (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Espato flúor metalúrg. 9 093 119,706 6 160 89,891 8 598 130,061 − − 792 18,142 - - 
   - Espato flúor ácido 30 1,216 632 7,237 - - 15 491 216,429 18 053 289,577 80 2,561 
   - Criolita y quiolita nat. 11     0,989 6    0,543 - - < 1     0,003 − − - - 

Total  121,911  97,671  130,061  216,432  307,719  2,561 
II.- Comptos. químicos             
   - Acido fluorhídrico − − − − 660 90,984 − − − − 3 335 321,557 
   - Fluoruro de aluminio 571 55,999 < 1 0,088 463   41,747 650 70,543 343 35,127 510   42,106 

Total   55,999  0,088  132,731  70,543  35,127  363,663 
IV.- Elemento bruto             
   - Flúor elemental 7 4,778 1 10,285 1 25,631 < 1 0,182 − − - - 

TOTAL  182,688  108,044  288,423  287,157  342,846  366,224 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO F-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FLUOR  (t F contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Espato flúor metlúrg. 1 993,6 1 863 3 637 2 464 3 439 64,3 60 − 329 - 
- Espato flúor ácido 14,9 26 14 303 - 25 855,0 19 230 7 358 8 571 38 
- Criolita y quiolita       52,5      19        6         3        - 11,7        10        −        −   - 

Total 2 061,0 1 908 3 657 2 770 3 439 25 931,0 19 300 7 358 8 900 38 
II.- Comp. químicos           

- Acido fluorhídrico − − − − 462 − − − − 2 168 
- Fluoruro de Al 32 13 342 − 277 2 318 1 242 390 205    306 

Total 32 13 342 − 739 2 318 1 242 390 205 2 474 
IV.- Elemento bruto           

- Flúor elemental − − 7 1 1 − − < 1 − - 

TOTAL 2 093 1 921 4 006  2 771 4 179 28 249 20 542 7 748  9 105 2 512 
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CUADRO F-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : FLUOR  (t F contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 132 734 − 438 86 750 46 422 + 3 357,214 > 100 % > 100 % −  0,3 % 

1987 71 617 − 696 47 783 24 530 + 2 210,661 > 100 % > 100 % −  0,9 % 

1988 67 309 − 4 483 35 215 36 577 + 694,451 > 100 % > 100 % −  6,2 % 

1989 80 703 − 2 783 27 367 56 119 + 1 162,592 > 100 % > 100 % −  3,3 % 

1990 71 781 − 2 093 28 249 45 625 + 1 189,208 > 100 % > 100 % −  2,8 % 

1991 55 297 − 1 921 20 542 36 676 + 753,214 > 100 % > 100 % −  3,3 % 

1992 47 386 − 4 006 7 748 43 644 + 104,469 > 100 % > 100 % −  7,8 % 

1993 43 302 − 2 771 9 105 36 968 + 234,802 > 100 % > 100 % −  6,0 % 

1994 51 923 – 4 179 2 512 53 590 + 77,801 96,9 % 96,9 % 3,1 % 7,4 % 
 
 Fuente: Estadística Minera de España  
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

En 1994 el saldo de la balanza comercial siguió siendo positivo, pero 
quizá por último año: de los más de 3 300 MPTA logrados en 1986, se ha 
bajado a los 77,8 MPTA del pasado ejercicio. Otra nota característica fue la 
activación en ambos sentidos de las transacciones de ácido fluorhídrico y de 
fluoruro de aluminio, gracias a los cuales la balanza se inclinó del lado 
español, pues supusieron el 99,3% de las exportaciones (cuadros F-I y F-II). 

 
Aparte de estos productos, que sumaron el 46% de las importaciones, 

éstas incluyeron espato metalúrgico (45%) y flúor elemental (9%). Las pri-
meras procedieron de China (84,6%) y México (15,4%); el 99,8% del fluoruro 
de aluminio se adquirió en la UE (sobre todo en Francia) y el resto en Sue-
cia, y la totalidad del ácido fluorhídrico provino de la UE (Francia, 63,4%; 
Reino Unido, 22,8%; Alemania, 13,2%). 

 
Los países de destino de las exportaciones de fluorhídrico fueron 

Países Bajos (84,4%), Francia (10,4%) y Portugal (5,2%), siendo el citado en 
primer lugar el destinatario de la mayor parte de las de fluoruro de 
aluminio. 

  
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

El consumo aparente de materias primas minerales de flúor ascendió en 
1994 a 53 590 t de F contenido, un 45% más que el año precedente, señalando 
el fin de un período excedentario, pues por primera vez el país pasó de ser 
autosuficiente a depender de los suministros externos en un 3,1% (cuadro F-
III). 

 
El 74%, aproximadamente, del consumo interno es absorbido por la in-

dustria química básica (fabricación de ácido fluorhídrico, sobre todo); el 
10%, por la siderurgia; el 6%, por la metalurgia no férrea 
(fundamentalmente, la del aluminio), y el 10% por otros (esmaltes, recubri-
miento de electrodos, etc). 

 
 La industria de 1ª transformación se abastece casi exclusivamente de 

minerales, con alguna pequeña aportación ocasional de flúor elemental. 
 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El mercado de la fluorita se encuentra en franco declive desde 1990, 
debido, por un lado, a la disminución de la demanda en la siderurgia por 
cambios tecnológicos que han reducido el consumo unitario, en la metalurgia 
del aluminio por mejoras en los sistemas de recuperación, y en la industria 
química por la ofensiva lanzada contra los compuestos fluorocarbonados (CFC) 
por su supuesto impacto sobre la capa de ozono, y por otro a la fuerte 
competencia de precios impuesta por China. 

 
En marzo de 1994 el Consejo Europeo impuso a las ventas chinas una 

tasa antidumping equivalente a la diferencia entre un precio mínimo de 113,5 
ECU/t y el precio neto de exportación en la frontera de la UE. 

 
Algunos analistas auguran una próxima recuperación de la demanda, en 

base a nuevos productos fluorados en sustitución de los CFC y al crecimiento 
de la metalurgia extractiva del aluminio. 
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2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de fluorita volvió a descender en 1994, 
situándose en 3,9 Mt, un 33,9% menos que en 1989. La continua contracción de 
la demanda que evidencia esta progresiva disminución de la oferta, y la in-
vasión del mercado por mineral chino, país que al contrario que la tendencia 
mundial, en los últimos cinco años ha incrementado su producción en un 
27,3%, han determinado la suerte de muchas empresas mineras , que han tenido 
que cerrar o recortar su capacidad de extracción y tratamiento. 

 

PRODUCCION  MUNDIAL DE FLUORITA ( t ) 

PAÍSES       1990       1991      1992 1993p 1994e 

Francia 257 896 187 500 130 900 120 000 100 000 
España 153 691 117 597 101 087 92 505 109 906 
Italia 125 467 104 828 86 279 89 000 60 000 
Reino Unido 118 498 77 903 76 129 70 285 65 000 
Alemania 165 400 60 900 53 100 50 000 ** 
      
China 1 650 000 1 700 000 1 900 000 2 100 000 2 100 000 
México 633 814 370 297 286 640 295 520 370 000 
Sudáfrica 311 032 270 341 259 790 217 778 190 000 
Mongolia 884 000 370 000 277 000 180 000 180 000 
Brasil 88 418 81 313 83 696 94 350 ** 
Kazakhstan * * 100 000 90 000 * 
Uzbekistan * * 100 000 90 000 * 
Kenia 78 510 80 144 71 423 78 725 60 000 
Marruecos 86 500 74 600 85 500 70 050 ** 
Rusia * * 100 000 70 000 * 
Estados Unidos 63 500 58 000 51 000 60 000 50 000 
ex URSS  380 000 350 000 - - 250 000 
Otros     353 036     285 440     251 783     203 639     420 000 

TOTAL (redondeado) 5 300 000 4 200 000 4 000 000 4 000 000 3 900 000 

                         Fuentes:  1990-93, World Mineral Statistics, BGS; 1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
                          p  =  provisional ;  e  =  estimado 
         * incluído en la URSS    ** incluído en otros 

 
En la Unión Europea, que en conjunto aportó en 1994 el 9,9% del total 

mundial (11,8% en 1989), producen fluorita España, Francia, Italia, Reino 
Unido y Alemania. Las principales empresas productoras, aparte de MINERSA 
(España), ya citada, son: en Francia, SOGEREM, perteneciente al grupo 
Pechiney; en Italia, Nuova Mineraria Silius, propiedad del gobierno regional 
de Cerdeña; en Gran Bretaña, Swan Industrial Minerals Ltd, y en Alemania, 
Fluß und Schwerspatwerke Pforzheim GmbH, subsidiaria del grupo Bayer, y 
Sachtleben Bergbau. 

 
El primer país productor del mundo, con peso creciente en la oferta 

global, es China (53,8% en 1994), seguido por México (9,5%), la ex URSS 
(6,4%), Sudáfrica (4,9%) y Mongolia (4,6%). En China, URSS y Mongolia la 
minería está controlada por organizaciones estatales; en México, las prin-
cipales empresas mineras son Cía. Minera Las Cuevas y Fluorita de México, y 
en Sudáfrica es Transvaal Mining and Finance. 
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
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Industrial Minerals recoge mensualmente los precios productor en el 
Reino Unido, así como la cotización fob de la fluorita mexicana y 
sudafricana y cif ARA de la china, en forma de una banda de fluctuación, 
cuyo punto medio se ha escogido en el cuadro siguiente como referencia de 
los precios británico y mexicano. Al igual que en otras sustancias, estas 
cifras son más indicativas que expresión de transacciones reales. 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 
- Metalúrgica, mín. 70% CaF2, ex mina RU, £ / t 50,0 50,0 87,5 89,6 92,5 

- Acida, seca, 97%  CaF2 , empaq. ex-works, £ / t 127,5 142,1 145,0 162,0 163,0 

- México, ácida, fob Tampico, $ / t 142,1 129,5 124,5 114,3 106,0 

- México, metalúrgica, fob Tampico, $ / t 90,3 90,9 92,5 90,8    87,5  

     Fuente: Industrial Minerals 
 


