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HIERRO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 

 
La producción nacional de mineral de hierro volvió a caer en 1994, 

esta vez en un 16,8%, hasta 2 085 974 t, con un contenido en hierro de poco 
más de 1 Mt, el nivel más bajo desde 1945. 

 
Cerrada la mina de Bodovalle (Vizcaya) de AGRUMINSA a mediados de 

1993, en 1994 sólo subsistieron en actividad dos minas: la del Marquesado 
del Zenete, en Alquife (Granada), explotada por la Compañía Andaluza de 
Minas, SA (CAM), con una producción en torno a 2 Mt, y la de Cala (Huelva), 
por Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, SA (PRESUR), con menos 
de 0,1 Mt. La evolución reciente de la producción minera por empresas ha 
sido la indicada en el cuadro siguiente, con datos globales provisionales 
para 1994. 

 
 

Empresa 1990 1991 1992 1993 1994p 
Minería del hierro:   
Cía. Andaluza de Minas, SA   

Concentrados (t) 2 040 935 3 105 000 2 196 000 2 081 600 2 007 000 
Fe contenido (t) 993 831 1 440 720 1 037 610 968 240 sd 

Agruminsa   
Concentrados (t) 612 252 623 548 658 827 334 079 – 
Fe contenido (t) 227 302 229 466 227 295 114 589 – 

Presur, SA   
Concentrados (t) 173 904 127 167 112 254 90 255 sd 
Fe contenido (t) 106 740 77 337 69 571 57 117 sd 

Total concentrados (t) 2 827 091 3 855 715 2 967 081 2 505 934 2 085 974 
Total Fe contenido (t) 1 327 873 1 747 523 1 334 476 1 139 946 1 003 065 

Cáscaras de cobre:   
Metalquímica del Nervión, SA   

Concentrados (t) 203 507 29 410 – – – 
Fe contenido (t) 110 931 15 293 – – – 

TOTAL NACIONAL   
Concentrados (t) 3 030 598 3 885 125 2 967 081 2 505 934 2 085 974 

Fe contenido (t) 1 438 804 1 762 816 1 334 476 1 139 946 1 003 065 
  Fuentes: Estadística Minera de España  e información de las empresas    p = provisional 

 
 
En enero de 1994 el INI, propietario de PRESUR, decidió su cierre 

definitivo: con unas ventas de 300 MPTA/a, ha venido sufriendo desde 1992 
pérdidas de 2 000-2 500 MPTA/a. En marzo se sustituyó el Consejo de Admi-
nistración por un Administrador único, quedando la decisión final pendiente 
de la elaboración de planes alternativos de empleo junto con las Autonomías 
implicadas. En cuanto a la CAM, las esperanzas puestas en el plan de viabi-
lidad de Alquife han resultado fallidas; la compañía perdió en 1994 unos 800 
MPTA, a pesar de la ayuda de 1 400 MPTA recibida de la Junta de Andalucia y 
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de las rebajas conseguidas en las tarifas de RENFE y del puerto de Almería. 
La Junta encargó a la consultora inglesa Int. Mining Consultants Ltd. una 
nueva auditoría; entre tanto, en noviembre, los 250 trabajadores de la 
plantilla se declararon en huelga reclamando la percepción de sus haberes. 
La compañía está participada por la australiana Golden Shamrock Mines Ltd. 
al 62% y por el Banco Central Hispano al 38% restante. 

 
Ante tan negras perspectivas para la minería del hierro, pone una 

chispa de esperanza el anuncio del Gobierno Vasco de reabrir Bodovalle en 
1995, con una producción prevista de 370 000 toneladas. 

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Con posterioridad a la actualización del Inventario Nacional de 
Recursos de Hierro efectuada por el ITGE en 1984, no se ha realizado 
revisión alguna del mismo, por lo que las cifras disponibles hoy son las 
explicitadas en dicho documento. Los recursos económicos medidos sumaban 
305,2 Mt. 
 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

En 1994 las importaciones de materias primas minerales de hierro 
crecieron espectacularmente tanto en valor como en Fe contenido (+ 22 222 
MPTA y +1,2 Mt), sobre todo en los capítulos de chatarras (+21 y +14,8%, 
respectivamente) y de concentrados (+13 y +13,3%), debido al incremento de 
las producciones nacionales de arrabio (+1%) y de acero (+3,7%). 

 
Las subidas fueron generalizadas en todos los conceptos, salvo en el 

de ferroaleaciones, cuyo valor descendió ligeramente, aunque en contenido 
aumentaron un 7% (cuadros Fe-I y II). La composición porcentual de las im-
portaciones en valor y contenido fue la siguiente: chatarras, 66,9% (valor) 
y 44,7% (contenido); concentrados, 20,1 y 49,6%; metal bruto, 7,1 y 4,4%; 
granalla, polvo y lingotes, 2,7 y 0,3%; ferroaleaciones, 1,6 y 0,8%; óxidos 
y sales, 1,6 y 0,2%. 

 
En los gráficos adjuntos se refleja la distribución porcentual, según 

países de origen, de las importaciones de concentrados (aglomerados y sin 
aglomerar) y de las ferroaleaciones. Las compras de esponja de reducción 
directa se efectuaron íntegramente en Rusia, y las de fundición bruta, en 
dicho país (69,6%), Ucrania (8,6%), Sudáfrica (8,4%) y otros (12 países, 
13,4%). La granalla y polvo de acero se adquirieron en Suecia (42,6%), Ita-
lia (16,5%), Alemania (13,2%), Canadá (8,4%), Francia (8,1%) y otros 
(11,2%). 

 
Las exportaciones también crecieron en valor (+25%), pero no así en 

contenido, que descendió ligeramente (-2 300 t); subieron las de chatarras y 
metal trabajado y algo las de concentrados, y descendieron las de los demás 
capítulos, sobre todo las de fundición bruta. La estructura de las mismas 
fue la siguiente: granalla, polvo y lingotes, 37,6% (valor) y 4,1% 
(contenido); concentrados, 28,8 y 89,5%; óxidos y sulfatos, 17 y 1,8%; cha-
tarras, 14,8 y 3,7%; fundición bruta, 1,7 y 0,1%; ferroaleaciones, 0,1 y 
0,8%. 

 
El destino de las exportaciones de concentrados fue el indicado en el 

gráfico adjunto. Las ventas de pirita tostada (cenizas de pirita) se di-
rigieron a Grecia (90,9%) e Israel (9,1%); las de lingotes de acero 
inoxidable, a la UE (75,1%), Estados Unidos (14,8%), Taiwan (5,2%) y otros 
(4,9%), y las de granalla y polvo de acero, a la UE (73,2%), Taiwan (18,9%) 
y otros (7,9%). 
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1994 - IMPORTACION DE CONCENTRADOS DE Fe
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1994 - IMPORTACION DE FERROALEACIONES
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1994 - EXPORTACION DE CONCENTRADOS DE Fe 
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CUADRO Fe-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE HIERRO  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentr. sin aglomerar 4 874 826 12 586,093 4 481 326 12 849,132 5 411 624 15 157,284 1 879 284 2 408,009 1 505 107 2 011,458 1 517 869 1 804,174 
   - Concentr. aglomerados 2 076 328 7 803,206 2 183 151 9 141,685 2 172 417 9 696,900 52 4,729 < 1 0,010 1 1,422 
   - Cenizas de piritas < 1          0,004 9          0,313 −                − 104 009      55,138 131 186       77,785 137 508     102,167 

   Total  20 389,303  21 991,130  24 854,184  2 467,876  2 089,253  1 907,763 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos e hidróxidos 10 564 1 397,083 9 782 1 464,878 12 223 1 885,134 13 130 787,124 12 643 870,192 14 864 1 056,361 
   - Sulfatos 7 122      95,519 4 925    106,797 46        1,127 14 414   52,795 42 486 114,436 32 500      73,899 

Total   1 492,602  1 571,675  1 886,261  839,919  984,628  1 130,260 
III.- Ferroaleaciones             
   - Ferroaleaciones *  198 379 2 573,219 215 744 2 072,780 213 618 1 999,232 37 219 269,629 31 601 428,273 26 176 33,510 
IV.- Metal bruto             
   - Fundición bruta s. alear 139 752 2 129,634 145 560 2 483,553 232 518 4 934,952 < 1 0,034 56 765 437,102 423 13,732 
   - Fundición bruta aleada 375 196,950 29 20,862 11 3,335 12 7,354 − 0,147 190 100,820 
   - Esponja de red. directa 112 036 1 211,576 134 913 1 967,940 222 109 3 807,274 176   3,873 32     9,022 −           − 

Total  3 538,160  4 472,355  8 745,561  11,261  446,271  114,552 
V.- Recuperación:              
   - Chatarras de fundición 19 657 199,063 16 575 187,225 19 214 267,902 442 16,156 243 4,170 − − 
   - Id. de acero inoxidable 181 152 13 871,401 96 570 7 734,832 159 250 13 682,000 1 784 17,159 3 213 183,298 sd sd 
   - Id. demás ac. aleados 9 019 117,302 21 161 246,189 sd sd 370 69,609 480 59,029 sd sd 
   - Id. de hojalata 21 720 116,865 7 728 76,291 sd sd 647 57,020 3 857 127,459 sd sd 
   - Id. de acero común 4 007 137 41 238,856 3 891 293 60 012,813 4 460 217 68 646,940 22 119 216,925 10 007 141,407 35 310 910,286 
   - Lingotes de chatarra 18          0,367 102          2,771 1 319        37,059 180   18,142 642   41,554 690   73,068 

Total  55 543,854  68 260,121  82 633,901  395,011  556,917  983,354 
VI.- Metal trabajado             
   - Granalla 6 507 477,513 9 155 670,525 9 669 775,003 − − − − 22 881 1 683,332 
   - Polvo ac. al. o común 14 758 1 765,708 10 949 1 341,832 14 953 1 935,185 102 21,218 259 45,601 183 49,615 
   - Ling. Fe o ac. sin alear 1 014 52,781 2 184 230,743 3 845 490,104 99 4,537 20 2,379 184 13,547 
   - Ling. ac. inoxidable 15 211 2 109,521 3 380 308,272 2 186 104,470 937 149,299 1 456 279,446 10 372 2 183,824 
   - Ling. dem. ac. aleados 4 544    325,762 3 477    323,268 175      40,804 7 472 501,293 8 333 472,050 7 281    296,242 

   Total  4 731,285  2 874,640  3 345,566  676,347  799,476  4 226,560 
TOTAL  88 268,423  101 242,701  123 464,705  4 660,043  5 304,818  8 395,999 

 *  El valor de las ferroaleaciones de Cr, Nb, Ni, Mn, Mo, Ti, V y W ha sido incluído íntegramente en el balance de estas sustancias 
  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO Fe-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE HIERRO  (t Fe contenido) 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Concentr. sin aglomerar 2 593 466 3 137 757 2 871 272 2 639 506 3 187 446 795 047 1 029 758 887 191 722 451 728 577 
- Concentr. aglomerados 1 496 066 1 475 060 1 349 613 1 419 048 1 412 071 16 - 34 − < 1 
- Cenizas de piritas      11 827        5 577              –               4              −   28 384        9 598   41 604   52 474   55 003 

Total 4 101 359 4 618 394 4 220 885 4 058 558 4 599 517 823 447 1 039 356 928 829 774 925 783 580 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos e hidróxidos 5 397 7 086 6 974 6 456 8 067 7 659 7 291 7 880 7 586 8 918 
- Sulfatos   6 067 1 985  1424    985        9 2 408 2 417   2 882   8 497   6 500 

Total 11 464 9 071 8 398 7 441 8 076 10 067 9 708 10 762 16 083 15 418 
III.- Ferroaleaciones           
- Ferroaleaciones  72 678 77 488 72 954 73 881 79 033 15 202 10 800 10 563 8 873 7 509 
IV.- Metal bruto           
- Fund. bruta sin alear 194 310 190 841 132 764 138 282 220 892 7 791 63 - 53 926 402 
- Fund. bruta aleada 23 10 300 23 9 267 49 9 − 152 
- Esponja de red. directa   38 581   81 449   94 110 113 327 186 571 - - 148         27     − 

Total 232 914 272 300 227 174 251 632 407 472 8 058 112 157 53 953 554 
V.- Recuperación           
- Chatarras de fundición 28 201 13 622 16 708 14 088 16 332 618 522 375 206 − 
- id. de acero inoxidable 71 309 77 881 126 806 67 599 111 475 1 180 2 007 1 249 2 249 sd 
- Id. demás acer. aleados 12 969 8 986 6 764 15 870 sd 576 1 702 277 360 sd 
- Id. de hojalata 11 165 22 070 20 852 7 418 sd 1 675 280 620 3 702 sd 
- Id. de acero común 3 750 642 3 738 125 3 606 423 3 502 163 4 014 195 15 815 17 226 19 907 9 006 31 779 
- Lingotes de chatarra           730             64             17             97           1 253      139      287      171      610      690 

Total 3 875 016 3 860 748 3 777 570 3 607 235 4 143 255 20 003 22 024 22 599 16 133 32 469 
VI.- Metal trabajado           
- Granalla 5 412 304 6 311 8 880 9 378 26 582 26 307 − − 22 194 
- Polvo de ac. al. o común 11 317 10 009 11 806 8 759 11 962 94 19 82 207 146 
- Ling. Fe o ac. sin alear 292 794 983 2 118 3 729 19 445 96 19 178 
- Ling. acero inoxidable 356 7 117 11 408 2 535 1 639 5 340 423 703 1 092 7 779 
- Ling. dem. ac. aleados   1 037   2 907   3 635   2 781      140   9 284   9 537 5 977 6 666   5 825 

Total 18 414 21 131 34 143 25 073 26 848 41 319 36 731 6 858 7 984 36 122 

TOTAL 8 311 845 8 859 132 8 341 124 8 023 820 9 264 201 918 096 1 118 731 979 768 877 951 875 652 
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CUADRO Fe-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : HIERRO  (t Fe contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 2 760 856 4 005 000 6 824 653 880 411 12 710 098 − 74 212,828 21,7 % 53,2 % 46,8 % 50,2 % 

1987 2 109 250 3 663 000 7 673 849 993 860 12 452 239 − 69 704,045 16,9 % 46,3 % 53,7 % 57,1 % 

1988 1 924 917 3 960 000 7 687 566  1 135 559 12 436 924 − 94 707,881 15,5 % 47,2 % 52,8 % 56,7 % 

1989 2 127 601 4 275 000 8 566 031 994 459 13 974 173 − 108 249,742 15,2 % 45,8 % 54,2 % 57,2 % 

1990 1 438 804 4 329 000 8 311 845 918 096 13 161 553 − 91 696,431 10,9 % 43,8 % 56,2 % 59,1 % 

1991 1 762 816 4 374 000 8 859 132 1 118 731 13 877 217 − 86 721,340 12,7 % 44,2 % 55,8 % 59,2 % 

1992 1 334 476 4 356 000 8 341 124 979 768 13 051 832 − 83 608,380 10,2 % 43,5 % 56,5 % 59,5 % 

1993 1 139 946 4 887 000 8 023 820 877 951 13 172 815 − 95 937,883 8,6 % 45,7 % 54,3 % 57,2 % 

1994 1 003 063 4 734 000 9 264 201 875 652 14 125 612 – 115 068,706 7,1 % 40,6 % 59,4 % 61,7 % 

 
 



 279 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El consumo aparente de materias primas minerales de hierro supuso, en 

1994, 14,125 Mt de metal contenido, casi 1 Mt más que en 1993, en respuesta 
a la mayor actividad registrada en el sector siderúrgico (cuadro Fe-III). La 
dependencia del exterior prosiguió su línea ascendente, subiendo al 59,4% la 
técnica y al 61,7% la económica, a causa principalmente de la oferta 
decreciente de minerales nacionales y del retroceso en la recuperación de 
chatarras. 

 
Nuestra industria de primera transformación es importadora neta en 

todas las partidas, excepto en óxidos y sulfatos, y ocasionalmente en aceros 
aleados en lingote; el abastecimiento, y su comparación con el experimentado 
en los cuatro años inmediatamente anteriores, se cubrió en 1994 como sigue, 
en % de metal contenido:  

  

 1990 1991 1992 1993 1994 
 Concentrados 35,8 38,4 35,6 33,5 34,1 
 Chatarras 62,1 59,2 62,2 64,4 62,5 
 Ferroaleaciones 0,4 0,5 0,5 0,5 0.5 
 Metal bruto    1,7    1,9    1,7    1,6    2,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Se aprecia una tendencia decreciente en el empleo de minerales y no 

tan nítidamente ascendente en la de chatarras, y la estabilización en torno 
al 0,5% de las importaciones netas de ferroaleaciones. 

 
Los concentrados son consumidos casi exclusivamente por la siderurgia 

integral (con pequeñas cantidades destinadas a la preparación de cementos, 
arenas de moldeo, etc.), para la obtención de arrabio y posterior de acero 
al oxígeno; el consumo aparente en 1994 fue de 4,819 Mt de Fe contenido. Las 
chatarras son demandadas por la integral, pero sobre todo por la no integral 
para la elaboración de acero al horno eléctrico. Pequeñas cantidades de 
chatarra de hierro o acero, cuya cuantía total se desconoce, son utilizadas 
por fundidores de escasa importancia y en otros usos, tales como la 
obtención de sulfatos de hierro aprovechando los efluentes ácidos de la 
fabricación de TiO2 (Tioxide Europe, SA). 

 
La recuperación nacional de chatarras, en 1994, se estima en 5,26 Mt 

brutas (5,43 Mt en 1993), equivalente al 62,2% del consumo aparente de acero 
habido siete años antes. 

 
La producción de arrabio fue de 5,394 Mt en 1993 y de 5,447 Mt en 

1994, y la de acero de 12,960 y 13,445 Mt, respectivamente. Dentro de ésta 
destacó el incremento de la fabricación de inoxidables (+16,6%) y otros 
aceros aleados (+26,3%). El consumo aparente de acero creció un 18,7%, hasta 
10,963 Mt (9,011 Mt en 1993). A pesar de esta indudable mejoría, no puede 
afirmarse que 1994 haya sido un año satisfactorio para el sector siderúrgico 
en su conjunto; el retraso en la aprobación por la Unión Europea de los 
planes de reestructuración de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI) y de 
SIDENOR incidió negativamente en los resultados de estos grupos 
empresariales, que cerraron el año con importantes pérdidas. 

 
Dentro del plan de viabilidad de la CSI, en febrero se realizó una 

operación acordeón en ENSIDESA, reduciendo el capital a 0 para absorber 
pérdidas y subsiguiente emisión de 50 058 acciones de 125 000 PTA nominales 
con prima de 950 000 PTA, y posteriormente otra similar en Altos Hornos de 
Vizcaya. El coste conjunto de esta cirugía económica para la CSI asciende a 
134 539 MPTA (87 601 MPTA en ENSIDESA y 46 938 MPTA en AHV). La CSI ha 
quedado constituida en tres divisiones: productos largos, planos y 
transformados. Por su parte, en SIDENOR se procedió a la privatización de la 
factoría de Larrondo.  
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Las expectativas para 1995 son consideradas con optimismo por el 
sector siderúrgico, previéndose un incremento del consumo de acero del 5%, 
ligero aumento de las importaciones, sostenimiento de las exportaciones y un 
nivel de precios satisfactorio, lo que impulsará al alza la producción. 

 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de mineral de hierro alcanzó, en 1994, la 
barrera de los 1 000 Mt brutas, según estimaciones del USBM, con un  
incremento respecto a 1993 del 4,2%. La Unión Europea ampliada aportó 
alrededor del 2,6% del total, sobre todo gracias a Suecia, cuya principal 
empresa explotadora es la estatal Luossavaara Kirunavaara (LKAB), que ha 
conseguido mantener constante su nivel de extracción en los últimos años (19 
Mt/a). En Francia (SACILOR, perteneciente al grupo siderúrgico USINOR), como 
en España (CAM) y Austria (Voest Alpine), la producción está en franco 
retroceso, representando en 1994 algo más de la cuarta parte de la que fue 
cuatro años antes. 

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE HIERRO  ( x103 t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Suecia 19 877 19 328 19 277 18 728 19 663 
Francia 8 023 7 490 5 707 3 600 2 400 
España 3 031 3 885 2 967 2 506 2 086 
Austria 2 300 2 120 1 627 1 427 ** 
Alemania 84 120 110 100 ** 
Portugal 14 16 15 16 14 
Finlandia 69 33 23 11 ** 
Reino Unido 55 60 31 1 – 
      
China 179 344 190 558 210 220 234 660 240 000 
Brasil 152 304 149 986 145 820 159 400 165 651 
Australia 109 166 117 673 112 101 120 534 128 400 
Rusia * * 82 100 75 000 * 
Ucrania * * 75 700 70 000 * 
India 53 702 56 915 54 870 55 000 56 400 
Estados Unidos 56 408 56 761 55 593 55 661 57 000 
Canadá 34 855 36 383 32 697 30 568 36 854 
Sudáfrica 30 291 29 075 28 226 29 385 32 321 
Venezuela 20 366 20 343 18 887 16 851 18 309 
Kazakhstan * * 17 670 13 130 * 
ex URSS 236 000 199 300 – – 200 000 
Otros (1)    77 100    68 900    66 300    73 400      40 000 

TOTAL (redond.)  983 000 959 000 930 000 960 000 1 000 000 

              Fuentes:  1990-93, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Min. Comm. Summ. 1995, USBM; Min. Annual Review 1995  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                           (1)  Incluye a Albania, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia, ex Yugoslavia, Noruega, Polonia, Rumania, Turquía,  
                 Argelia, Egipto, Liberia, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Túnez, Zimbabwe, Cuba, México, Argentina, Bolivia, 
                 Chile, Colombia, Perú, Indonesia, Irán, Japón, Corea Norte, Corea Sur, Malasia, Thailandia y Nueva Zelanda.   
            *   Incluído en ex URSS      **  Incluído en otros 

China es el gigante de la minería mundial del hierro, con una 
producción en continuo ascenso que, en 1994, llegó a 240 Mt, si bien parte 
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de este mineral es de baja ley (35% Fe contenido). Brasil le va a la zaga, 
habiendo obtenido la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 92 Mt en 1994, 
procedentes principalmente de Carajas, la mayor mina a cielo abierto del 
mundo. Otras empresas brasileñas importantes son: Mineraçao Brasileiras  
Reunidas (MBR; mina Pico, 28 Mt); FERTECO (9 Mt); Samarco Mineraçao (joint 
venture entre la australiana BHP y SAMITRI; 11 Mt); SA Mineraçao da 
Trinidade (SAMITRI, 9,5 Mt) y Companhia Siderurgica Nacional (CSN).  
 

En Australia, tercer y último país que supera ampliamente los 100 
Mt/a, la mayor parte de la producción procede de la región de Pilbara 
(Australia Occidental), donde explotan CRA (51,7 Mt en 1994), Broken Hill 
Pty. (BHP, 48 Mt) y Robe River Iron Ore (23 Mt). Estados Unidos cuenta ac-
tualmente con 17 minas activas, 12 lavaderos y 10 plantas de pelletización, 
operadas principalmente por Bethlehem Steel Corp. (12,9 Mt en 1994; la 
compañía tiene, además, intereses mineros en Canadá y Brasil), Cleveland-
Cliffs Inc. (19,2 Mt/a de capacidad de pelletización), con participaciones 
en Australia (Savage River, 1,5 Mt/a) y Canadá (Wabush, 4,7 Mt/a), y US 
Steel Group (mina de Mount Iron, 14,7 Mt en 1994). 

 
La producción canadiense procede de Quebec Cartier Mining (QCM, 16 Mt 

en 1994), Iron Ore Co. of Canada (IOC, 15,9 Mt), Wabush Mines (5,2 Mt) y 
Algoma Ore, filial de Algoma Steel. Otras empresas mineras importantes son: 
en Sudáfrica, ISCOR; en la India, Orissa Mining Corp. y Kudremuth Iron Ore 
Co. Ltd.; en Venezuela, CVG Ferrominera Orinoco, y en Mauritania, la Societé 
National Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM). 

 
2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION SIDERURGICA 
 

No se publican estadísticas internacionales de consumo de minerales 
de hierro. Una buena aproximación al mismo es la producción de arrabio, pues 
el contenido total de carbono, silicio, manganeso, etc. en éste puede 
considerarse, sin gran riesgo, equivalente a las pérdidas de hierro en el 
alto horno. Sin embargo, la comparación entre las producciones de mineral y 
de arrabio no resulta posible, al venir expresada la primera en tonelaje 
bruto y no en Fe contenido, como sería de desear. La dificultad estriba en 
el gran número de yacimientos en explotación, con leyes en Fe muy variables; 
la diversidad de tratamientos dados al producto comercial (concentrados, pe-
llets, sinter, prerreducidos, etc), pero sobre todo al distinto grado de 
transparencia de la información suministrada por los países productores, por 
otra parte muy numerosos (cerca de 60). A título indicativo, en el cuadro 
siguiente se recoge la producción reciente de arrabio por áreas geográficas 
hasta 1993, último año del que se dispone de datos estadísticos. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE ARRABIO  ( x103 t ) 

 1990 1991 1992 1993p 
Unión Europea (15 países) 101 458 96 598 91 901 89 695 
Resto Europa Occidental 7 692 6 320 5 758 4 657 
Europa Oriental 27 285 21 633 19 557 19 643 
ex URSS 110 167 90 953 86 570 73 950 
América del Norte 64 276 58 878 63 382 63 681 
América del Sur 28 574 29 963 30 716 31 738 
Africa 8 181 8 763 8 162 7 113 
Oriente Medio 1 768 2 545 2 758 2 900 
Asia 177 476 187 408 190 460 206 557 
Oceanía      6 125      5 647      6 388      6 766 

TOTAL (redond.)  533 002 508 708 505 652 506 700 
                                Fuente:  World Mineral Statistics, BGS        p  =  provisional ;  e  =  estimado 

La producción mundial de acero descendió en 1994 un 0,9% respecto al 
año anterior, si bien el recorte se produjo de forma muy desigual: en Europa 
Occidental creció el 4,7%, en Europa Oriental el 8,4%, en Iberoamérica el 
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5,5%, en Oriente Medio el 11,6% y en Oceanía el 6,9%, en tanto que en 
Norteamérica y Japón los descensos fueron poco importantes, y en la antigua 
URSS el retroceso fue del 20,6%, y del 5,7% en Africa. El cuadro siguiente 
registra el reparto de la producción mundial de acero según las mismas áreas 
geográficas contempladas para el arrabio.  
 

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO  ( x103 t ) 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Unión Europea (15 países) 148 406 148 835 143 774 144 182 151 594 
Resto Europa Occidental 14 419 13 110 13 571 13 918 14 031 
Europa Oriental 49 123 33 161 29 451 29 788 32 220 
ex URSS 154 414 132 839 117 977 97 785 77 741 
América del Norte 111 449 101 395 107 432 113 021 113 698 
América del Sur 29 050 30 878 33 051 33 722 34 792 
Africa 13 359 15 174 14 427 13 972 13 217 
Oriente Medio 4 065 4 778 5 589 6 875 7 746 
Asia 238 467 249 126 250 727 268 586 269 397 
Oceanía     7 395     6 990     7 652     8 683      9 259 

TOTAL   770 147 736 286 723 651 730 532 723 695 

                                Fuente:  Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI)  
 

Teniendo en cuenta que no todo el arrabio se destina a elaboración de 
acero (aunque sí su mayor parte; el resto va a fundiciones gris, nodular, 
etc), se deduce que, a nivel global, alrededor del 45% de la producción de 
acero se obtiene a partir de chatarras, porcentaje que varía muy fuertemente 
de unos países a otros; en Estados Unidos fue en 1994 del 39%, pero en 
España significó ese año el 59%. 

 
 

2.3.- PERSPECTIVAS 
 
La producción minera mundial creció, en 1994, un 4,2%, pero la de 

acero disminuyó un 0,9%, lo que significó un exceso de oferta que se tradujo 
en un descenso de los precios de los concentrados, del orden del 9,5% para 
los brasileños y del 7,6% para los australianos. El consumo aparente de 
acero aumentó un 1,9%, esperándose en 1995 un incremento similar, en función 
de la evolución favorable de la economía estadounidense, la recuperación de 
la actividad industrial en la Unión Europea, la lenta salida de Japón de la 
profunda recesión en que ha estado sumido y de la intensa expansión de las 
economías asiáticas más dinámicas. En consecuencia, se confía en el 
restablecimiento de los precios de los concentrados a partir de 1995. 

 
Muchos son los proyectos de nuevos desarrollos mineros en candelero. 

De ellos, sólo citaremos los que en la actualidad se encuentran en ejecución 
o aquéllos para los que se cuenta con las inversiones necesarias: 
 
- En China, Anshan Iron & Steel ampliará al doble para 1995 la capacidad de 
su mina de Qidashan (de 8 a 16 Mt/a). 
- En la India, Essar Gujarat pondrá en explotación una nueva mina en Baila-
dilla (6 Mt/a). 
- En Irán, NISCO está desarrollando el yacimiento de Chador Malu, en Yadz 
(5,1 Mt/a). 
- En Australia Occidental, la asociación de Portman Mining con la china 
Anshan proyecta la explotación del yacimiento de Koolyanobbing (2 Mt/a con 
el 63% Fe). 

  
2.4.- LOS PRECIOS 
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La UNCTAD publica en su Monthly Commodity Prices Bulletin los valores 
medios, tanto mensuales como anuales, de las ventas de mineral brasileño a 
Europa, 64,5% Fe fob y del australiano a Japón, 64% Fe fob, en US cents. por 
unidad de hierro contenida. En el gráfico y cuadro adjuntos se han recogido 
los primeros, ya que nuestras importaciones de concentrados provienen en más 
del 60% del Brasil; en 1994 el precio bajó por término medio un 9,5% 
respecto al vigente el año  anterior. 
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COTIZACIÓN DEL MINERAL DE HIERRO (64,5% Fe, 
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 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
US cents / u Fe  21,89 22,23 23,12 26,56 30,80 33,25 31,62 28,14 25,47 
PTA / u Fe 30,65 27,46 26,96 31,48 31,42 34,61 32,29 35,84 34,11 
PTA 1985 / u Fe 28,17 23,97 22,46 24,60 23,01 23,93 21,08 22,37 20,34 
  


