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MAGNESITA 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

La magnesita no es la única fuente primaria de magnesio, sino que 
también las dolomías más puras, bien crudas (aglime en la terminología 
anglosajona), calcinadas (dolime) o calcinadas a muerte (dolima); la brucita 
(hidróxido de Mg natural), la epsomita y kieserita, el olivino (forsterita), 
la dunita (roca rica en olivino), ciertas salmueras ricas en cloruro 
magnésico y el agua de mar son utilizadas ampliamente por su contenido en 
MgO o bien para obtenerlo. España explota solamente magnesita, dolomía y 
dunita; de estas dos últimas sustancias se tratará en otros capítulos del 
Panorama. 

 
La magnesita, que puede ser cristalina (granos de algunas décimas de 

mm) o criptocristalina (masiva, menor tamaño de grano), se utiliza cruda, a 
veces micronizada, para neutralización de suelos ácidos y para la 
elaboración de abonos a base de nitrato amónico, pero en su mayor parte se 
calcina, bien a temperaturas inferiores a 900ºC (magnesita calcinada cáus-
tica), bien por encima de 1450ºC (magnesita calcinada a muerte o 
sinterizada). El producto cáustico, con un contenido en MgO de 80-85%, es 
pulverulento, reactivo y absorbente, con propiedades hidráulicas, y 
encuentra amplia aplicación en agricultura, construcción (cemento Sorel), 
refractarios, industria química (caucho, rayón, papel, etc) y farmacéutica, 
etc. La magnesita calcinada a muerte, con leyes en MgO del 90 al 98%, 
formada principalmente por periclasa, no es reactiva, utilizándose 
mayoritariamente para refractarios. 

  
La producción nacional de magnesita ascendió en 1994 a 495 221 t, con 

un contenido en MgO de 193 799 t, un 16,7% menos en cantidad y un 14,9% me-
nos en contenido que en el año anterior. Con la mayor parte de esta produc-
ción se obtuvieron 88 473 t de magnesita calcinada caústica y 67 467 t de 
calcinada a muerte o sinterizada, sumando entre ambas calidades 129 157 t de 
MgO contenido. Con otra fracción de magnesita cruda se elaboró una cierta 
cantidad de magnesita "natural", de la que en 1994 se exportaron 2 705 t 
(10 540 t en 1992) con un valor unitario de 19 229 PTA/t, frente a las 5 401 
PTA/t de la producción de magnesita cruda, 27 521 PTA/t de la sinterizada  y 
25 383 PTA/t de la cáustica exportadas. 

 
La producción de magnesita está limitada a dos empresas: 
 

- Magnesitas Navarras, SA, propiedad en un 92,2% de la Comunidad Foral de 
Navarra, explota a cielo abierto la concesión El Quinto, en Eugui, 
habiendo obtenido, en 1994, 45 575 t de magnesita calcinada cáustica y 
67 467 t de sinterizada, en sendas plantas situadas en Zubiri (Navarra) y 
Andoain (Guipuzcoa), de 60 kt/a de capacidad cada una. El 53,1% de la 
producción se destinó a la exportación y el resto al mercado nacional: 
siderurgia (37,9%), agricultura (7,7%) y otros usos (1,3%). Las reservas 
probadas ascienden a 9,9 Mt y los recursos a 50 Mt. La empresa, que 
abandonó los números rojos en 1993 para entrar en beneficios, proyecta la 
ampliación de su capacidad de sinterización a 105 kt/a.  

 
- Magnesitas de Rubián, SA, perteneciente al grupo de Hullas del Coto Cor-

tés, SA, produjo en 1994, a partir de mineral de sus concesiones 
Impensada, Olgas y Olguita en Incio (Lugo), 42 898 t de magnesita cáustica 
en su planta de calcinación de Monte Castelo, de 80 kt/a de capacidad. 
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En el cuadro siguiente puede verse la evolución reciente de la pro-
ducción de magnesita cruda, así como la de la magnesita calcinada obtenida 
con la mayor parte de aquélla. 

 
Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 

Lugo   
Magnesita cruda 122 865 108 887 103 684 64 300 193 636 

MgO contenido 50 252 44 535 42 407 26 299 79 197 
(Magnesita calc. cáustica) (54 447) (46 254) (44 080) (30 757) (42 898) 

(MgO contenido) (45 282) (38 381) (37 008) (26 143) (36 463) 
Navarra   

Magnesita cruda 321 485 449 350 314 500 530 160 301 585 
MgO contenido 122 164 170 753 119 510 201 462 114 602 

(Magn. calc. cáust. y sinter.) (104 381) (89 985) (88 952) (100 629) (113 042) 
(MgO contenido) (86 770) (74 683) (73 872) (82 398) (92 694) 

TOTAL:   
Magnesita cruda 444 350 558 237 418 184 594 460 495 221 
MgO contenido 172 416 215 288 161 917 227 761 193 799 

(Magnesita calcinada) (158 828) (136 241) (133 032) (131 386) (155 940) 
(MgO contenido) (132 052) (113 064) (110 880) (108 541) (129 157) 

                 Fuente: 1990-1993, Estadística Minera de España; 1994, información de las empresas 
 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se ha efectuado recientemente la evaluación global de los recursos 
nacionales de magnesita y dolomita. Según información de las empresas, las 
reservas probadas de la primera serían del orden de 30 Mt y de 80 Mt las po-
sibles.  

 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El valor de las importaciones de magnesita y óxidos y sales de mag-
nesio continuó en 1994 con su tendencia alcista, subiendo un 17% respecto al 
año anterior, mientras que el de las exportaciones se redujo en un 31,1%; en 
consecuencia, el déficit de la balanza comercial se disparó a 2 746,4 MPTA, 
un 57,2% más que en 1993. Sin embargo, en MgO contenido las importaciones 
descendieron un 27,4%, y las exportaciones lo hicieron en un 52,2%.  

 
Consideradas en valor, las importaciones de 1994 se compusieron en un 

70,5% de magnesita, 17,5% de óxido de magnesio y 12% de hidróxido y sales 
(cuadro Mg-I). En magnesia contenida la estructura fue completamente 
diferente, suponiendo la magnesita el 85,6%, el óxido el 9,4% y el 5% el 
resto. La distribución porcentual según países de procedencia de las impor-
taciones de magnesita en todas sus formas fue la reflejada en el gráfico 
adjunto. 

 
La composición porcentual de las exportaciones fue en 1994 

completamente diferente a la de las importaciones, suponiendo la magnesita 
el 91,4% en valor y el 87,2% en contenido, el óxido el 8% y 12,7%, 
respectivamente, y tan sólo el 0,6% y 0,1% el hidróxido y las sales. No se 
dispone todavía de información aduanera sobre el destino de las 
exportaciones de magnesita. 
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CUADRO Mg-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MAGNESITA  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Magnesita cruda 302 31,217 739 58,146 954 63,713 10 540 176,815 226 9,772 2 705 52,014 
   - Magnesita sinterizada 72 245 1 682,041 75 191 1 682,110 74 713 2 492,752 8 707 270,844 34 836 769,649 28 895 795,232 
   - Magnesita caústica 5 778 284,408 39 105 409,227 1 396 68,682 59 588 882,826 42 725 645,156 2 751 69,830 
   - Kieserita y epsomita 1 458      40,410 299        9,553 7 858      19,214 −              − < 1        0,024 –            – 

Total  2 038,076  2 159,036  2 644,361  1 330,485  1 424,601  917,076 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos  4 952 455,270 6 090 496,440 8 157 657,020 1 153 21,829 1 604 25,432 4 916 80,515 
   - Hidróxidos 557 73,291 503 62,561 565 61,743 5 0,374 − − 4 2,064 
   - Cloruros 35 746 335,617 31 891 278,926 13 800 101,191 126 9,934 46 6,807 24 1,386 
   - Sulfatos 6 613    166,796 7 125    207,324 8 984    285,688 412 12,581 18   0,799 47   2,560 

Total   1 030,974  1 045,251  1 105,642  44,718  33,038  86,525 
TOTAL  3 069,050  3 204,287  3 750,003  1 375,203  1 457,639  1 003,601 

       Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 
 

CUADRO Mg-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MAGNESITA  (t MgO contenido) 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 
I.- Minerales           
- Magnesita cruda 409 172 139 341 443 8 122 3 690 4 080 86 1 031 
- Magnesita sinterizada 64 204 56 931 65 877 71 056 70 603 10 680 7 500 8 228 32 919 27 306 
- Magnesita caústica 3 813 4 378 4 790 32 415 1 272 52 809 48 462 48 408 38 959 2 280 
- Kieserita y epsomita      149         65      217        45      426         −         −         −       < 1          – 

Total 68 575 61 546 71 023 103 857 72 744 71 611 59 652 60 716 71 964 30 617 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos  4 592 5 289 4 843 5 957 7 978 385 1 711 1 051 1 462 4 481 
- Hidróxidos 290 394 370 333 374 2 2 3 − 3 
- Cloruros 4 054 4 243 6 519 5 816 2 517 33 15 53 18 10 
- Sulfatos    880    1 160      986    1 063    1 340   71      79      61        3        7 

Total 9 816 11 086 12 718 13 169 12 209 491 1 807 1 168 1 483 4 501 
TOTAL 78 391 72 632 83 741 117 026 84 953 72 102 61 459 61 884 73 447 35 118 
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CUADRO Mg-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : MAGNESITA  (t MgO contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) * 

Recuperación 
 (PV)  

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO  
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 212 264 − 37 101 56 135 193 230 − 943,736 > 100 % > 100 % – 14,9 % 

1987 152 601 − 58 612 73 928 137 285 − 1 133,571 > 100 % > 100 % – 27,7 % 

1988 180 201 − 64 100 74 772 169 529 − 950,813 > 100 % > 100 % – 26,2 % 

1989 165 881 − 80 622 73 450 173 053 − 2 069,168 95,8 % 95,8 % 4,2 % 32,7 % 

1990 172 416 − 78 391 72 102 178 705 − 1 521,853 96,5 % 96,5 % 3,5 % 31,2 % 

1991 215 288 − 72 632 61 459 226 461 − 1 630,541 95,1 % 95,1 % 4,9 % 25,2 % 

1992 161 917 − 83 741 61 884 183 774 − 1 693,847 88,1 % 88,1 % 11,9 % 34,1 % 

1993 227 761 − 117 026 73 447 271 340 − 1 746,648 83,9 % 83,9 % 16,1 % 33,9 % 

1994 193 799 – 84 953 35 118 243 634 – 2 746,402 79,5 % 79,5 % 20,5 % 30,5 % 

* Magnesita cruda  Fuente: Estadística Minera de España 
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1994 - IMPORTACION DE MAGNESITA 

ChinaItalia

P. Bajos

Alemania

Otros UE
Australia

México

Otros

16,5 %

12,7 %
30,3 %

4,6 %

12,4 %

7,9 %

5,3 %

10,3 %

  
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La determinación de la demanda aparente de magnesita, óxidos y sales 
tropieza con la dificultad de establecer las leyes medias de los productos 
objeto de comercio exterior, particularmente del mineral. La Nomenclatura 
arancelaria discrimina las posiciones 2519.10.00 para el "carbonato de mag-
nesio natural (magnesita)" que, sería lícito asimilar a magnesita cruda; la 
2519.90.30 para la "magnesita calcinada a muerte (sinterizada)", y la 
2519.90.90 para "los demás" que, por exclusión, debería corresponder a las 
magnesitas de calidad cáustica. Sin embargo, la comparación de los precios 
medios unitarios de las importaciones y exportaciones de estos productos, 
entre sí y con el valor unitario de la producción minera, recogidos en el 
cuadro siguiente, revela que tal equiparación no es tan sencilla. 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 

Valor producción magnes. cruda (1) 7 272 4 667 5 671 3 988 5 401 

Valor import. magnes.  natural  (2) 56 454 64 236 103 367 78 682 66 785 

Valor export.     "              "       (2) 15 511 14 061 16 775 43 239 19 229 

Valor import. magnes. sinteriz. (2) 30 340 24 784 23 282 22 371 33 364 

Valor export.       "            "      (2) 30 276 33 241 31 106 22 093 27 521 

Valor import. "los demás "   (2) 45 520 59 897 49 222 10 465 49 199 

Valor export.          "            (2) 16 059 14 807 14 815 15 100 25 383 

                        Fuentes: 1 = Estadística Minera de España ;  2 = Estadística de Comercio Exterior ;  valor en PTA / t 
 
En efecto; el valor de importación de la magnesita natural es de 2 a 

3 veces superior al de la magnesita sinterizada, y el valor de exportación 
del mismo producto es de 3 a 14 veces más que el de la producción minera y 
similar o algo superior al de exportación de "los demás". Por otra parte, el 
valor de importación de la sinterizada es notablemente menor que el de "los 
demás", cuando lógicamente debería ser al revés. 

 
En tanto se adquiera más precisión en el conocimiento de estos mate-

riales, en el cuadro Mg-III se ha recogido la evolución histórica del con-
sumo aparente de magnesita, óxidos y sales obtenida mediante la aplicación 
de leyes estándard a los productos referenciados en el cuadro Mg-I (cuadro 
Mg-II). Un hecho que resalta inmediatamente es que el potencial excedentario 
que nuestro país tenía en esta sustancia se anuló en 1988, pasando desde 
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entonces a ser deficitarios, con una dependencia creciente que en 1994 
supuso el 20,5% en sentido técnico y el 30,5% en sentido económico. 

 
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

La producción mundial de magnesita, en continuo descenso desde 1988, 
año en que alcanzó 12 Mt, fue en 1994 similar a la de 1993, lo que, junto a 
una cierta recuperación de los precios, parece indicar que se ha tocado 
fondo tras el duro ajuste realizado en años anteriores. El mercado de la 
magnesita está muy presionado por la concurrencia de otras fuentes de magne-
sio, como el agua de mar, que va ganando peso en la demanda global, sobre 
todo por parte de los sectores con mayores exigencias de calidad. 

 
Por otra parte, la magnesita europea se ha visto muy afectada por las 

exportaciones chinas a bajo precio, lo que obligó a la UE a establecer seve-
ras medidas anti-dumping en junio de 1994, marcando un precio mínimo de 120 
ECU/t cif a las mismas. 

 
La investigación tecnológica siguió centrada en las aplicaciones al 

tratamiento de aguas y a la desulfuración de gases industriales. 
 

 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

Según datos provisionales del USBM, la producción mundial de 
magnesita fue en 1994 igual a la del año anterior, en torno a 10,2 Mt de 
mineral crudo, equivalente a 2,9 Mt de magnesio contenido. 

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MAGNESITA CRUDA ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Austria 1 179 162 960 589 995 347 648 864 648 864 
España 444 350 558 237 418 184 594 460 495 221 
Grecia 701 096 560 373 471 220 450 000 487 000 
      
Corea del Norte 1 500 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 sd 
China 2 400 000 1 650 000 1 510 000 1 500 000 1 500 000 
Turquía 845 124 1 152 337 1 124 475 1 300 000 sd 
Eslovaquia 561 000 328 000 1 267 000 1 200 000 sd 
Rusia 1 600 000 1 400 000 1 100 000 800 000 s.d 
Australia 65 000 100 000 820 000 800 000 285 600 
India 544 000 539 000 550 000 500 000 s.d 
Brasil 345 415 350 000 400 000 400 000 279 600 
Canadá 190 000 200 000 190 000 180 000 s.d 
Sudáfrica 114 182 98 782 60 085 67 403 s.d 
Otros (1) 410 000 200 000 293 000 160 000 s.d. 

TOTAL (redond.) 10 900 000 9 700 000 10 800 000 10 200 000 10 200 000 

                                  Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS; 1994, Mining Annual Review 
                                p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                                (1)  Incluye Bosnia-Herzegovina, Polonia, Yugoslavia, Zimbabwe, Colombia, Irán, Nepal, Pakistán, Filipinas, Bulgaria, 
                                       Egipto, Kenia y Nueva Caledonia 
 

La aportación de la Europa comunitaria de los 15 se encuentra en 
franco retroceso, significando en 1993 el 16,6% del total, frente al 21,3% 
en 1990. La producción procedió de Austria, donde la principal empresa ex-
plotadora y transformadora es Veitsch-Radex, con una capacidad de magnesita 
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calcinada de 610 kt/a; España, con una capacidad conjunta de 200 kt/a, y 
Grecia, a través sobre todo de Grecian Magnesite, SA (200 kt/a) y de Magno-
min Gemco, SA, perteneciente al grupo austríaco Veitsch. En este último país 
FIMISCO se vió obligada a cerrar en 1993 dos explotaciones en la isla de Eu-
boea, pero en compensación Mining Trading and Manufacturing ha anunciado el 
descubrimiento de 15 Mt de nuevas reservas de magnesita criptocristalina. 
 

El hecho reciente más notable es la irrupción en 1992 de Australia 
como destacado productor de magnesita, tras el inicio de la explotación de 
un importante yacimiento de alta ley en Queensland. 
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

Industrial Minerals sólo recoge a partir de 1993 precios indicativos 
de la magnesita griega, que sustituyen a los de la de procedencia turca que 
venían cotizando hasta entonces. El resto de sus referencias de precios co-
rresponden a magnesia calcinada de diversas calidades y, como es habitual en 
esta publicación, están expresadas en forma de una banda de fluctuación que 
suele cambiar raras veces a lo largo de los años. 

 
  1990 1991 1992 1993 1994 

Magnesita       
- Turquía, cruda, fob Mármara, $ / t 55-70 55-70 55-70   
- Grecia, cruda, fob Mediterráneo Orient., $ / t    45-50 45-50 
- Calcinada, agricultura, cif, £ / t 80-90 80-90 80-90 80-90 86-90 
- Calcinada (natural), industrial, cif, £ / t 125-270 125-270 125-270 125-270 132-270 
- Calcinada (agua de mar), industr., ex-works, £ / t 170-350 170-350 170-350 170-350 190-280 
- A muerte, mantenimiento, ex-works UK, £ / t 125-140 125-142 130-170 130-170 * 
- A muerte, refractaria, ex-works UK, £ / t 150-250 154-252 200-280 200-280 * 

 * Dejó de cotizar en 1994         ** Empezó a cotizar en nov. de 1992 
    Fuente: Industrial Minerals 
 


