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MICA 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA. RESERVAS Y RECURSOS 
 
 

Desde 1986 la producción nacional de mica se obtiene exclusivamente 
como coproducto de la minería del caolín, siendo Caolines de Vimianzo, SA 
(CAVISA), el único suministrador hasta 1993. En este año Arcillas Blancas, SA 
(ABSA), inició la explotación de su mina de caolín Navalacruz 1ª, en Tamame 
de Sayago (Zamora), recuperando 41 t de mica. CAVISA tiene ubicada su mina 
(concesiones Bibi y John) en Vimianzo (La Coruña). 

 
La producción nacional de mica en el pasado quinquenio ha sido:  

 

Empresa 1990 1991 1992 1993 1994e 

Caolines de Vimianzo, SA 913 1 053 2 081 1 799 sd 

Arcillas Blancas, SA     -     -     -      41 sd 

TOTAL            913 1 053 2 081 1 840 sd 

           Fuente: Estadística Minera de España    e : estimación    sd = sin datos 
 
 

El nuevo productor, ABSA, proyecta extraer 18 000 t de caolín en 
1995, lo que podría elevar su recuperación de mica a unas 350 t. 

 
1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El comercio exterior de materias primas minerales de mica, cuantifi-
cado en valor, se compone fundamentalmente de semielaborados (sobre todo, 
planchas, hojas y bandas), que supusieron en 1994 el 68,1% de las importa-
ciones y el 87,7% de las exportaciones, y por la mica en polvo, que sumó el 
24% de las primeras y el 11,4% de las segundas. 

 
En conjunto, las compras externas crecieron el 9,2% en contenido y el 

12,6% en valor respecto a 1993, en tanto que las ventas descendieron el 10% 
en contenido y el 12,7% en valor (cuadro Mica-I+II), arrojando el saldo, 
crónicamente negativo para nuestro país, un déficit de 231,4 MPTA (cuadro 
Mica-III). 

 
En los gráficos adjuntos se recoge la estructura de las importaciones 

de mica y sus manufacturas y de las exportaciones de éstas. Las ventas 
externas de mica se dirigieron al Reino Unido (51,2%), Polonia (25,3%), 
Italia (14,9%) y otros países de la UE (9,6%). 
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CUADRO Mica -I+II.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MICA  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Mica en bruto o exfol. 113 15,746 73 10,255 91 20,233 11 0,303 < 1 0,023 80 2,019 
   - Mica en polvo  1 525 87,026 1 479 89,855 1 821 108,255 1 197 27,754 1 362 28,611 1 235 25,038 
   -Desperdicios de mica      78     4,379    310   15,664    300   15,407    451  18,969        3 0,390        -        - 

Total 1 716 107,151 1 862 115,774 2 212 143,895 1 659 47,026 1 365 29,024 1 315 27,057 
VI.- Mica trabajada             
   - Placas, hojas y bandas 70 167,527 276 252,925 106 264,525 105 184,904 167 211,007 80 168,604 
   - Hojas o laminillas 4 8,817 1 1,887 15 9,843 18 11,311 19 4,892 1 13,562 
   - Las demás manufact. 27 22,182 14 30,151 6   32,768 17     5,797 13     6,598 2   10,374 

Total  198,526  284,063  307,136  202,012  222,497  192,540 
TOTAL (mica contenida) 1 810 305,677 2 134 400,737 2 330 451,031 1 787 249,038 1 546 251,521 1 390 219,597 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 

CUADRO Mica-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : MICA  (t  de mineral) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 370 − 1 698 122 1 946 − 346,499 19,0 % 19,0 % 81,0 % 82,1 % 
1988 2 223 − 1 667 599 3 291 − 227,553 67,5 % 67,5 % 32,5 % 42,8 % 
1989 951 − 1 652 964 1 639 − 184,945 58,0 % 58,0 % 42,0 % 63,5 % 
1990 913 − 1 952 1 330 1 535 − 146,991 59,5 % 59,5 % 40,5 % 68,1 % 
1991 1 053 − 2 000 1 087 1 966 − 195,876 53,6 % 53,6 % 46,4 % 65,5 % 
1992 2 081 − 1 810 1 787 2 104 − 56,639 98,9 % 98,9 % 1,1 % 46,5 % 
1993 1 840 − 2 134 1 546 2 428 − 149,216 75,8 %   75,8 % 24,2 % 53,7 % 
1994 sd − 2 330 1 390 sd - 231,434     
 * Fuente: Estadística Minera de España    sd = sin datos 
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1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de mica en 1993 fue de 2 428 t, con un valor me-
dio en los últimos tres años de 2 166 t. La dependencia externa ha dismi-
nuido considerablemente desde 1987, significando en 1993 el 24,2%. No se 
dispone de datos sobre la producción nacional de mica en 1994, siendo muy 
arriesgado extrapolar cualquier cantidad por la escasez de su cuantía, por 
lo que no resulta posible estimar el consumo aparente habido en 1994. Seña-
laremos solamente que el saldo neto de las importaciones fue de 949 t en 
dicho año, frente a 588 t en 1993, lo que pudiera significar una mayor ne-
cesidad de material foráneo ante una caída de la producción propia.   
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de mica bajó nuevamente en 1994, siendo 
estimada por el USBM en 195,4 kt, de las que 5,4 kt se obtuvieron en forma 
de hojas o láminas (mica en bloque o exfoliada) y 190 kt en escamas y 
desperdicios. El producto laminar, que es lógicamente más apreciado, es 
producido mayoritariamente por la India (3 kt/a) y Rusia (1,5 kt/a), 
mientras que Estados Unidos es el mayor suministrador de mica en escamas y 
desperdicios, con el 49,1% de la oferta total. Rusia extrajo asímismo 29 kt 
de este material, siendo China y Canadá otros productores importantes. 

 
La participación de la UE está constreñida a Francia y España, que en 

1993 aportaron conjuntamente el 2,6% de la producción global. La 
recuperación francesa de mica está en claro retroceso, mientras que en 
España, donde se obtiene en algunas operaciones de lavado de caolines, su 
producción está sujeta a los avatares de la minería de este producto. 

 
 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MICA  ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Francia 7 000 6 000 5 000 4 000 * 
España 913 1 053 2 081 1 840 * 
      
Estados Unidos 108 845 102 830 85 338 89 000 96 000 
Rusia 45 000 40 000 35 000 30 000 30 500 
China 25 000 23 000 27 000 * * 
Canadá 15 988 18 000 20 000 20 000 18 000 
Taiwan 4 946 8 596 11 038 9 751 * 
Brasil 4 890 5 080 7 000 8 000 * 
India 6 682 5 529 5 500 5 000 5 000 
México 5 863 5 587 5 866 * * 
Malasia 3 341 4 281 4 754 4 659 * 
Noruega 4 800 4 200 4 300 4 300 * 
Irán 1 352 4 135 4 000 * * 
Otros (1)     9 300     8 700     5 100   43 400    45 900 

TOTAL (redond.)  244 000 237 000 222 000 220 000 195 400 

                                Fuentes:  World Mineral Statistics, BGS;  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                                 p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                                 (1)  Incluye a  ex Yugoslavia, Madagascar, Marruecos, Sudáfrica,  Zimbabwe, Argentina y Sri Lanka.   
               *   Incluído en  otros 

La mica laminar se utiliza principalmente en equipos eléctricos y 
electrónicos, por su capacidad de excelente aislante del calor y 
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electricidad. La mica en polvo encuentra aplicación en cementos de unión, 
pinturas, caucho, techados y lodos de perforación. El consumo de la primera 
está prácticamente estabilizado, mientras que la demanda de la segunda 
presenta una tendencia al alza, a causa de la mejoría del sector de la 
construcción inducida por la recuperación económica en el mundo occidental. 

  
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

En los cuadros siguientes se han recogido los precios de referencia 
de Industrial Minerals para algunas calidades, tomando el punto central de 
la banda de fluctuación en que vienen expresados, y los precios medios del 
mercado americano publicados por el USBM. En líneas generales, se aprecia un 
crecimiento en 1994 del valor de los productos micronizados o molidos, y un 
estancamiento del precio de la mica laminar.  

  
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

- India, molida en seco, cif, £ / t 122,5 122,5 122,5 149 175 
- India, molida en húmedo, cif, £ / t * – – – 310 310 
- India, micronizada, cif, £ / t 195 195 195 278 312,5 
- Desperdicios de mina, moscovita, cif, £ / t 102,5 102,5 102,5 108 115 
- USA, láminas, fob planta, $ / t * – – – 360 362,6 

 * Empezó a cotizar en 1993 
   Fuente: Industrial Minerals 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

- Laminar, moscovita, en bloque, $ / kg 92 85 80 95 95 
- Laminar, moscovita, exfoliada, $ / kg 1,55 1,54 1,53 1,55 1,55 
- Polvo, molida en húmedo, $ / t 663 640 745 838 840 
- Polvo, molida en seco, $ / t 151 150 168 152 160 

   Fuente: Mineral Commodity Summaries, 1995, USBM 
 
 


