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TANTALO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

La extracción de tantalita cesó en 1986, si bien en 1988, 1989, 1992, 
1993 y 1994 se registraron exportaciones de concentrados por parte de la 
S.A. Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA) que totalizan más de 21 t de metal 
contenido, procedentes, al parecer, de los stocks de antiguas explotaciones. 

 
Las perspectivas a medio plazo de reanudación de la actividad minera 

del tántalo son muy escasas, ya que los yacimientos son de escaso tamaño y 
baja ley, la demanda mundial está estancada y los precios han bajado 
ininterrumpidamente en los últimos cinco años.. 

 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Plan Nacional de la Minería estimó los recursos españoles de tan-
talita en 1 500 t (375 t Ta contenido), distribuidas entre las provincias de 
Salamanca y Zamora. Se conocen indicios en Noya (La Coruña) y Monterrey 
(Orense), y recientemente se han evaluado en 503 t de Ta2O5 contenido (410 t 
de Ta) los recursos dispersos en el yacimiento de estaño de Penouta 
(Orense). 

 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El comercio exterior de materias primas minerales de tántalo es muy 
reducido, limitándose en 1994 a la importación de unos centenares de kg de 
chatarras y de semielaborados, por valor de 25 MPTA, y a la exportación de 
15 t de concentrados (cuadros Ta-I y II). Estos se enviaron a Estados Unidos 
(57,4%) y al Reino Unido (42,6%), y aquéllos se adquirieron en este país 
(100% de las chatarras), en Estados Unidos (83,3% de los semielaborados) e 
Italia (el resto). 

 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El consumo de materias primas minerales de tántalo es difícil de es-

timar, pues su cálculo como aparente presenta fuertes fluctuaciones que in-
cluyen valores negativos (cuadro Ta-III), debidos a la perturbadora 
influencia de las variaciones de stocks reseñadas en el epígrafe 1.1 y de 
chatarras de origen desconocido no contabilizadas como recuperación 
nacional. 

 
En cualquier caso, existe una pequeña industria tranformadora que se 

abastece de metal bruto y de semielaborados en porcentajes que varían fuer-
temente de un año para otro. 
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CUADRO Ta-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TÁNTALO  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantida
d 

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

  - Concentrados de 
Ta 

- - - - - - 3 5,251 6 10,935 15 32,220 

IV.- Metal bruto             
  - Tántalo bruto 0,02 0,430 18 1,614 - - - - - - - - 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras  - - - - < 1 1,000 10 2,131 < 1 0,596 - - 
 VB- Cenizas - - - - - - - - - - - - 

Total  -  -  1,000  2,131  0,596  - 
VI.- Metal 
trabajado 

            

  - Barras, alamb., 
etc. 

0,01 0,514  1 1,027 - - - - - - - - 

  - Otras 
manufacturas 

0,09 9,695 19 27,127 < 1 24,000 - - 34 20,485 - - 

   Total  10,209  28,154  24,000  -  20,485  - 

TOTAL  10,639  29,768  25,000  7,382  32,016  32,220 

                       Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO Ta-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE TÁNTALO  (t Ta contenido) 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Concentrados de Ta − − − − - − − 0,75 1,50 3,7 
IV.- Metal bruto           
- Tántalo bruto 5,00 0,02 0,02 18 - 0,14 − − − - 
V.- Recuperación           
- VA- Chatarras − − − − 0,7 0,01 − 1,00 0,60 - 
- VB- Cenizas − − − − -  − − − - 

Total  − − − − 0,7 0,01 − 1,00 0,60 - 
VI.- Metal trabajado           
- Barras 1,00 0,04 0,01 1 - − − − − - 
- Otras manufacturas 0,95 0,96 0,09 19 0,8 < 0,01 0,12 − 34 - 

Total 1,95 1,00 0,10 20 0,8 − 0,12 − 34 - 

TOTAL 6,95 1,02 0,12 38,00 1,50 0,15 0,12 1,75 36,10 3,7 
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CUADRO Ta-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : TÁNTALO  (t Ta contenido) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 3,070 − 8,20 0,16 11,11 − 336,557 27,6 % 27,6 % 72,4 % 72,7 % 

1987 sd − 9,47 4,07 5,40 −311,143 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 sd − 13,73 14,92 − 1,19 − 265,517 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 sd − 9,50 10,91 − 1,41 − 137,842 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 sd − 6,95 0,15 6,80 − 228,753 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 sd − 1,02 0,12 0,90 − 81,847 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − > 1 0,12 1,75 > − 0,63 − 3,257 0 % sd sd sd 

1993 − > 0,6 38,00 36,10 >  2,50 + 2,248 0 % sd sd sd 

1994 - sd 1,50 3,70 > - 2,2 + 7,220 0 % sd sd sd 

 



 415 

 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción minera de tántalo, expresada en metal contenido, des-
cendió nuevamente en 1994, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 10 
años. Dada la diversidad de los minerales de procedencia, con leyes en Ta 
que oscilan desde el 6% para la columbita, del 6 al 10% para la struverita, 
3% para la tantalita y del 23 al 33% para la columbo-tantalita, hasta el 30% 
para la tantalita y el 50% para la djalmaita, no tiene sentido alguno la 
suma de las producción de concentrados por países, indicándose por separado 
la estimación que BGS y USBM han efectuado del contenido en tántalo de la 
producción minera mundial. 

 
Algo más del 89% de ésta se obtuvo a partir de columbo-tantalita, en 

tanto que la tantalita sólo aportó el 9,4%, repartiéndose el resto entre 
djalmaita y columbita; la extracción de struverita cesó en Thailandia en 
1991 y en Malasia en 1994.   

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE TANTALO  ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Brasil (columbo-tantalita) 
                       (djalmaita) 

310 
9 

290 
10 

200 
10 

175 
sd 

230 
sd 

Canadá             (tantalita) 287 310 160 103 100 
Nigeria          (columbita) 45 36 40 40 46 
Rwanda    (columb.-tant.) 110 100 100 100 100 
Zimbabwe (columb.-tant.) 35 111 94 48 136 
Zaire  (columbo-tantalita) 36 57 29 1 670 1 480 
Malasia           (struverita) 316 401 397 1 077 – 
Australia   (columb.-tant.) 529 703 656 500 250 
Thailandia  (colmb.-tant.) 
                       (struverita) 

9 
122 

3 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

TOTAL Ta contenido(t)  450 500 450 410 320 

              Fuentes:  World Mineral Statistics, BGS;  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                             China, Bolivia y la ex URSS pueden producir alguna cantidad.   
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

El mercado de tantalita es importante, pero la mayoría de los 
productores venden directamente a los consumidores, por lo que la 
información sobre los precios del mineral es escasa. El Metal Bulletin 
incluye desde hace algún tiempo, en el apartado de "non-ferrous ores", la 
referencia a "tantalita 25/40% basis 30% Ta2O5, máx. 0,5% U3O8+ThO2, cif 
Europa", con cotizaciones de 28-32 $/lb de Ta2O5 contenido a comienzos de 
1994 y de 26-30 $/lb a finales del mismo. 

 Según Mineral Commodity Summaries 1995 (USBM), el precio medio de la 
tantalita con 60% Ta2O5, spot, cif puertos USA, fué, en $/lb de pentóxido 
contenido, de 31,17 en 1990, 30,06 en 1991, 28,19 en 1992, 26,41 en 1993 y 
26,24 en 1994.  


