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Resumen:

Objetivos:

Estudio de la durabilidad de la piedra empleada en
el patrimonio arquitecténico mediante ensayos nor-
malizados y técnicas establecidas, nuevos disefios
metodoldgicos de procesos de solubilidad en diferen-
tes medios, estudio de cohesién de particulas, e inves-
tigacion de la aplicacidn de técnicas espectroscopicas
a los materiales pétreos en distintas fases.

Inventario de las patologias en los monumentos
del patrimonio histérico.

Actividades mas destacadas:

Realizacion de baterfas de ensayos tecnoldgicos,
prestando especial atencion a los ensayos de altera-
bilidad, choque térmico, heladicidad, niebla salina,
cristalizacion de sales; realizacién de andlisis y ensa-
yos para la evaluacién de la durabilidad (antes y des-
pués de los ensayos de alteracion acelerada): perdida
en peso, densidad aparente y porosidad abierta, velo-
cidad del sonido, desarrollo de la porosidad y superfi-
cie especifica; testificacion multisensor (MSCL), estu-
dio de los resultados obtenidos.

Una vez realizados la totalidad de los ensayos tec-
noldgicos normalizados (UNE), el andlisis de estos
resultados y la consulta con la realizacién de proyec-
tos recientes por otros autores en el estudio de grani-
tos, confirman que las rocas sedimentarias son las
mas vulnerables frente a los agentes de alteracion, en
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algunos casos por la falta de cohesion de sus ele-
mentos constituyentes, en otros por su alta porosidad,
y en ocasiones por su baja estabilidad frente a los
procesos de disolucion y de precipitacion de sales
neoformadas en su superficie.

Si consideramos que las rocas empleadas en la
antigliedad eran seleccionadas por razones de proxi-
midad al monumento o por su facilidad de extraccion,
talla y labra, y no por las exigencias de mercado, cri-
terio fundamental para el disefio de los ensayos UNE,
surge la necesidad de disefiar nuevos ensayos meto-
doldgicos que tengan capacidad de discriminacién de
los diferentes estadios geoquimicos en la alteracion
de una roca ornamental.

El conocimiento de los procesos de alteracién con-
lleva poder definir metodologias de remediacion de
estas alteraciones.

Estado de avance:

Disefiados los diferentes ensayos metodoldgicos
anteriormente enunciados, se esta en la fase de vali-
dacién de los mismos e interpretacion de resultados.
Con estos estudios se realizara un catélogo de altera-
ciones sobre el que se resalten los principales aspec-
tos que le proporcionan vulnerabilidad a la roca
(caracteres heredados, anisotropias, ubicacién en el
monumento, etc.)
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