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1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

La barita, mena de bario, es un mineral principalmente usado en la industria petrolífera ya que al 
incluirse en los lodos de perforación, además de participar en la sustentación del pozo y refrigerar la 
maquinaria sometida a fricción, proporciona una gran seguridad debido a su carácter antiexplosívo. Otros 
usos son, principalmente, la fabricación de pinturas (confiere resistencia frente a los ácidos), fundente en 
la industria del vidrio, balatas o pastillas de freno, aplicaciones metalúrgicas, para obtener contraste en 
las radiografías del aparato digestivo, etc..  
 

La producción nacional de barita, como en los tres últimos años, ha continuado cayendo tras el 
cese de la producción en Almería.  
 

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 

Almería 37 183 19 120 --- ---- ---- 

Santander 6 234 6 030 9 200 2 398 2 050 

Córdoba 1 584 1 620 1 900 2 814 ---- 

TOTAL       Mineral (t) 45 001 26 770 11 110 5 212 2 050 

SO4Ba  contenido (t) 36 925 21 950 9 100 4 691 1 845 

 Fuente: Estadística Minera de España  
 
 Sólo Mina Nieves, SL, ha mantenido producciones del orden de las 2 kt vendibles en sus 
concesiones Nieves y Nieves II, en Jerrafil, Torrelavega, en Cantabria.  
 
 En Almería hay seis Permisos de Investigación de barita en trámite de autorización, lo que 
muestra el interés por seguir explotando esta sustancia. 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de materias primas minerales de bario casi se triplicó en 2010 respecto al año 
anterior, tanto en elemento contenido (181,6%) como en valor (163,3%), con incrementos en peso en 
todos los productos considerados salvo en witherita, que se anuló: barita, 250,5%; óxidos, 15,1%; 
sulfatos, 23,6%; carbonatos, 102,5%, y bario elemental, 29,2%. Las exportaciones también subieron, 
pero en porcentajes mucho más modestos: 8,7% en bario contenido y 12,2% en valor, con caída en 
peso en carbonatos (–28%) y alzas en los demás productos, particularmente en barita (+10,5%) 
(cuadros Ba-I y II). Consecuentemente, el saldo de la balanza comercial de estas sustancias volvió a 
cambiar de signo, pasando de un superávit de 916,5 k€ en 2009 a un déficit de 10 885,4 k€ en 2010 (–
667,9 en minerales, –10 217,5 en transformados). 

 
Las principales partidas importadoras en valor fueron la barita (48%), el carbonato (41%) y el 

sulfato (9,1%), en tanto que en metal contenido fueron la barita (70%), el carbonato (28%) y el sulfato 
(1,7%). La barita se trajo principalmente de China (51,3%) y Marruecos (43,7%); los carbonatos, casi 
exclusivamente de China (98,5%), y los sulfatos, de Alemania (55,3%), Italia (27,1%) y Finlandia 
(11,2%). 
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La barita supuso el 94,1% del bario contenido y el 92,9% del valor totales de las exportaciones, 
con un 4,6 y 5%, respectivamente, de carbonatos, distribuyéndose el valor de la primera por países de 
destino como se indica en el gráfico siguiente; el epígrafe "otros" incluye 33 países. La witherita se envió 
a Brasil (144 t), Marruecos (90,6 t), Argelia (24 t), Italia y Portugal (0,5 t conjuntamente). 

2010 - EXPORTACION DE BARITA

Italia

Alemania

Otros

3,3 %
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CUADRO Ba-I  

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BARIO  (t y 103 €) 

 IMPORTACIONES 

 2008 2009 2010 (p) 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

 - Baritina 71 005,7 7 589,9 30 415,8 2 753,2 106 610,8 9 955,5 

 - Witherita nat. o calc. 50,0      11,7 87,4      25,8 –           – 
Total  7 601,6  2 779,0  9 955,5 

II.- Óxidos y sales        

 - Oxido, hidr., peróx. 317,4 272,3 148,3 138,1 170,3 211,9 

 - Sulfato   2 817,5 1 887,6 1 812,7 1 403,0 2 242,0 1 886,0 

 - Carbonato 37 004,5   9 376,4 14 883,7 3 410,5 30 144,7   8 504,6 
Total  11 536,3  4 951,6  10 602,5 

IV.- Metal bruto        

 - Bario en bruto   38,7 134,1 41,8 153,4 54,0 199,7 

TOTAL  19272,0  7 884,0  20 757,7 

 

 EXPORTACIONES 

 2008 2009 2010 (p) 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

 - Baritina 33 483,7 7 931,8 29 663,2 8 115,8 32 167,5 9 175,5 

 - Witherita nat. o calc. 192,0      79,0 112,7      98,0 259,1    112,1 
Total   8 010,8  8 213,8  9 287,6 

II.- Óxidos y sales        

 - Oxido, hidr., peróx. – – 0,3 1,2 1,3 3,1 

 - Sulfato   334,6 157,1 30,9 33,5 104,0 80,5 

 - Carbonato 2 349,6 686,3 1 691,3 551,9 1 216,2 496,8 



 3

Total  843,4  586,6  580,4 

IV.- Metal bruto        

 - Bario en bruto   – –  < 0,1 0,1 1,1 4,3 

TOTAL  8 854,2  8 800,5  9 872,3 

   Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
p = provisional 
 

CUADRO Ba-II 

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE BARIO  
(t Ba contenido) 

 IMPORTACIONES 

 2006 2007 2008 2009 2010 (p) 

I.- Minerales      

- Baritina 24 021 3 1438 34 083 14 600 51 173 

- Witherita nat. o calcin.      453        16        35       61         – 
Total 24 474 3 1454 34 118 14 661 51 173 

II.- Óxidos y sales      

- Oxido, hidr., peróx. 432 342,0 269,5 126,0 145 

- Sulfato 2 191 1 863,9 1 577,8 1 015,1 1 255 

- Carbonato 22 456 24 462,6 25 163,0 10 121,1 20 498 
Total 25 079 26 668,5 27 010,3 11 262,2 21 898 

IV.- Metal bruto    

- Bario en bruto  66 41,5 38,7 41,8 54 

TOTAL 49 619 58 164 61 167 25 965 73 125 
 

 EXPORTACIONES 

 2006 2007 2008 2009 2010 (p) 

I.- Minerales      

- Baritina 13 390 18 914,0 17 411 15 425 17 049 

- Witherita nat. o calcin.       14        98,4      134       79     181,5 
Total 13 404 19 012,4 17 545 15 504 17 230,5 

II.- Óxidos y sales     

- Oxido, hidr., peróx. – 30,3 – 0,2 1,1 

- Sulfato 56,7 156,7 187 17,3 58,3 

- Carbonato 1 010,0  1 835,0 1 598 1 149,5 827,0 
Total 1 066,7 2 022 1 785 1 167 886,4 

IV.- Metal bruto     

- Bario en bruto  0,3 0,6 – < 0,1 1,1 

TOTAL 14 471 21 035 19 330 16 671 18 118 

 

CUADRO Ba-III 

BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
SUSTANCIA :BARIO (t de Ba contenido) 

 



 4 

 PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO 
Año Minera  

(PI) * 
Importación 

(I) 
Exportación 

(E) 
APARENTE (t) 
(C = PI+I−E) 

2000 16 943 33 179 12 781 37 341 

2001 23 544 38 748 22 443 39 849 

2002 24 187 44 860 23 785 45 262 

2003 21 628 49 244 22 985 47 887 

2004 20 004 67 384 18 202 83 180 

2005 20 556 43 625 14 973 49 208 

2006 21 727 49 619 14 471 56 875 

2007 13 128 58 164 21 035 50 257 

2008 5 878 61 167 19 330 47 715 

2009 2 760 25 965 16 671 12 054 

2010p 1 086 73 125 18 118 56 093 

  *Fuente: Estadística Minera de España 

 

 VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia 
Año SALDO ** 

(103 €) 
primaria 

PI/C 
técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

2000 – 7 904,1 45,4 % 54,6% 66,2 % 

2001 – 7 168,0 59,1 % 40,9 % 36,0 % 

2002 – 7 509,7 53,4 % 46,6 % 65,0 % 

2003 – 7 195,7 58,3 % 41,6 % 69,5 % 

2004 – 12 818,0 42,4 % 59,1 % 66,5 % 

2005 – 7 123,7 41,8 % 58,2 % 68,0 % 

2006 – 7 860,2 38,2 % 61,8 % 69,5 % 

2007 – 8 181,6 26,1 % 73,9 % 81,6 % 

2008 – 10 417,6 12,3 % 87,7 % 91,2 % 

2009 + 916,5 22,9 % 77,1 % 90,4 % 

2010P – 10 885,4 19,4 % 98,1 & 98,5 % 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria,  

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de materias primas minerales de bario que descendió en 2009 un 74,7 %, 
ha vuelto a los valores de años precedentes, hasta las 56 kt de elemento contenido (cuadro Ba-III). 

 
La reducida producción nacional se ha destinado se ha destinado íntegramente a la fabricación 

de hormigones. 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
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2.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

Según los datos del BGS la producción mundial de barita ha disminuido un 24 % (26 % según el 
USGS) en 2009, respecto al año anterior. La tabla siguiente incluye las principales producciones por 
países. Para 2010 se incluyen las estimaciones del USGS. Los totales se han presentado según ambas 
fuentes.  
 

La producción conjunta de la Unión Europea, que venía representando el 5 % del total mundial, 
ha bajado su participación en el último trienio hasta el 2% de la mundial. 

 

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE BARITA  ( t de mineral) 

 2006 2007 2008 2009 2010 USGSe 
Alemania 85 524 88 265 78 941 45 606 50 000
Reino Unido (e) 48 000 53 000 43 000 36 000 50 000
Eslovaquia 57 000 58 000 20 000 30 000 10 000
Bulgaria 74 500 50 900 40 100 14 300 15 000
Italia (e) 7 000 7 000 7 000 7 000 3 500
España (1) 45 001 26 770 11 110 5 212 2 050
Portugal 24 25 171 1 078 ----
Polonia 2 034 2 000 308 300 ----
Francia 40 000 - - - ----

Subtotal UE 359 083 285 960 200 630 139 496 80 000
México 199 605 185 921 140 066 152 791 134 493
Brasil 47 611 37 000 42 000 40 000 40 000
Perú 1 899 27 369 42 960 27 875 81 087
Argentina 6 276 3 798 3 000 3 416 3 200

Colombia (e) 2 000 2 000 2 000 2 000 ----

Bolivia 8 943 8 245 8 000 1 900 7 845

Chile 375 77 sd sd ----

Subt. Iberoamérica 264 410 238 026 227 982 266 709 266 625

China 4 600 000 4 300 000 5 000 000 2 900 000 4 000 000

India 1 680 695 1 077 290 1 682 496 2 137 771 1 100 000

Marruecos 628 400 664 708 725 060 586 900 650 000

Estados Unidos 598 000 455 000 648 000 380 000 662 000

Irán 226 032 249 495 226 590 200 000 200 000

Turquía 160 000 150 000 150 000 150 000 250 000

Vietnam 90 000 90 000 80 000 70 000 85 000

Rusia 63 000 64 000 65 000 64 000 60 000

Otros (2) redond. 328 081 299 137 384 198 243 851 429 132

TOTAL (red.) BGS 9 000 000 7 900 000 9 400 000 7 100 000 sd

TOTAL(red.) USGS 7 910 000 7 790 000 8 570 000 6 430 000 7 850 000
Fuentes: World Mineral Statistics 2005-2009, BGS; Minerals Yearbook USGS 2010; (1) Estadística Minera; 
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(2) Incluye: Argelia, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Kazajstán, Birmania, Pakistán, Canadá, Tailandia, Australia, Arabia Saudita, 
Nigeria, Laos, Túnez, Afganistán y  Malasia ; (e) = estimado; (-) = sin producción; (sd) = sin dato. 

 
 En el World Mineral Statistics 2005-2009, BGS aparece por primera vez la producción portuguesa, 
en cambio, el Minerals Yearbook USGS sigue sin tenerla en consideración en 2010. Portugal mantiene 
una tendencia de producción creciente, lo que probablemente ha motivado su inclusión en la lista de 
países productores.  
 

En Reino Unido, Viaton Industries Ltd, (Brassington, Derbyshire), continúa, desde 1926 
trabajando con minerales, y utiliza sulfato de bario para la fabricación de algunas de sus pinturas. Glebe 
Mines Ltd, (Hope Valley, Derbyshire) produce barita como subproducto de fluorita. En Irlanda, Sunrise 
Diamonds Plc (Macclesfield, Reino Unido) anunció que se le había concedido una licencia de prospección 
cerca de Bantry (condado de Cork). El permiso incluye la prospección de barita, metales básicos, oro, 
plata y platino en una mina explotada desde 1864 hasta 1922, de la que se obtenía barita para la 
fabricación de pinturas. Sondeos realizados en la década de los 80 comprobaron que existe barita blanca 
de alta calidad aún por explotar, y que tendría un gran valor en la fabricación de pinturas y plásticos.  

 
Solvay SA (Bélgica) explota barita a escala internacional, utilizándola en diversas aplicaciones 

industriales y químicas, tras transformar el mineral en carbonato de bario, cloruro de bario dihidratado, 
sulfato e hidróxido de bario.  

 
En Turquía ADO Group, con una capacidad de producción de 240 kt/año, es la mayor empresa 

productora de barita del país. Desde principios de 2009, es la única propietaria de la también turca Baser 
Minnig Industry and Trading Inc.Co, que con anterioridad se situaba como la segunda productora de 
barita del país.  

 
Iran Barite Falat Co. desde Irán, continúa suministrando barita a la industria de la perforación y 

explotación de pozos y exporta parte de su producción. 
 
La producción asiática proviene, principalmente, de China y la India. La participación de China, 

que años anteriores representaba algo más de la mitad de la producción mundial, supone en la 
actualidad el 41% de la misma. La principal región productora es Guangxi, con el 50% del total, otras 
regiones importantes son Hunan, Guizhou, Guangdong y Fujian. 

 
GEOBAR S.A. (Perú) tras haber explotado 10 kt del yacimiento de Chaglla, (Huanuco, Perú) cifra 

su potencial de reservas de baritina en 12 800 t, que sumadas a las posibles 28 550 t hacen un total de 
41 287 t de mineral.  

 
La canadiense Blackfire Exploration Ltd. explota en Chiapas (México), a través de su filial 

Blackfire Exploration Mexico S de RL de CV , una importante mina de barita de gran calidad.  
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

En 2010, los precios de la barita para pintura permanecieron dentro de las bandas de fluctuación 
establecidas en 2007 para molida 96-98% suministrada en RU y en el último trimestre de 2009 para la 
china cif costa del Golfo. En cuanto a la barita de grado químico, la china empezó el año a 92-114 $/t cif 
costa del Golfo, nivel adquirido en junio de 2009, pero en mayo subió a 125-135 y nuevamente a 135-
145 en diciembre; el valor medio anual quedó en 115-129 $/t, con una apreciación del 6% respecto a 
2009. 

 
La evolución de los precios de la barita para lodos fue bastante más turbulenta, mostrando una 

clara tendencia alcista en prácticamente todas las procedencias. En el producto sin moler, el indio fob 
Madrás mantuvo hasta abril la cotización de 67-70 $/t adquirida en mayo de 2009, subiendo al mes 
siguiente a 70-72 y en diciembre a 72-74, con un valor medio anual de 69-71,5, muy similar al del 
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ejercicio anterior. La barita fob Marruecos empezó el año a la cotización establecida en abril de 2009 (65-
69 $/t) pasando en febrero a 66-70, en septiembre a 68-72 y a 84-89 en noviembre, con valor medio de 
69-73,4, un 7,4% más que en 2009. Por su parte, la barita fob China mantuvo en el primer cuatrimestre 
de 2010 el nivel establecido en el último de 2009, subiendo en mayo a 65-68, en junio a 66-68, en julio a 
69-71 y en diciembre a 72-75, con un valor medio de 67-69, superior en un 3,3% al conseguido en 2009. 

 
En el grado API sin moler, cif costa del Golfo, la barita china inició 2010 a 94-108, para ascender 

en febrero a 97-108 y a 100-108 en mayo, manteniendo este nivel hasta fin de año, con una apreciación 
media del 3,9%, y la india subió en enero a 105-107, a 105-110 en mayo y 107-112 en diciembre, con 
una revalorización en media anual del 8,2%. 

 
En cuanto a las variedades molidas, la OCMA a granel suministrada en Aberdeen subió en febrero 

a 78-80 £/t, a 80-90 en marzo y a 88-98 en octubre, consiguiendo un valor medio de 81,5-90, un 10,8% 
más que en 2009. La barita OCMA/API, empaquetada, fob $/t, de procedencia turca no sufrió alteración 
en su banda de fluctuación, pero la marroquí, que permaneció a 120-128 desde marzo de 2009 hasta 
agosto de 2010, subió en septiembre a 122-130 y a 135-147 en noviembre, apreciándose en media anual 
un 4,4%.  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Barita para pintura      

-Micronizada, min. 99 %, < 20 µ, del. RU, £/t 140-150 140-150 140-150 140-1503 – 

-Molida, 96-98% BaSO4, 350 #, del. RU, £/t 195-220 195-220 195-220 195-220 195-220 

-EEUU, ex–works, mín. 95% BaSO4, $/tc 275-325 275-325 275-325 275-3253 – 

-China, cif costa del Golfo, $/t 2 – 129-145 195 192-206 230-240 

Barita para lodos      

  Sin moler, OCMA/API, densidad 4,20:      

-India, gruesos, fob Madras, $/t 45-46 45-46 59-63 68-72 69-71,5 

-Marruecos, fob, $/t    64,7-68,2 69-73,4 

-China, fob, $/t    63-68,7 67-69 

  Sin moler, API cif costa del Golfo, $/t      

       • China 58-60 81-95 101-118 93-106 99-108 

       • India 69-71 95-98 126-134 95-103 105-109 

       • Marruecos 67-69 67-69 1 – – – 

   Molida, granel      

-OCMA, granel, deliver. Aberdeen, £/t 60-65 60-65 77-78 77-78 81,5-90 

-OCMA/API, empaquetada, fob Turquía, $/t 4 – 92 122 135 125-135 

- Id, id, dens. 4,22, fob Marruecos, $/t 4 – 91-91,5 110-112 118-125 123-131,5

Barita de grado químico      

-China, cif costa del Golfo, $/t 2 – 87-89 140 105-125 115-129 

- EEUU, fob mina, $/t * 40,00 45,30 47,60 51,90 54,00 

     Fuentes: Industrial Minerals    * Min. Comm. Summaries 2011, USGS 
                    1) Dejó de publicarse en junio   2) Empezó a publicarse en junio 2007    3) Dejó de publicarse en marzo  4) Empezó 
                    a cotizar en abril 2007 


